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1] Verkiindet als Art. 1 VO v. 9.7.2021 (BGBI. I S. 2598); Inkrafttreten gem. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 dieser VO am
1.8.2023. Diese VO wurde erlassen auf Grund von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 10 Abs. 1 Nr. 2 und 4 Buchst. a und b,
Nr. 5, § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a, Nr. 5-8, § 10 Abs. 4 Nr. 1 und § 16 Satz 1 Nr. 2 und 3 iVm § 10 Abs. 2 Nr. 5-7
KreislaufwirtschaftsG v. 24.2.2012 (BGBI. I S. 212), §§ 6, 8 Abs. 1 und 2 iVm Abs. 3 und § 13 Abs. 1 Satz 2
Bundes-BodenschutzG v. 17.3.1998 (BGBI. I S. 502) und § 23 Abs. 1 Nr. 3, 7 und 10 und Abs. 2 iVm § 48 Abs. 1
Satz 2 WasserhaushaltsG v. 31.7.2009 (BGBI. I S. 2585).

[2] Amtl. Anm. zur MantelVO: Notifiziert gemaB der Richtlinie (EU)_2015/1535 des Européaischen Parlaments und
des Rates vom 9. September 2015 liber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften
und der Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).
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[ Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen
8 1'[11 Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung regeln im Hinblick auf mineralische Ersatzbaustoffe im Sinne des § 2 Nummer 1 die

1. Anforderungen an die Herstellung dieser mineralischen Ersatzbaustoffe in mobilen und stationdren Anlagen und an das
Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen,

2. Anforderungen an die Probenahme und Untersuchung von nicht aufbereitetem Bodenmaterial und nicht aufbereitetem
Baggergut, das ausgehoben oder abgeschoben werden soll,

3. Anforderungen an den Einbau dieser mineralischen Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke sowie
4. Anforderungen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abféllen aus technischen Bauwerken.
(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht fur

1. Bodenschéatze, wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone, die in Trocken- oder Nassabgrabungen, Tagebauen oder
Briichen gewonnen werden,

2. die Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe im Sinne des § 2 Nummer 1

a) auf oder in einer durchwurzelbaren Bodenschicht, auch dann nicht, wenn die durchwurzelbare Bodenschicht im
Zusammenhang mit der Errichtung eines technischen Bauwerkes auf- oder eingebracht oder hergestellt wird,

b) unterhalb oder auBerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht, ausgenommen in technischen Bauwerken,
c) als Deponieersatzbaustoffe nach Teil 3 der Deponieverordnung,

d) auf Halden oder in Absetzteichen des Bergbaus,

e) in bergbaulichen Hohlrdumen gemaR der Versatzverordnung,

f) im Deichbau,

g) in Gewassern,

h) als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A im StraBenbau, sofern die ,Richtlinien fir die umweltvertrégliche
Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im
StraBenbau - RuVA-StB 01, Ausgabe 2001, Fassung 2005" der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und
Verkehrswesen (FGSV) und die ,Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat - TL AG-StB, Ausgabe 2009" der
Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) = angewendet werden,

i) in Anlagen des Bundes gemaB § 9a Absatz 3 des Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15, Juli
1985 (BGBI. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2153) gedndert
worden ist,

3. die Zwischen- oder Umlagerung mineralischer Ersatzbaustoffe im Sinne des § 2 Nummer 1

a) im Rahmen der Errichtung, der Anderung oder der Unterhaltung von baulichen und betrieblichen Anlagen,
einschlieBlich der Seitenentnahme von Bodenmaterial und Baggergut,

b) im Tagebau unter vergleichbaren Bodenverhaltnissen und geologischen und hydrogeologischen Bedingungen,

c) im Rahmen der Sanierung einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast oder innerhalb des Gebietes eines flr
verbindlich erklérten Sanierungsplans, und



hydraulisch gebundene Gemische einschlieBlich ihrer Ausgangs-, Zuschlags- und Zusatzstoffe im Geltungsbereich der
Landesbauordnungen sowie im Bereich der Bundesverkehrswege, der Verkehrswege der Léander, Kreise und Kommunen
sowie der jeweiligen Nebenanlagen, soweit diese Gemische nicht von den Einbauweisen 1, 3 und 5 der Anlage 2 erfasst
sind.

[ § 1 Abs. 1 Nr. 3 aufgeh., bish. Nr. 4 und 5 werden Nr. 3 und 4, Abs. 2 Nr. 2 Buchst. i, Nr. 4 gedand. mWv 1.8.2023

durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

2] [Amtl. Anm.:] Richtlinien, Technische Lieferbedingungen, Technische Vertragsbedingungen und Merkblatter der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen sind im FGSV-Verlag GmbH, K&ln, erschienen und beim
Deutschen Marken- und Patentamt in Miinchen archiviert und einsehbar.

[ 8 1: Zuklnftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

8 2‘[11 Begriffsbestimmungen

Fir diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1.

mineralischer Ersatzbaustoff:
mineralischer Baustoff, der
a) als Abfall oder als Nebenprodukt

aa) in Aufbereitungsanlagen hergestellt wird oder

bb) bei BaumaBnahmen, beispielsweise Riickbau, Abriss, Umbau, Ausbau, Neubau und Erhaltung anfallt,
b) unmittelbar oder nach Aufbereitung fiir den Einbau in technische Bauwerke geeignet und bestimmt ist und
¢c) unmittelbar oder nach Aufbereitung unter die in den Nummern 18 bis 33 bezeichneten Stoffe fallt;
Gemisch:
ein mineralischer Baustoff, der hergestellt ist aus
a) einem mineralischen Ersatzbaustoff und mindestens einem sonstigen mineralischen Stoff oder
b) aus mehreren mineralischen Ersatzbaustoffen mit oder ohne Zumischung von sonstigen mineralischen Stoffen;
technisches Bauwerk:

jede mit dem Boden verbundene Anlage oder Einrichtung, die nach einer Einbauweise der Anlage 2 oder 3 errichtet wird;
hierzu gehdren insbesondere

a) StraBen, Wege und Parkplatze,

b) BaustraBen,

c) Schienenverkehrswege,

d) Lager-, Stell- und sonstige befestigte Flachen,

e) Leitungsgraben und Baugruben, Hinterfullungen und ErdbaumaBnahmen, beispielsweise Larm- und Sichtschutzwalle
und

f) Aufschittungen zur Stabilisierung von Bdschungen und Bermen;
Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen:

Abgabe eines mineralischen Ersatzbaustoffs an Dritte;
Aufbereitungsanlage:

Anlage, in der mineralische Stoffe behandelt, insbesondere sortiert, getrennt, zerkleinert, gesiebt, gereinigt oder
abgeklhlt werden; als Aufbereitungsanlage gilt auch eine Anlage, in der mineralische Stoffe in einer fir den Einbau in
technische Bauwerke geméaB dieser Vorschrift geeigneten Form unmittelbar anfallen, sowie eine Anlage, in der durch
thermische Behandlungsverfahren der Bindemittelanteil aus Ausbauasphalt oder aus teer- oder pechhaltigen
StraBenausbaustoffen entfernt wird und mineralische Stoffe gewonnen werden;

mobile Aufbereitungsanlage:

an wechselnden Standorten betriebene Aufbereitungsanlage;
stationare Aufbereitungsanlage:

dauerhaft an demselben Standort betriebene Aufbereitungsanlage;
Zwischenlager:

Anlagen zum Lagern von Bodenmaterial oder Baggergut, die in Anhang 1 Nummern 8.12 und 8.14 der Verordnung Uber
genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. I S.
1440), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBI. I S. 69) gedndert worden ist, aufgefuhrt sind;

Uberwachungsstelle:
Die beauftragte Uberwachungsstelle, die

a) nach den ,Richtlinien fiir die Anerkennung von Priifstellen fiir Baustoffe und Baustoffgemische im StraBenbau®,
Ausgabe 2015, - RAP Stra 15 - der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) fir die
Fachgebiete D (Gesteinskérnungen) oder I (Baustoffgemische flir Schichten ohne Bindemittel und fiir den Erdbau)
anerkannt ist oder



10.

10a.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

b) nach der DIN EN ISO/IEC 17020 ,Konformitatsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von
Stellen, die Inspektionen durchfiihren®™, Ausgabe Juli 2012 oder der DIN EN ISO/IEC 17065 , Konformitatsbewertung
- Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren®, Ausgabe Januar 2013, fir
die Konformitatsbewertung von mineralischen Ersatzbaustoffen akkreditiert ist; =

Untersuchungsstelle:

Die beauftragte Untersuchungsstelle, die nach der DIN EN ISO/IEC 17025 ,Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz
von Priif- und Kalibrierlaboratorien®, Ausgabe Mérz 2018, akkreditiert ist;

Glteliberwachungsgemeinschaft:

Ein rechtsfahiger Zusammenschluss von Betreibern von Aufbereitungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 5, deren durch
Satzung oder sonstige Regelung festgelegtes Ziel es ist, die Betreiber bei der Sicherstellung der Anforderungen an die
Giteiiberwachung zu unterstiitzen. Uberwachungsstellen im Sinne des § 2 Nummer 9 und Untersuchungsstellen im Sinne
des § 2 Nummer 10 kénnen der Guteliberwachungsgemeinschaft beitreten. Die Glteliberwachungsgemeinschaft bedarf
der Anerkennung der zustandigen Behdrde.

Materialwerte:

Grenzwerte und Orientierungswerte eines mineralischen Ersatzbaustoffs oder einer Materialklasse eines mineralischen
Ersatzbaustoffs; die Materialwerte fir bestimmte Parameter sind in Anlage 1 festgesetzt;

Eluat:
wassrige Losung, die durch eine im Labor durchgeflhrte Auslaugung gewonnen wird;
Materialklasse:

Kategorien eines mineralischen Ersatzbaustoffs derselben Art und Herkunft, die sich in ihrer Materialqualitat auf Grund
unterschiedlicher Materialwerte unterscheiden; fiir bestimmte Kategorien sind in Anlage 1 Materialklassen festgelegt;

Verwender:

jede naturliche oder juristische Person oder Personenvereinigung, die mineralische Ersatzbaustoffe in technische
Bauwerke einbaut;

Einbau:

Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken;
Einbauweisen:

die jeweils in der ersten Spalte der Tabellen der Anlagen 2 und 3 bezeichneten Bauweisen;
Wasserschutzbereiche:

Wasserschutzgebiete der Klassen I, II, III, III A und III B, Heilquellenschutzgebiete der Klassen I, II, IIT und IV sowie
Wasservorranggebiete;

Hochofenstlickschlacke:

Gesteinskodrnung, die aus der im Hochofenprozess entstehenden Hochofenschlacke durch Abkiihlung und nachfolgende
Zerkleinerung und Sortierung gewonnen wird;

Huttensand:
glasiger feinkdrniger Mineralstoff, der durch schockartige Abkuhlung flissiger Hochofenschlacke gewonnen wird;
Stahlwerksschlacke:

Schlacke, die bei der Verarbeitung von Roheisen, Eisenschwamm und aufbereitetem Stahlschrott zu Stahl im Linz-
Donawitz-Konverter oder im Elektroofen anfallt, mit Ausnahme von Schlacken aus der Edelstahlherstellung sowie der im
friher verwendeten Siemens-Martin-Verfahren angefallenen Schlacken;

GieBerei-Kupolofenschlacke:

Schlacke, die in EisengieBereien beim Schmelzen von Gusseisen in Kupoléfen anféllt;
Kupferhittenmaterial:

Schlacke, die bei der Herstellung von Kupfer als Stlickschlacke oder als Schlackegranulat anfallt;
GieBereirestsand:

rieselfahiger Sand, der in Eisen-, Stahl-, Temper- und Nichteisenmetall-GieBereien anfallt;
Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung von Steinkohle:

glasiges Granulat, das durch schockartige Abkiihlung des bei der Verbrennung von Steinkohle oder Steinkohle mit
anteiliger Mitverbrennung von Abféllen in Kohlenstaubfeuerungen mit fliissigem Ascheabzug anfallenden Mineralstoffs
entsteht;

Steinkohlenkesselasche:

Asche, die bei der Trockenfeuerung von Steinkohle oder Steinkohle mit anteiliger Mitverbrennung von Abfédllen am
Kesselboden (iber eine Rinne nass oder trocken abgezogen wurde;

Steinkohlenflugasche:

Mineralstoffpartikel, die aus der Trocken- oder Schmelzfeuerung mit Steinkohle oder Steinkohle mit anteiliger
Mitverbrennung von Abfallen im Rauchgasstrom mitgefiihrt und mit Elektrofiltern abgeschieden wurden;

Braunkohlenflugasche:



Mineralstoffpartikel, die aus der Feuerung mit Braunkohle oder Braunkohle mit anteiliger Mitverbrennung von Abféllen im
Rauchgasstrom mitgeflihrt und mit Elektrofiltern abgeschieden wurden;

28. Hausmlllverbrennungsasche:

aufbereitete und gealterte Rost- und Kesselasche aus Anlagen zur Verbrennung von Haushaltsabfallen und &hnlichen
gewerblichen und industriellen Abfallen sowie Abfallen aus privaten und offentlichen Einrichtungen;

29. Recycling-Baustoff:
mineralischer Baustoff, der durch die Aufbereitung von mineralischen Abfallen hergestellt wird, die
a) bei BaumaBnahmen, beispielsweise Riickbau, Abriss, Umbau, Ausbau, Neubau und Erhaltung,
b) bei der Herstellung mineralischer Bauprodukte oder
c) durch thermische Behandlung von Ausbauasphalt oder teer- oder pechhaltigen StraBenausbaustoffen
angefallen sind;
30. Baggergut:

Material, das im Rahmen von Unterhaltungs-, Neu- oder AusbaumaBnahmen aus oder an Gewassern entnommen oder
aufbereitet wird oder wurde; Baggergut kann bestehen aus Sedimenten und subhydrischen Béden der Gewassersohle,
aus dem Oberboden, dem Unterboden oder dem Untergrund im unmittelbaren Umfeld des Gewasserbettes oder aus
Oberbéden im Ufer- und Uberschwemmungsbereich des Gewéssers;

31. Gleisschotter:

Bettungsmaterial aus Naturstein, das bei BaumaBnahmen an Schienenverkehrswegen oberhalb der Tragschicht oder des
Planums anféllt oder in einer Aufbereitungsanlage behandelt wurde;

32. Ziegelmaterial:
Ziegelsand, Ziegelsplitt und Ziegelbruch aus sortenrein erfassten und in einer Aufbereitungsanlage behandelten Abfallen
aus Ziegel aus dem thermischen Produktionsprozess (Brennbruch) oder aus sortenrein erfasstem und in einer
Aufbereitungsanlage behandeltem Ziegelabbruch aus Abféllen, die bei BaumaBnahmen wie Rickbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung anfallen;

33. Bodenmaterial:
Bodenmaterial im Sinne von § 2 Nummer 6 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, das nach dem Aushub
nicht mit anderen Ersatzbaustoffen als Bodenmaterial vermischt wurde;

34. Grundwasserfreie Sickerstrecke:

der Abstand zwischen der Unterkante des unteren Einbauhorizontes des mineralischen Ersatzbaustoffs und dem héchsten

zu erwartenden Grundwasserstand. Bei der Einstufung in die nach Anlage 2 festgelegten Konfigurationen der

Grundwasserdeckschicht wird der grundwasserfreien Sickerstrecke ein Sicherheitsabstand von 0,5 Meter zugeschlagen;
35. Hochster zu erwartender Grundwasserstand:

der hochste gemessene oder aus Messdaten abgeleitete sowie von nicht dauerhafter Grundwasserabsenkung
unbeeinflusste Grundwasserstand.

1] § 2 Nr. 5 gednd., Nr. 9 Buchst. b neu gef., Nr. 10a eingef., Nr. 29 Buchst. a und b geand., Buchst. c angef. mWv
1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

2] [Amtl. Anm.:] DIN-, EN- und ISO-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin und Koln, erschienen und beim
Deutschen Patent- und Markenamt in Miinchen archivmaBig gesichert niedergelegt und einsehbar.

[ § 2: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Abschnitt 2 Annahme von mineralischen Abfdllen
8 3'[l] Annahmekontrolle

(1) Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage, in der Recycling-Baustoffe hergestellt werden, hat bei der Anlieferung von
mineralischen Abféllen unverziglich eine Annahmekontrolle durchzufiihren und deren Ergebnis zu dokumentieren. 2Die
Annahmekontrolle umfasst eine Sichtkontrolle und Feststellungen zur Charakterisierung, insbesondere die Feststellung

1. des Namens und der Anschrift des Sammlers oder Beférderers,

2. der Masse und des Herkunftsbereichs des angelieferten Abfalls,

3. des Abfallschlissels gemaBl der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung,

4. der Bezeichnung der BaumaBnahme oder von Angaben zur Anfallstelle,

5. der Zusammensetzung, der Verschmutzung, der Konsistenz, des Aussehens, der Farbe und des Geruchs.

3Die Annahmekontrolle kann auch weitere Feststellungen zur Charakterisierung umfassen, insbesondere beziiglich der

1. Materialwerte nach Anlage 1 Tabellen 1 und 4 und Uberwachungswerte nach Anlage 4 Tabelle 2.2 fiir Recycling-Baustoffe
und

2. Materialwerte nach Anlage 1 Tabellen 3 und 4 fir Bodenmaterial.

4F{r ausgebaute mineralische Ersatzbaustoffe, die nach Art und Materialklasse eindeutig bestimmt werden kénnen, gelten die
jeweils stoffspezifischen Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 1. 5Fur die Ermittlung der Schadstoffgehalte in mineralischen



Abfallen wesentliche, vorliegende Untersuchungsergebnisse oder aus der Vorerkundung von Bauwerken oder Bdden
vorliegende Hinweise auf Schadstoffe sind vom Abfallerzeuger oder -besitzer dem Betreiber der Anlage bei der Anlieferung
vorzulegen. 6Im Rahmen der Vorerkundung sind In-situ-Untersuchungen, insbesondere nach DIN 19698 ,Untersuchung von
Feststoffen — Probenahme von festen und stichfesten Materialien", Teile 5 (2018-06) und 6 (2019-01), zulassig.

(2) 1Besteht bei der Anlieferung von mineralischen Abféllen in eine Aufbereitungsanlage auf Grund der Feststellungen zur
Charakterisierung der Verdacht, dass Materialwerte fir Recycling-Baustoffe der Klasse 3 - RC-3 - nach Anlage 1 Tabelle 1
oder Materialwerte, die als Feststoffwerte fiir Bodenmaterial der Klasse F3 - BM-F3 - der Anlage 1 Tabelle 4 angegeben
werden, Uberschritten werden, sind diese Abfédlle getrennt zu lagern und vor der Behandlung von einer Untersuchungsstelle
getrennt zu beproben und zu untersuchen. 2Gleiches gilt, wenn der Verdacht besteht, dass Uberwachungswerte nach Anlage 4
Tabelle 2.2, oder, soweit es sich um nicht aufbereitetes Bodenmaterial handelt, Materialwerte fiir Bodenmaterial der Klasse F3
- BM-F3 - nach Anlage 1 Tabelle 3 oder 4 (iberschritten werden. 3Die §§ 8 und 9 gelten entsprechend. 4Liegen Anhaltspunkte
vor, dass die angelieferten mineralischen Abfélle erhdhte Gehalte weiterer, durch die Materialwerte nicht begrenzter Stoffe
aufweisen, ist auf diese Stoffe zusatzlich analytisch zu untersuchen.

(3) lErgibt die Untersuchung, dass ein Messwert oder mehrere Messwerte die in Absatz 2 bezeichneten Materialwerte oder
Uberwachungswerte nach MaBgabe des § 10 Uiberschreiten, dirfen diese Abfélle nicht mit anderen Abfillen oder Materialien
gemischt werden. 2Eine getrennte Aufbereitung zur Einhaltung der Materialwerte nach Anlage 1 ist zuldssig. 3Bei erhéhten
Gehalten weiterer Schadstoffe, fir die keine Materialwerte festgesetzt sind, und die einer ordnungsgemaBen und schadlosen
Verwertung gemaB § 7 Absatz 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entgegenstehen, gilt Satz 1 entsprechend.

11 § 3 Abs. 1 Satz 6 angef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 3: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
Abschnitt 3 Herstellen von mineralischen Ersatzbaustoffen

Unterabschnitt 1 Giiteiiberwachung
g 4'[11 Allgemeine Anforderungen an die Giiteiiberwachung
(1) Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage, in der mineralische Ersatzbaustoffe hergestellt werden, hat eine
Gltetberwachung durchzufiihren. 2Die Giteiliberwachung besteht aus:
1. dem Eignungsnachweis,
2. der werkseigenen Produktionskontrolle und
3. der Fremdlberwachung.

(2) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat den Eignungsnachweis und die Fremdiberwachung von einer
Uberwachungsstelle durchfiihren zu lassen.

(2a) !Der Betreiber einer stationaren Aufbereitungsanlage kann eine nach § 13a anerkannte Giiteliberwachungsgemeinschaft
mit der Giiteiiberwachung im Sinne der Absitze 1 und 2 beauftragen. 2Seine Verantwortung fiir die Erfiillung der Pflicht nach
Absatz 1 bleibt hiervon unberihrt.

(3) lAbweichend von Absatz 1 bedarf Gleisschotter in einer Kdérnung ab 31,5 Millimeter keiner Giiteiberwachung, sofern er
nach organoleptischem Befund nicht belastet ist und ausschlieBlich als Schotteroberbau nach den Einbauweisen Bl bis B4 der
Anlage 3 in Gleisbauwerken wieder eingebaut wird. 2Der Wiedereinbau als Schotteroberbau nach den Einbauweisen B1 bis B4
der Anlage 3 im Gleisbauwerk bedarf keiner Erlaubnis nach § 8 Absatz 1 des Wasserhaushaltgesetzes.

(4) Anforderungen an die Uberpriifung der bautechnischen Eigenschaften von mineralischen Ersatzbaustoffen nach anderen
Vorschriften bleiben unberiihrt.

IL1  § 4 Abs. 2a eingef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).
[ § 4: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
8 5'[l] Eignungsnachweis
(1) !Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat einen Eignungsnachweis zu erbringen oder einen vorhandenen
Eignungsnachweis nach MaBgabe der Absatze 2 und 3 zu aktualisieren
1. bei der erstmaligen Inbetriebnahme einer mobilen oder stationdren Anlage,

2. nach einer Anderung an einer genehmigungsbedirftigen Anlage gemaB den §§ 15 und 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes,

3. bei nicht genehmigungsbediirftigen Anlagen nach einem Wechsel der BaumaBnahme, ausgenommen mobile
Aufbereitungsanlagen, die auf dem Betriebsgelande einer stationaren Aufbereitungsanlage in einem einheitlichen
Betriebsablauf betrieben werden, oder

4. wenn andere, nicht vom Eignungsnachweis erfasste mineralische Ersatzbaustoffe in der Anlage hergestellt werden.
2Der Eignungsnachweis besteht aus der Erstpriifung und der Betriebsbeurteilung.

(2) Im Rahmen der Erstpriifung ist von der Uberwachungsstelle festzustellen, ob die hergestellten mineralischen
Ersatzbaustoffe die geltenden Materialwerte der Anlage 1 nach MaBgabe des § 10 Absatz 1 und 2 einhalten und ob sie
Schadstoffe nach Anlage 4 Tabelle 2.1 enthalten, fiir die keine Materialwerte festgesetzt sind. 2Die Erstpriifung umfasst auch



die Ermittlung der in § 10 Absatz 5 genannten Materialwerte. 3Die Erstpriifung einer Aufbereitungsanlage zur Herstellung von
Recycling-Baustoffen umfasst zusatzlich die Feststellung, ob die Uberwachungswerte nach Anlage 4 Tabelle 2.2. eingehalten
werden. 4Der Eignungsnachweis fiir Stahlwerksschlacken, die fiir einen Einbau nach Anlage 2, Einbauweise 12 vorgesehen
sind, umfasst zusatzlich den CBR-Versuch nach Anlage 4 Tabelle 2.3. 5Die Uberwachungsstelle entnimmt alle die nach diesem
Absatz notwendigen Proben des in der Anlage hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffs nach MaBgabe des § 8 Absatz 1.
6Die Proben sollen in Gegenwart eines Vertreters des Betreibers der Aufbereitungsanlage entnommen werden. 7Die Analytik
der Proben nach MaBgabe des § 9 hat eine Untersuchungsstelle durchzufiihren.

(3) lDie Betriebsbeurteilung hat durch dieselbe Uberwachungsstelle zu erfolgen, die auch die Erstpriifung durchfihrt. 2Die
Betriebsbeurteilung ist bestanden, wenn die Anlage aufgrund ihrer technischen Anlagenkomponenten, ihrer
Betriebsorganisation und personellen Ausstattung geeignet ist und der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Gewéahr daftr
bietet, dass die Anforderungen der Abschnitte 2 und 3 Unterabschnitt 1 erfillt werden.

(4) Die Uberwachungsstelle hat dem Betreiber der Aufbereitungsanlage ein Priifzeugnis ber den erbrachten
Eignungsnachweis auszustellen. 2Das Priifzeugnis muss folgende Angaben enthalten:

1. die Durchfiihrung der Erstprifung einschlieBlich der Probenahme und der Analyseergebnisse der untersuchten Parameter,
2. eine abschlieBende Bewertung dariiber, ob die Materialwerte nach MaBgabe des § 10 eingehalten werden, und
3. das Ergebnis der Betriebsbeurteilung.

3Sind fiir Parameter aus der Anlage 4 Tabelle 2.1 und 2.2, die keine Materialwerte sind, Gehalte nachweisbar, sind diese
Parameter mit den gemessenen Konzentrationswerten ebenfalls im Prifzeugnis zu dokumentieren.

(5) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage darf mineralische Ersatzbaustoffe erst dann in Verkehr bringen, wenn er das
Priifzeugnis tber den erbrachten Eignungsnachweis von der Uberwachungsstelle erhalten hat.

(6) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage, der mineralische Ersatzbaustoffe in einer mobilen Aufbereitungsanlage herstellt,
ausgenommen mobile Aufbereitungsanlagen, die auf dem Betriebsgelande einer stationdren Aufbereitungsanlage in einem
einheitlichen Betriebsablauf betrieben werden, hat der zustéandigen Behorde bei jeder neuen BaumaBnahme oder bei jedem
sonstigen Wechsel des Einsatzortes unverziglich Folgendes zu Gbermitteln:

1. den Namen des Betreibers der Aufbereitungsanlage,
2. den Einsatzort, an dem die Aufbereitungsanlage betrieben wird, und

3. eine Kopie des Priifzeugnisses.

1] § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 6 einl. Satzteil gednd. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ 8 5: Zukilnftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
1 . .
8§ 6'[—] Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Sofern diese Verordnung keine Regelungen enthalt, richten sich Umfang und Durchfiihrung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach den Anforderungen der ,Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Bdden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau", Anhang A — TL SoB-StB 04, Ausgabe 2004, Fassung 2007[3]'
(FGSV).

(2) lDer Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die fir die jeweiligen mineralischen Ersatzbaustoffe geltenden Materialwerte
der Anlage 1 durch die werkseigene Produktionskontrolle in eigener Verantwortung nach dem in der Anlage 4 Tabelle 1
angegebenen Uberwachungsturnus zu (iberwachen. 2Die Probenahme nach MaBgabe von § 8 Absatz 2 und die Analytik der
Proben nach MaBgabe von § 9 hat eine Untersuchungsstelle durchzufiihren. 3Ergibt die werkseigene Produktionskontrolle,
dass die Materialwerte nicht eingehalten werden, hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Ursachen zu ermitteln und
unverziglich MaBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 4Die betreffende Charge des mineralischen Ersatzbaustoffs ist

1. der nachst hoheren Materialklasse zuzuordnen, flr die die Materialwerte eingehalten werden, oder

2. sofern keine Materialklasse in Anlage 1 definiert ist oder eingehalten wird, vorrangig ordnungsgemaf und schadlos zu
verwerten oder gemeinwohlvertréglich zu beseitigen.

(3) lwird im Auftrag eines Betreibers einer stationdren Aufbereitungsanlage eine mobile Aufbereitungsanlage auf dem
Betriebsgelénde der stationdren Aufbereitungsanlage in einem einheitlichen Betriebsablauf betrieben, ist flir die Berechnung
der festgelegten Mengen nach Anlage 4 Tabelle 1 zur Durchfiihrung einer werkseigenen Produktionskontrolle die von der
mobilen Aufbereitungsanlage hergestellte Menge eines mineralischen Ersatzbaustoffs zu der von der stationaren
Aufbereitungsanlage hergestellten Menge des gleichen Ersatzbaustoffs zu addieren. 2In diesen Fallen entféllt eine separate
werkseigene Produktionskontrolle fir die mobile Anlage.

(4) Fallt der Zeitpunkt der Probenahme im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle mit dem Zeitpunkt der
FremdUberwachung zusammen, entfdllt die werkseigene Produktionskontrolle.

1] § 6 Abs. 1 (Anderungsanweisung fehlerhaft) gednd. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[2] Nach der And. durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186) jetzt wohl richtig: ,,Technischen Lieferbedingungen fiir
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau®™, Anhang A - TL SoB-StB 20,
Ausgabe 2020".

[ § 6: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

8 7[11 Fremdiiberwachung



(1) lDer Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die fur die jeweiligen mineralischen Ersatzbaustoffe geltenden Materialwerte
der Anlage 1 durch die Fremdiberwachung von einer Uberwachungsstelle nach dem in der Anlage 4 Tabelle 1 angegebenen
Uberwachungsturnus iberwachen zu lassen. 2Abweichend von Anlage 4 Tabelle 1 beginnt bei mobilen Aufbereitungsanlagen
der Uberwachungsturnus mit einer Fremdiiberwachung bei jedem neuen Einsatzort.

(2) lDer Betreiber einer Aufbereitungsanlage, in der Recycling-Baustoffe hergestellt werden, hat bei jeder zweiten
Fremdiiberwachung zusatzlich zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten Materialwerten die Uberwachungswerte nach Anlage 4
Tabelle 2.2 von einer Uberwachungsstelle (iberwachen zu lassen. 2Fir die Bewertung der Untersuchungsergebnisse gilt § 10
entsprechend. 3Werden die Uberwachungswerte Uberschritten, hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Ursache zu
ermitteln und MaBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 4§ 6 Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 gilt entsprechend.

(3) 1Zur Durchfiihrung der Fremdiiberwachung entnimmt die Uberwachungsstelle nach MaBgabe des § 8 Absatz 2 Proben des
hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffs. 2Die Proben sollen in Gegenwart eines Vertreters des Betreibers der
Aufbereitungsanlage entnommen werden. 3Die Analytik der Proben nach MaBgabe des § 9 hat eine Untersuchungsstelle
durchzufiihren. 4Die Uberwachungsstelle hat auch zu priifen, ob die Annahmekontrolle den Anforderungen nach § 3 und die
werkseigene Produktionskontrolle den Anforderungen nach § 6 entspricht. 5Fiir mobile Aufbereitungsanlagen sind die Angaben
aus der Betriebsbeurteilung nach § 5 Absatz 3 mitzupriifen.

(4) l0ber die durchgefiihrte Fremdiiberwachung stellt die Uberwachungsstelle ein Priifzeugnis aus. 2Dieses Priifzeugnis muss

folgende Angaben enthalten:

1. die Durchfiihrung der Fremdiiberwachung einschlieBlich der Probenahme und der Analyseergebnisse der untersuchten
Parameter,

2. die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle,

3. eine abschlieBende Bewertung darliber, ob die Materialwerte nach MaBgabe des § 10 Absatz 1 und 3 eingehalten werden,

4. die Ermittlung der in § 10 Absatz 5 angegebenen Materialwerte und

5. die Kontrolle der Angaben aus der Betriebsbeurteilung fiir mobile Aufbereitungsanlagen.

(5) lwird im Auftrag eines Betreibers einer stationdren Aufbereitungsanlage eine mobile Aufbereitungsanlage auf dem

Betriebsgelande der stationdren Aufbereitungsanlage in einem einheitlichen Betriebsablauf betrieben, ist fir die Berechnung

der festgelegten Mengen nach Anlage 4 Tabelle 1 zur Durchfiihrung einer Fremduberwachung die von der mobilen

Aufbereitungsanlage hergestellte Menge eines mineralischen Ersatzbaustoffs zu der von der stationaren Aufbereitungsanlage

hergestellten Menge des gleichen Ersatzbaustoffs zu addieren. 2In diesen Féllen entféllt fiir die mobile Anlage die
FremdUberwachung.

1] § 7 Abs. 3 Satz 5 angef., Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 und 4 gednd., Nr. 5 angef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023
(BGBI. I Nr. 186).

[ § 7: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
§ 8 Probenahme und Probenaufbereitung

(1) Die Probenahme fiir die Erstpriifung im Rahmen des Eignungsnachweises nach § 5 Absatz 2 hat nach der PN 98 -
Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abféllen, Stand Mai 2019, der Bund/Lander Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)[l]‘, zu erfolgen.
2Die Probenahme ist zu protokollieren. 3Die Probenahmeprotokolle sind fiinf Jahre aufzubewahren und der zustandigen
Behérde auf Verlangen vorzulegen. 4Die Probenahme ist von Personen durchzufiihren, die Uiber die fiir die Durchfiihrung der
Probenahme erforderliche Fachkunde verfiigen. 5Die Fachkunde kann durch qualifizierte Ausbildung oder langjéhrige
praktische Erfahrung jeweils in Verbindung mit einer erfolgreichen Teilnahme an einem Probenehmerlehrgang nach LAGA PN
98 nachgewiesen werden. 6Die Kenntnisse zur Probenahme von Haufwerken sind mindestens alle finf Jahre durch eine
Teilnahme an geeigneten Lehrgéngen zu aktualisieren. 7Bei der Probenahme ist aus der jeweils ersten Produktionscharge von
200 Kubikmeter bis 500 Kubikmeter des mineralischen Ersatzbaustoffs die in der Norm angegebene Zahl an Laborproben zu
entnehmen. 8Im Labor ist aus den entnommenen Laborproben und nach vorheriger Aliquotierung und Abtrennung von
entsprechenden Rickstellproben durch Mischen und Homogenisieren jeweils eine Priifprobe mit dem Charakter einer
Durchschnittsprobe zu erstellen. 9Die Riickstellproben sind mindestens sechs Monate aufzubewahren. 19Ergénzend kann die
DIN 19698 Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten Materialien — Teile 1 (2014-05) und 2
(2016-12) herangezogen werden.

(2) lAbsatz 1 gilt fir die Probenahme im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdiberwachung nach
den §§ 6 und 7 entsprechend. 2Zusétzlich sind im Rahmen der Fremdiiberwachung die Laborproben aus der Charge zu
entnehmen, die als erste in Verkehr gebracht werden soll; im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die
Laborproben aus der jeweils aktuellen Produktionscharge zu entnehmen. 3Abweichend von Absatz 1 kann die Probenahme im
Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durch einen sachkundigen Probenehmer erfolgen, wenn eine Einweisung
durch die Untersuchungsstelle erfolgt ist und ein Fachkundiger die ordnungsgemaBe Probenahme bestatigt.

(3) !Der mineralische Ersatzbaustoff ist in der KorngrdBenverteilung zu untersuchen, in der er in Verkehr gebracht werden
soll. 2Soll der mineralische Ersatzbaustoff in mehreren Kdrnungen in Verkehr gebracht werden, kann abweichend von Satz 1
fiir die Uberwachungsverfahren nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 im Einvernehmen mit der Uberwachungsstelle auch
eine den Ersatzbaustoff charakterisierende Priifkérnung in der KorngréBe von null Millimeter bis 22,4 Millimeter mit einem
Massenanteil der Kornfraktion kleiner als vier Millimeter von mindestens 45 Masseprozent fir den zu untersuchenden
mineralischen Ersatzbaustoff herangezogen werden.



(4) 1zur Bestimmung der Feststoff- und Eluatkonzentrationen ist die Probenaufbereitung nach der DIN 19747 ,Untersuchung
von Feststoffen — Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung flir chemische, biologische und physikalische
Untersuchungen®, Ausgabe Juli 2009, in Verbindung mit der DIN EN 932-2 ,Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskérnungen - Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®, Ausgabe Marz 1999, vorzunehmen.
2Abweichend von Satz 1 sind zur Bestimmung der Eluatkonzentrationen mineralische Ersatzbaustoffe mit einem GrdBtkorn von
mehr als 32 Millimeter nach der DIN 19528, ,Elution von Feststoffen — Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung
des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen", Ausgabe Januar 2009 oder der DIN 19529 ,Elution von
Feststoffen — Schittelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen Stoffen und organischen Stoffen
mit einem Wasser/Feststoff-Verhdltnis von 2 I/kg", Ausgabe Dezember 2015 aufzubereiten.

1] [Amtl. Anm.:] Die LAGA Mitteilung 32 (PN 98 - Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und
biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abféllen) in Verbindung mit
der Handlungshilfe zur Anwendung der LAGA Mitteilung 32 (LAGA PN 98) vom 5. Mai 2019 ist auf der Internetseite
der Bund/Lander Arbeitsgemeinschaft Abfall unter www.laga-online.de hinterlegt und einsehbar.

[ § 8: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
§ 9 Analytik der Proben

(1) INach der Probenahme und Probenaufbereitung ist zur Uberwachung solcher Materialwerte der Anlage 1, die als
Eluatkonzentrationswert angegeben sind, aus der jeweiligen Prifprobe ein Eluat zur Bestimmung der Konzentrationen der
relevanten anorganischen und organischen Parameter in der wéssrigen Lésung herzustellen. 2Die Herstellung des Eluats hat
entweder durch den ausfihrlichen Saulenversuch oder den Saulenkurztest nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009, oder
durch den Schittelversuch nach der DIN 19529, Ausgabe Dezember 2015, zu erfolgen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 werden beim Eignungsnachweis die zur Uberwachung der Materialwerte erforderlichen
Eluatkonzentrationen bei einem Wasser-zu-Feststoffverhaltnis von zwei zu eins nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009,
aus dem Ergebnis des ausflihrlichen Saulenversuchs berechnet.

(3) !Die beim ausfiihrlichen Sdulenversuch oder Saulenkurztest nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009, schwer
perkolierbaren Feststoffe werden untersucht, indem die Probe im Verhaltnis von einem Masseanteil der Probe mit vier
Masseanteilen Quarzsand vermischt, eingebaut und perkoliert wird. 2Fiir die Berechnung des Porenanteils fiir Gemische aus
schwer perkolierbaren Stoffen mit Quarzsand zur nachfolgenden Berechnung der Durchflussraten und Einstellung der Kontakt-
und Aufsattigungszeit werden die Masse des Gemisches aus Probenmaterial und Quarzsand und die Korndichte von reinem
Quarzsand verwendet. 3Das Wasser-zu-Feststoffverhéltnis bezieht sich auf die Trockenmasse des zu untersuchenden
Probenmaterials im Gemisch. 4Bei nicht perkolierbaren GieBereirestsanden ist der Schittelversuch nach DIN 19529, Ausgabe
Dezember 2015, zulassig.

(4) IFir Materialwerte der Anlage 1, die als Feststoffwerte angegeben sind, ist die gemé&B § 8 generierte und aufbereitete
Priifprobe zu analysieren. 2Abweichend von Satz 1 beziehen sich die Materialwerte der Anlage 1, die als Feststoffwerte
angegeben sind, bei Bodenmaterial und Baggergut mit weniger als zehn Volumenprozent mineralischen Fremdbestandteilen
auf eine Probe, die aus Feinfraktionen kleiner zwei Millimeter besteht. 3Grobe Materialien mit einer KorngréBe von mehr als
zwei Millimetern, die méglicherweise Schadstoffe enthalten oder denen diese anhaften kénnen, sind bei
Feststoffuntersuchungen aus der gesamten Laborprobe zu entnehmen und gesondert der Laboruntersuchung zuzufiihren. 4Ihr
Masseanteil ist zu ermitteln und bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse einzubeziehen. 5Die Bestimmung der
Materialwerte fiir anorganische Schadstoffe, die als Feststoffwerte angegeben sind, hat aus dem Konigswasser-Extrakt nach
der DIN EN 13657, ,,Charakterisierung von Abfallen — Aufschluss zur anschlieBenden Bestimmung des in Konigswasser
|6slichen Anteils an Elementen in Abfallen®, Ausgabe Januar 2003, zu erfolgen.

(5) Die Wahl des analytischen Verfahrens zur Bestimmung der Feststoffgehalte und der Eluatkonzentrationen richtet sich
nach Anlage 5.

[ § 9: Zuklnftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
1 . -
8 10‘[‘] Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Giiteiiberwachung

(1) !Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die Untersuchungsergebnisse der Giteliberwachung unverziiglich zu
bewerten, 2Im Rahmen des Eignungsnachweises werden die nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009, aus dem Ergebnis
des ausfiihrlichen Saulenversuchs berechneten Eluatkonzentrationen bei einem Wasser-zu-Feststoffverhaltnis von zwei zu eins
mit den Materialwerten der Anlage 1 verglichen. 3Im Rahmen der Fremdiiberwachung und der werkseigenen
Produktionskontrolle werden die nach der DIN 19528, Ausgabe Januar 2009 oder der DIN 19529, Ausgabe Dezember 2015
aus dem Eluat bei einem Wasser-zu-Feststoffverhaltnis von zwei zu eins gemessenen Eluatkonzentrationen unmittelbar mit
den Materialwerten der Anlage 1 verglichen.

(2) Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme der Materialwerte ,pH-Wert" und ,elektrische Leitfahigkeit" gelten im
Rahmen des Eignungsnachweises als eingehalten, wenn die gemessene Konzentration oder der gemessene Stoffgehalt eines
Parameters gleich oder geringer ist als der entsprechende Materialwert.

(3) !Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme der Materialwerte ,pH-Wert" und ,elektrische Leitfahigkeit" gelten im
Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremduberwachung als eingehalten, wenn es bei einem gemessenen
Wert innerhalb einer Zeitreihe von fiinf aufeinander folgenden Uberpriifungen nur einmalig zu einer Uberschreitung desselben
Materialwertes gekommen ist. 2Der Messwert, der den Materialwert tiberschreitet, muss kleiner als der Bezugswert sein. 3Der
Bezugswert ist die Summe aus dem jeweiligen Materialwert nach Anlage 1 und der fir diesen Materialwert zuldssigen



Uberschreitung nach Anlage 6. 4Soweit erst eine Fremdiiberwachung durchgefiihrt wurde, diirfen die festgestellten
Materialwerte nach Anlage 1 bei dieser nicht (iberschritten werden.

(4) Zur Uberpriifung der Einhaltung der Materialwerte von Summenparametern werden die Konzentrationen der bezeichneten
Einzelsubstanzen addiert, wobei Einzelstoffkonzentrationen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze unbericksichtigt
bleiben und Konzentrationen oberhalb der Nachweisgrenze, aber unterhalb der Bestimmungsgrenze mit der Halfte des Wertes
der Bestimmungsgrenze in die Summenbildung gehen.

(5) !Die Materialwerte ,pH-Wert" und ,elektrische Leitfdhigkeit" sind Orientierungswerte. 2Bei Abweichungen von mehr als
0,5 Einheiten beim pH-Wert oder mehr als 10 Prozent bei der elektrischen Leitfédhigkeit hat der Betreiber der
Aufbereitungsanlage die Ursachen zu ermitteln. 3Abweichend von S&tzen 1 und 2 ist der Parameter ,pH-Wert" bei
GieBereirestsanden ein Grenzwert. 4Bei frisch gebrochenem, reinem Betonmaterial kénnen die Materialwerte ,pH-Wert" und
.elektrische Leitfahigkeit" unbericksichtigt bleiben, wenn die Materialwerte fir Sulfat und die librigen Materialwerte fir
Recycling-Baustoffe der jeweiligen Materialklasse nach Anlage 1 Tabelle 1 eingehalten werden.

[ § 10 Abs. 1 Satz 1 eingef., bish. Satze 1 und 2 werden Séatze 2 und 3 mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI.
I Nr. 186).

[ § 10: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
1 g - - .
8 11‘[‘] Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe

1Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat den mineralischen Ersatzbaustoff in eine Materialklasse einzuteilen, sofern in
Anlage 1 fir einen mineralischen Ersatzbaustoff mehrere Materialklassen definiert sind. 2Die Einteilung hat unverziiglich nach
der Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach § 10 Absatz 1 zu erfolgen.

[ § 11 Satz 1 geand., Satz 2 angef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 11: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
1 i, -
8 12‘[‘] Dokumentation der Giiteliberwachung

(1) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat die Priifzeugnisse aus der Giiteliberwachung nach § 4 Absatz 1 Satz 1, die
Probenahmeprotokolle nach § 8 Absatz 1 Satz 2 und die Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach § 10 Absatz 1 Satz 1
sowie die Klassifizierung nach § 11 Satz 1 unverzuglich nach Erhalt und fortlaufend zu dokumentieren und ab dem Tag ihrer
Ausstellung funf Jahre aufzubewahren. 2Das Priifzeugnis (iber den Eignungsnachweis nach § 5 Absatz 4 ist abweichend von
Satz 1 fur die Dauer des Anlagenbetriebs aufzubewahren.

(2) lDer Betreiber einer Aufbereitungsanlage hat eine Ausfertigung des Priifzeugnisses Uber den Eignungshachweis gemé&B §
5 Absatz 4 der zustandigen Behorde unverziiglich nach Erhalt schriftlich oder elektronisch vorzulegen. 2Die zusténdige
Behorde kann die Aufbereitungsanlagen, die Gber das Priifzeugnis nach Satz 1 verfiigen, auf ihrer Internetseite bekannt
geben. 3Die iibrigen Dokumente nach Absatz 1 sind auf Verlangen der zustandigen Behérde vorzulegen.

11 § 12 Abs. 1 Satz 1 neu gef,, Abs. 2 Satz 1 gedand. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 12: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

]

g 13‘[l MaBnahmen bei in der Giiteiiberwachung festgestellten Mangeln

(1) 1stellt die Uberwachungsstelle im Rahmen der Fremdiiberwachung fest, dass die Materialwerte nicht eingehalten werden,
wiederholt die Uberwachungsstelle unverziiglich die Priifung. 2Werden bei der Wiederholungspriifung erneut Uberschreitungen
der Materialwerte festgestellt, hat die Uberwachungsstelle dem Betreiber der Aufbereitungsanlage eine angemessene Frist zur
Behebung der Méngel zu setzen und die zusténdige Behorde hieriiber schriftlich oder elektronisch zu unterrichten. 3Nach
Ablauf der gesetzten Frist hat die Uberwachungsstelle eine erneute Priifung durchzufilhren. 4Sofern die Materialwerte bei
dieser Prifung Uberschritten werden, ist die betreffende Charge des mineralischen Ersatzbaustoffs

1. der nachst héheren Materialklasse zuzuordnen, fir die die Materialwerte eingehalten werden, oder

2. sofern keine Materialklasse in Anlage 1 definiert ist oder eingehalten wird, vorrangig ordnungsgemaR und schadlos zu
verwerten oder gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

(2) 1lstellt die Uberwachungsstelle im Rahmen der Fremdiiberwachung Méangel in der Durchfiihrung oder der Dokumentation
der werkseigenen Produktionskontrolle fest, hat die Uberwachungsstelle dem Betreiber der Aufbereitungsanlage eine
angemessene Frist zur Behebung der Méngel zu setzen. 2Die Uberwachungsstelle hat die zusténdige Behdrde hieriiber
schriftlich oder elektronisch zu unterrichten. 3Nach Ablauf der gesetzten Frist hat die Uberwachungsstelle eine erneute
Uberwachung durchzufihren. 4Stellt die Uberwachungsstelle erneut Méngel fest, so stellt sie die Fremdiberwachung ein und
teilt dies schriftlich oder elektronisch unter Angabe der Griinde dem Betreiber der Aufbereitungsanlage und der zustéandigen
Behérde mit. SDer Betreiber der Aufbereitungsanlage darf die mineralischen Ersatzbaustoffe, fur die die Fremdiiberwachung
eingestellt ist, nur mit Zustimmung der zustdndigen Behdrde zum Zwecke einer ordnungsgemaBen und schadlosen
Verwertung oder gemeinwohlvertraglichen Beseitigung in Verkehr bringen.

(3) Die zustandige Behorde gibt die Aufbereitungsanlagen, fiir die die Fremdiiberwachung eingestellt ist, auf ihrer
Internetseite bekannt.

(4) Die Uberwachungsstelle darf die Fremdiiberwachung erst dann wiederaufnehmen, wenn der Betreiber der
Aufbereitungsanlage den Nachweis erbracht hat, dass die Voraussetzungen fir die Herstellung und Lieferung von



anforderungsgerechten mineralischen Ersatzbaustoffen und einer ordnungsgemaBen werkseigenen Produktionskontrolle erfillt
sind. 2Die Uberwachungsstelle teilt dem Betreiber der Aufbereitungsanlage und der zustandigen Behérde schriftlich oder
elektronisch die Wiederaufnahme der Fremdiberwachung mit. 3Die zusténdige Behérde gibt die Wiederaufnahme der
Fremduberwachung auf ihrer Internetseite bekannt.

[1] § 13 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Sétze 2 und 4, Abs. 4 Satz 2 (Anderungsanweisung insoweit fehlerhaft) gednd. mWv
1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 13: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Unterabschnitt 2‘[1:I Giiteliberwachungsgemeinschaften

[1] UAbschnitt 2 (§§ 13a, 13b) eingef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).
8§ 13a‘[l] Anerkennung von Giiteiiberwachungsgemeinschaften, Widerruf

(1) !Der Betrieb einer Giteiiberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe bedarf einer Anerkennung durch die
zustandige Behdrde des Landes, in dem die Guteliberwachungsgemeinschaft ihren Sitz hat. 2Die zusténdige Behorde beteiligt
jeweils die zustandigen Behdrden der Lander, in deren Zustandigkeitsbereich die Guteliberwachungsgemeinschaft tatig ist
oder antragsgemaB beabsichtigt, tatig zu werden.

(2) Die Anerkennung wird erteilt, wenn nachgewiesen wurde, dass

1. der Giiteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe eine oder mehrere Uberwachungsstellen und eine
oder mehrere Untersuchungsstellen zugehdorig sind und

2. die Einhaltung der Anforderungen Uber die Tatigkeit der Gliteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe
gemanl § 13b sichergestellt ist.

(3) Das Personal der Giiteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe darf nicht von Mitgliedsbetrieben

abhéngig sein. 2Eine Abhangigkeit besteht, wenn das Personal auBerhalb der Belange der Giitetiberwachungsgemeinschaft mit

einem Mitgliedsbetrieb wirtschaftliche, finanzielle oder persodnliche Beziehungen unterhalt.

(4) !Die Anerkennung als Glteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe kann unter Bedingungen erteilt

sowie mit Auflagen verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um die Erfillung der in Absatz 2 genannten Anforderungen

sicherzustellen. 2Sofern erforderlich, kénnen durch die zustandige Behdrde Auflagen auch nachtréglich angeordnet werden.

(5) Die Anerkennung der Glteliberwachungsgemeinschaft fir mineralische Ersatzbaustoffe kann widerrufen werden, wenn

1. mit der Anerkennung eine Bedingung oder Auflage verbunden ist und die Guteliberwachungsgemeinschaft diese
Bedingung oder Auflage nicht oder nicht innerhalb einer ihr gesetzten Frist erfillt hat oder

2. die Anerkennungsbehérde auf Grund nachtraglich eingetretener Tatsachen berechtigt ware, die Anerkennung nicht zu
erteilen.

1] UAbschnitt 2 (§§ 13a, 13b) eingef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 13a: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
g 13b'[—] Tatigkeit der Giiteiiberwachungsgemeinschaft, Organisation und Betrieb

(1) lDie Giteuberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe gibt sich eine Satzung oder sonstige Regelung.
2Die Satzung oder sonstige Regelung bedarf der Schriftform. 3Die Giiteliberwachungsgemeinschaft wird folgendermaBen tétig:

1. Die Giiteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe hat erganzend zum Eignungsnachweis durch die
Uberwachungsstelle nach § 5 eine Vorpriifung des Betriebes der Aufbereitungsanlage vor Aufnahme in die
Giiteiberwachungsgemeinschaft durchzufiihren, die insbesondere aus einer Vor-Ort-Begehung der Aufbereitungsanlage,
aus der Feststellung der zu berwachenden mineralischen Ersatzbaustoffe und der Bestimmung ihrer Materialklasse
besteht.

2. Die Gltelberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe nimmt den Betreiber einer Aufbereitungsanlage nur
dann als Mitglied auf, wenn die Vorprifung ergibt, dass die Voraussetzungen vorliegen, um die in den §§ 3 bis 13 dieser
Verordnung festgelegten Anforderungen an die Herstellung mineralischer Ersatzbaustoffe erfiillen zu kénnen.

3. lDie Guteliberwachungsgemeinschaft fir mineralische Ersatzbaustoffe konkretisiert fir ihre Mitglieder die Anforderungen
an ein betriebliches System der werkseigenen Produktionskontrolle, das gemaf dieser Verordnung vom Betreiber einer
Aufbereitungsanlage auf der Grundlage des Anhangs A der TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020 (FGSV) innerhalb von sechs
Monaten ab Aufnahme des Mitglieds in die Giteliberwachungsgemeinschaft einzufithren und aufrecht zu erhalten ist. 2Die
konkretisierten Anforderungen sind fir die Mitglieder der Glteliberwachungsgemeinschaft flir mineralische
Ersatzbaustoffe verbindlich. 3Die der Giiteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe zugehdrige
Uberwachungsstelle oder die zugehérigen Uberwachungsstellen iiberpriifen die Einhaltung dieser Vorgaben durch den
Anlagenbetreiber im Rahmen der Fremdiiberwachung.

4. 1Die Giteiliberwachungsgemeinschaft fir mineralische Ersatzbaustoffe Gberprift die Zuverlassigkeit des Betreibers. 2Fr
die Anforderungen an die Zuverlassigkeit gilt § 8 Absatz 1 und 2 der Entsorgungsfachbetriebeverordnung vom 2.
Dezember 2016 (BGBI. I S. 2770), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240)
geandert worden ist, entsprechend.



5. lDie Gltellberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe Gberpriift die Fachkunde des Betreibers. 2Fir die
Anforderungen an die Fachkunde gilt § 9 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 der
Entsorgungsfachbetriebeverordnung entsprechend.

6. 1Die Mitglieder einer Guteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe haben sich fiir die in Anlage 4
Tabelle 1 genannten Teilschritte der GliteiUberwachung und fir die Untersuchungsverfahren einer der
Giiteliberwachungsgemeinschaft zugehérigen Uberwachungsstelle und einer der Giteliberwachungsgemeinschaft fir
mineralische Ersatzbaustoffe zugehérigen Untersuchungsstelle zu bedienen. 2Die Uberwachungsstelle legt das Priifzeugnis
des Eignungsnachweises nach § 5 Absatz 4 und der Fremdiberwachung nach § 7 Absatz 4 der
Giiteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe vor. 3Die Pflichten nach § 12 bleiben unberiihrt. 4Die
Uberwachungsstelle informiert die Giiteiberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe auch im Falle von §
13 Absatz 1 Satz 4 bei der erneuten Uberschreitung von Materialwerten sowie im Falle von § 13 Absatz 2 Satz 4 bei
Einstellung der Fremdiberwachung aufgrund der erneuten Feststellung von Mangeln in der Durchfiihrung oder
Dokumentation der werkseigenen Produktionskontrolle. 5Die Pflichten zur Information der zusténdigen Behérde nach § 13
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 und 4 bleiben unberiihrt.

7. Die Gltelberwachungsgemeinschaft flir mineralische Ersatzbaustoffe halt ein jederzeit zugangliches elektronisches
System vor, das ihr zum Nachweis, zur Sammlung und zur Auswertung der Ergebnisse aus den Priifungen der Material-
und Uberwachungswerte dient, die im Rahmen sowohl des Eignungsnachweises als auch der werkseigenen
Produktionskontrolle und der Fremdulberwachung erzielt werden.

8. Die Glteliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe informiert ihre Mitgliedsbetriebe in regelmaBigen
Abstanden Uber ihre Pflichten nach den §§ 3 bis 13 dieser Verordnung, zur Umsetzung des betrieblichen Systems zur
Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle gemaB Nummer 3 sowie zur Nutzung des von ihr bereitgestellten
elektronischen Systems gemaB Nummer 7.

(2) Die Mitgliedschaft in einer Giteliberwachungsgemeinschaft fir mineralische Ersatzbaustoffe darf nicht von der
Zugehorigkeit zu einem Verband oder einer sonstigen Organisation abhangig gemacht werden.

(3) lDie Guteiliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe veréffentlicht im Internet die
Aufbereitungsanlagen, die Mitglied der Giteiliberwachungsgemeinschaft sind. 2Sie hat eine Aufbereitungsanlage unverziiglich
von der Internetseite zu I6schen, wenn fiir diese die Fremduberwachung nach § 13 Absatz 2 Satz 4 eingestellt wurde.

(4) !Die Dokumentation Uber die Ergebnisse der Vorpriifung des Mitglieds sind der zustédndigen Behérde am Sitz der
Gltetberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe auf Verlangen vorzulegen. 2Die Weitergabe der Ergebnisse
der Vorpriifung von Aufbereitungsanlagen durch die zusténdige Behérde an andere Behérden zu Uberwachungszwecken
erfolgt im Wege der Amtshilfe.

1] UAbschnitt 2 (§§ 13a, 13b) eingef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 13b: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

[2]

Unterabschnitt 3"~ Untersuchung von nicht aufbereitetem Bodenmaterial und nicht aufbereitetem Baggergut

2] Bish. UAbschnitt 2 wird UAbschnitt 3 mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

]

8 14‘[l Untersuchungspflicht

(1) 1Erzeuger und Besitzer haben nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut, das in ein
technisches Bauwerk eingebaut werden soll, unverziglich nach dem Aushub oder dem Abschieben auf die zur Bestimmung
einer Materialklasse erforderlichen Parameter der Anlage 1 Tabelle 3 untersuchen zu lassen. 2Die Untersuchung ist von einer
Untersuchungsstelle nach MaBgabe des § 8 Absatz 1 Satz 1 bis 6 und Satz 8 und 9, § 8 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und Absatz
3 bis 5 durchfiihren zu lassen. 3Ergebnisse aus einer in situ-Untersuchung kénnen verwendet werden, sofern sich die
Beschaffenheit des Bodens zum Zeitpunkt des Aushubs oder des Abschiebens, inshesondere aufgrund der zwischenzeitlichen
Nutzung, nicht verdndert hat. “Ergeben sich auf Grund von Herkunft oder bisheriger Nutzung im Rahmen der Vorerkundung
Hinweise auf Belastungen mit in Anlage 1 Tabelle 4 genannten Schadstoffen, haben der Erzeuger oder Besitzer die
Untersuchung zusétzlich auf diese Schadstoffe auszudehnen. SFiir in Anlage 1 Tabelle 4 nicht genannte Schadstoffe gilt Satz 3
in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(2) IFiir die Vorerkundung von Béden in situ, die Vorerkundung von Haufwerken am Anfallort sowie die Probenahme von
Boden in situ gilt Abschnitt 4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. 2Fiir die Probenahme von Béden in-situ nach
Abschnitt 4 der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung kann insbesondere die DIN 19698 ,Untersuchung von
Feststoffen — Probenahme von festen und stichfesten Materialien™ Teil 6 (2019-01) herangezogen werden.

(3) In den Fallen des § 6 Absatz 6 Nummer 1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung kann von einer
Untersuchung abgesehen werden.

[1] § 14 Abs. 1 Satz 1 geénd., letzter Satzteil wird Satz 2 und geénd., bish. Satze 2-4 werden Satze 3-5, Abs. 2 Satz
2 angef. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 14: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

§ 15 Bewertung der Untersuchungsergebnisse



1Die Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 3 und 4 mit Ausnahme der Materialwerte ,,pH-Wert" und ,elektrische Leitféahigkeit"
gelten als eingehalten, wenn die im Rahmen der Untersuchung gemessene Konzentration oder der Stoffgehalt eines
Parameters gleich oder geringer ist als der entsprechende Materialwert. 2§ 10 Abséatze 4 und 5 sind entsprechend
anzuwenden.

[ § 15: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

[1]

8§ 16 7 Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut

(1) Erzeuger oder Besitzer haben nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut in eine der in Anlage
1 Tabelle 3 bezeichneten Materialklassen einzuteilen. 2Die Einteilung hat unverziglich nach der Bewertung der
Untersuchungsergebnisse der Untersuchung nach § 14 Absatz 1 Satz 1 zu erfolgen. 3Wurde die Untersuchung nach § 14
Absatz 1 Satz 4 auf nicht in Anlage 1 Tabelle 4 genannte Parameter ausgedehnt, legt ein Sachverstéandiger im Sinne des § 18
des Bundes-Bodenschutzgesetzes oder eine Person mit vergleichbarer Sachkunde, mit Zustimmung der zustédndigen Behérde,
die jeweilige Materialklasse auf Grund der Untersuchungsergebnisse fest.

(2) In den Féllen des § 6 Absatz 6 Nummern 1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist das
Bodenmaterial als BM-0 und das Baggergut als BG-0 zu klassifizieren.

1] § 16 Abs. 1 Satz 1 neu gef., Satz 2 eingef., bish. Satz 2 wird Satz 3 und geédnd. mWv 1.8.2023 durch VO v.
13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 16: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

1

§ 17[l Dokumentation

(1) Erzeuger oder Besitzer, die die Untersuchung nach § 14 Absatz 1 Satz 1 durchgefiihrt haben lassen, haben das
Probenahmeprotokoll, die Untersuchungsergebnisse und die Bewertung der Untersuchungsergebnisse sowie die Klassifizierung
unverziglich zu dokumentieren und ab dem Tag der Ausstellung der Dokumente finf Jahre aufzubewahren.

(2) Im Fall des § 14 Absatz 3 sind die Voraussetzungen des Absehens von einer analytischen Untersuchung und die
Klassifizierung unverziglich zu dokumentieren und ab Ausstellung der Dokumente fiinf Jahre aufzubewahren.

(3) Die Dokumente sind auf Verlangen der zustandigen Behorde vorzulegen.

[1] § 17 Abs. 1 neu gef, mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 17: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
8§ 18 Zwischenlager

(1) Wenn nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder nicht aufbereitetes Baggergut in ein Zwischenlager beférdert wird, entfallen
die Pflichten des Erzeugers und Besitzers nach den §§ 14 bis 17.

(2) Der Betreiber eines Zwischenlagers ist verpflichtet, eine Annahmekontrolle entsprechend § 3 durchzufihren, mit der
MaBgabe, dass die Eluat- und Feststoffwerte fiir Bodenmaterial anzuwenden sind.

(3) !Der Betreiber eines Zwischenlagers hat Bodenmaterial oder Baggergut, das in Verkehr gebracht werden soll, von einer
Untersuchungsstelle untersuchen zu lassen. 2Hierbei gelten fiir die Pflichten und Anforderungen an die Probenahme und
Untersuchung § 8 Absatz 1 Satz 1 bis 6 und Satz 8 und 9, § 8 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 3 bis 5, an die Bewertung der
Untersuchungsergebnisse, an die Klassifizierung sowie an die Dokumentation § 14 Absatz 1, §§ 15, 16 Absatz 1 und § 17
entsprechend. 3Die Menge des jeweils auf Grundlage einer Untersuchung in Verkehr gebrachten Bodenmaterials oder
Baggerguts darf 3 000 Kubikmeter nicht Uberschreiten.

[ § 18: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Abschnitt 4 Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
8 19" Grundsitzliche Anforderungen

(1) Der Bauherr oder der Verwender dirfen mineralische Ersatzbaustoffe oder Gemische in technische Bauwerke nur
einbauen, wenn nachteilige Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schédliche Bodenveranderungen nach
MaBgabe der Abséatze 2 und 3 nicht zu besorgen sind.

(2) Bei mineralischen Ersatzbaustoffen sind nachteilige Verédnderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schéadliche
Bodenveranderungen nicht zu besorgen, wenn die einzubauenden mineralischen Ersatzbaustoffe die Anforderungen nach
Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 oder 3 einhalten und

1. der Einbau der mineralischen Ersatzbaustoffe nur in den fiir sie jeweils zuldssigen Einbauweisen nach Anlage 2 oder 3
erfolgt oder

2. Bodenmaterial der Klasse 0 — BM-0 - oder Baggergut der Klasse 0 - BG-0 - eingebaut wird.

(3) Bei Gemischen sind nachteilige Verédnderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schadliche Bodenverdanderungen nicht
zu besorgen, wenn

1. alle im Gemisch enthaltenen mineralischen Ersatzbaustoffe jeweils die Anforderungen nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 1
oder 3 einhalten und

2. unbeschadet des Absatzes 2 Nummer 2 der Einbau nur in einer Einbauweise erfolgt, die fir jeden einzelnen mineralischen
Ersatzbaustoff nach Anlage 2 oder 3 zuléssig ist.



(4) Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen in technische Bauwerke darf nur in dem fur den
jeweiligen bautechnischen Zweck erforderlichen Umfang erfolgen.

(5) Gemische dlrfen nur zur Verbesserung der bautechnischen Eigenschaften hergestellt werden.

(6) lIn Wasserschutzgebieten der Zone I sowie in Heilquellenschutzgebieten der Zone I ist der Einbau von mineralischen
Ersatzbaustoffen oder Gemischen in technische Bauwerke unzuldssig. 2In Wasserschutzgebieten der Zone I sowie in
Heilquellenschutzgebieten der Zone II diirfen nur die nachstehenden mineralischen Ersatzbaustoffe in technische Bauwerke
eingebaut werden:

Bodenmaterial der Klasse 0 - BM-0 -,

Baggergut der Klasse 0 - BG-0 -,

1.

2

3. Schmelzkammergranulat - SKG -,

4, Gleisschotter der Klasse 0 - GS-0 - sowie
5

Gemische mit den unter Nummer 1 bis 4 genannten mineralischen Ersatzbaustoffen.

3Ist in einem Wasserschutzgebiet keine Zone II ausgewiesen, gelten in einem Radius von 1000 Metern um die Wasserfassung
die Regelungen des Satzes 2. 4Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in Wasserschutzgebieten der Zone III A und
Zone I1II B, in Heilquellenschutzgebieten der Zone III und Zone IV sowie in Wasservorranggebieten darf nur in der jeweils
zuldssigen Einbauweise nach den Anlagen 2 und 3 erfolgen. SIst in einem Wasserschutzgebiet nur eine Zone III ausgewiesen,
sind die Regelungen der Zone III A anzuwenden. ®Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des Wasserhaushaltsgesetzes haben
Vorrang. 7Sofern Regelungen nach Satz 6 keine Bestimmungen zu mineralischen Ersatzbaustoffen im Sinne von § 2 Absatz 1
enthalten, sind die Regelungen dieser Verordnung anzuwenden.

(7) Sofern nach Landesrecht besonders empfindliche Gebiete, wie insbesondere Karstgebiete oder Gebiete mit stark
klaftigem, besonders wasserwegsamen Untergrund, per Rechtsverordnung ausgewiesen sind, ist in diesen Gebieten der
Einbau von Recycling-Baustoff der Klasse 3 - RC-3, Bodenmaterial der Klasse F3 - BM-F3, Baggergut der Klasse F 3 - BG-F3
und Gleisschotter der Klasse 3 - GS-3 oder Gemischen, die diese Ersatzbaustoffe enthalten, in technische Bauwerke
unzulassig.

(8) lDer Einbau hat oberhalb der in Anlage 2 oder 3 vorgesehenen Grundwasserdeckschicht zu erfolgen. 2Diese kann
natlrlich vorliegen oder hergestellt werden. 3Wird die Grundwasserdeckschicht kiinstlich hergestellt, bedarf dies der
Zustimmung der zustdndigen Behérde. 4Die Bodenart der Grundwasserdeckschicht muss den Hauptgruppen der Bodenarten
Sand, Lehm, Schluff oder Ton gem&B Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2005 (KAS5) entsprechen oder
nach der DIN 18196 ,Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke", Ausgabe Mai 2011, als fein-
gemischt- oder grobkdrniger Boden mit Ausnahme der Gruppen mit den Gruppensymbolen GE, GW, GI, GU und GT zu
klassifizieren sein. >Bei einer bautechnischen Bewertung nach der DIN 18196, Ausgabe Mai 2011, sind grobkérnige Béden mit
der Ausnahme der Gruppen mit den Gruppensymbolen GE, GW und GI als Sand und fein- oder gemischtkérnige Béden mit
Ausnahme der Gruppen mit den Gruppensymbolen GU und GT als Lehm, Schluff, Ton einzustufen. SEine giinstige Eigenschaft
der Grundwasserdeckschicht im Sinne der Anlage 2 oder 3 liegt vor, wenn am jeweiligen Einbauort die grundwasserfreie
Sickerstrecke mehr als 1 Meter zuzlglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 Meter betrégt. 7Eine unginstige Eigenschaft der
Grundwasserdeckschicht liegt vor, wenn bei den mineralischen Ersatzbaustoffen Recycling-Baustoff der Klasse 1 - RC-1,

Bodenmaterial der Klasse 0* - BM-0 ", Bodenmaterial der Klasse FO™ - BM-FO *, Bodenmaterial der Klasse F1 - BM-F1,

Baggergut der Klasse 0™ - BG-0~, Bodenmaterial der Klasse F 1 — BG-F1, Gleisschotter der Klasse 0 — GS-0, Gleisschotter der
Klasse 1 - GS-1, Stahlwerksschlacke der Klasse 1 - SWS-1, Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 - CUM-1, Hochofenschlacke
der Klasse 1 - HOS-1, Hiittensand - HS, Schmelzkammergranulat - SKG die grundwasserfreie Sickerstrecke mindestens 0,1
bis 1 Meter und bei allen anderen in dieser Verordnung geregelten Stoffen oder Materialklassen 0,5 bis 1 Meter, jeweils
zuziiglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 Meter betragt. 8Der Bauherr oder der Verwender hat die Beurteilung der
Grundwasserdeckschichten auf der Grundlage einer bodenkundlichen Ansprache von Bodenproben oder von
Baugrunduntersuchungen nach bodenmechanischen oder bodenkundlichen Normen vorzunehmen.

(9) waille und Dd&mme mit definierten technischen SicherungsmaBnahmen nach den Einbauweisen 9 und 10 der Anlage 2
sind nach MaB3gabe des ,Merkblatts (iber Bauweisen fir technische SicherungsmaBnahmen beim Einsatz von Béden und
Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau®™ — M TS E - (FGSV, Ausgabe 2017) zu planen, zu erstellen und zu
kontrollieren. 2Der Bauherr oder der Verwender hat baubegleitend die technischen SicherungsmaBnahmen gemé&B den
Anforderungen dieses Merkblatts priifen zu lassen. 3Fir die Priifung darf der Bauherr nur Priifstellen beauftragen, die je nach
Bauweise die Anerkennung fir die Fachgebiete Boden (A), Schichten ohne Bindemittel (I) oder Geokunststoffe (K) gemaf der
»Richtlinie fir die Anerkennung von Prifstellen fur Baustoffe und Baustoffgemische im StraBenbau®, Ausgabe 2015, - RAP Stra
15 - der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) besitzen. 4Werden die Anforderungen nach Satz 1
erfillt, stellt die beauftragte Priifstelle dem Bauherrn hieriiber ein Priifzeugnis aus. SDer Bauherr hat, soweit er nicht selbst
Grundstiickseigentiimer ist, das Priifzeugnis dem Grundstiickseigentiimer zu iibergeben. ®Der Grundstiickseigentiimer hat das
Priifzeugnis bis zum Riickbau des Bauwerks aufzubewahren. 7Abweichend von den S&tzen 5 und 6 kann das Priifzeugnis im
Einverstandnis mit dem Grundstickseigentimer auch dem Betreiber, der das Bauwerk zu wirtschaftlichen Zwecken nutzt,
Ubergeben und dort aufbewahrt werden.

[1] § 19 Abs. 2 einl. Satzteil, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 8 Satze 4 und 7 geand. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I
Nr. 186).

[ § 19: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

8§ 20 Zusitzliche Einbaubeschrankungen bei bestimmten Schlacken und Aschen



(1) Die nachstehend genannten mineralischen Ersatzbaustoffe dirfen in technischen Bauwerken nur in
Mindesteinbaumengen verwendet werden. 2Einzuhalten ist eine Mindesteinbaumenge

1. von mindestens 250 Kubikmetern fur
a) Hausmdillverbrennungsasche der Klasse 2 - HMVA-2,
b) Stahlwerksschlacke der Klasse 2 - SWS-2,
c) Kupferhittenmaterial der Klasse 2 - CUM-2,
2. von mindestens 50 Kubikmetern fur
a) Braunkohlenflugasche - BFA,
b) Steinkohlenkesselasche - SKA,
c) Steinkohlenflugasche - SFA,
d) Hausmillverbrennungsasche der Klasse 1 - HMVA-1,
e) Stahlwerksschlacke der Klasse 1 - SWS-1,
f) Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 - HOS-2,
g) Kupferhittenmaterial der Klasse 1 - CUM-1,
h) GieBereirestsand — GRS sowie
i) GieBerei-Kupolofenschlacke - GKOS.

3Sind diese mineralischen Ersatzbaustoffe Teil eines Gemisches, ist fiir jeden mineralischen Ersatzbaustoff die jeweilige
Mindesteinbaumenge einzuhalten.

(2) Die in Absatz 1 festgelegten Mindesteinbaumengen gelten nicht fir Instandsetzungs- oder ErganzungsmaBnahmen an
technischen Bauwerken, wenn der jeweilige mineralische Ersatzbaustoff am Einbauort bereits verwendet wurde.

[ § 20: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
§ 21 Behordliche Entscheidungen

(1) Werden die Anforderungen nach den §§ 19 und 20 eingehalten, bediirfen EinbaumaBnahmen keiner Erlaubnis nach § 8
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes.

(2) Auf Antrag des Bauherrn oder des Verwenders kann die zustdndige Behdrde im Einzelfall Einbauweisen zulassen, die nicht
in Anlage 2 oder 3 aufgefihrt sind, wenn nachteilige Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schadliche
Bodenverdanderungen nicht zu besorgen sind.

(3) Auf Antrag der Bauherren oder des Verwenders kann die zustdndige Behdérde im Einzelfall die Verwertung von Stoffen
oder Materialklassen, die nicht in der Ersatzbaustoffverordnung geregelt sind, in technischen Bauwerken zulassen, wenn
nachteilige Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schédliche Bodenveranderungen nicht zu besorgen sind.

(4) lIn Gebieten, in denen die Hintergrundwerte im Grundwasser im Sinne des § 1 Nummer 2 der Grundwasserverordnung
vom 9. November 2010 (BGBI. I S. 1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S. 1044)
geandert worden ist, fur die hydrogeochemische Einheit, der das Grundwasser gemaB § 5 Absatz 2 der
Grundwasserverordnung zuzuordnen ist, naturbedingt oder siedlungsbedingt einen oder mehrere Eluatwerte oder den Wert

der elektrischen Leitfahigkeit der Anlage 1 Tabelle 3 fir Bodenmaterial der Klasse FO* - BM-FO ™ - (iberschreiten oder

auBerhalb der pH-Bereiche nach Anlage 1 Tabelle 3 fiir Bodenmaterial der Klasse FO™ - BM-FO™ - liegen, kann die zustandige
Behorde auf Antrag oder von Amts wegen das Gebiet bestimmen und fiir dieses Gebiet oder fiir bestimmte EinbaumaBnahmen
in diesem Gebiet hohere Materialwerte fir Bodenmaterial festlegen, soweit das einzubauende Bodenmaterial aus diesen
Gebieten stammt. 2Die Materialwerte sind so festzulegen, dass der Einbau des Bodenmaterials nicht dazu geeignet ist,
Stoffkonzentrationen im Grundwasser Uber die Hintergrundwerte hinaus zu erhéhen.

(5) !In Gebieten, in denen naturbedingt oder siedlungsbedingt ein oder mehrere Feststoffwerte der Anlage 1 Tabelle 3 fur

Bodenmaterial der Klasse FO* - BM-FO* - im Boden flachenhaft (iberschritten werden, kann die zusténdige Behérde das
Gebiet bestimmen und fiir bestimmte Einbauweisen in diesem Gebiet hGhere Materialwerte fir Bodenmaterial, das aus diesem
Gebiet stammt, festlegen oder im Einzelfall zulassen. 2Héhere Materialwerte nach Satz 1 sind von der zustéandigen Behérde so
zu bemessen, dass sich die stoffliche Situation nicht nachteilig verandert. 3Die Satze 1 und 2 gelten in rdumlich abgegrenzten
Industriestandorten fiir Bodenmaterial, das einen oder mehrere Feststoffwerte der Anlage 1 Tabelle 3 fiir Bodenmaterial der

Klasse FO™ - BM-FO ™ iberschreitet und das am Herkunftsort oder in dessen rdumlichem Umfeld unter vergleichbaren
geologischen und hydrogeologischen Bedingungen in ein technisches Bauwerk eingebaut werden soll, entsprechend. 4Gebiete
nach Satz 1 und Standorte nach Satz 3 kdnnen von der zustdndigen Behdérde im Einzelfall der Bewertung zugrunde gelegt
oder allgemein festgelegt werden.

[ § 21: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
§ 22 Anzeigepflichten

(1) Der Einbau der in § 20 Absatz 1 genannten mineralischen Ersatzbaustoffe oder ihrer Gemische ist der zustdndigen
Behorde vom Verwender vier Wochen vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen, wenn das vorgesehene
Gesamtvolumen der in § 20 Absatz 1 genannten mineralischen Ersatzbaustoffe mindestens 250 Kubikmeter betragt. 2Dje
Anzeige hat nach dem Muster in Anlage 8 - Voranzeige - zu erfolgen. 3Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Gesamtvolumen
von mindestens 250 Kubikmeter bei der Verwendung folgender mineralischer Ersatzbaustoffe erreicht wird:

1. Baggergut der Klasse F3 - BG-F3,



2. Bodenmaterial der Klasse F3 - BM-F3,
3. Recycling-Baustoff der Klasse 3 - RC-3.

(2) !Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen und ihrer Gemische, mit Ausnahme der in § 19 Absatz 6 Nummer 1 bis 5
genannten Stoffe, in festgesetzten Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten ist der zustdndigen Behdrde vom
Verwender vier Wochen vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 2Die Anzeige hat nach dem Muster in
Anlage 8 zu erfolgen. 3Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des Wasserhaushaltsgesetzes haben Vorrang.

(3) In der Voranzeige sind folgende Angaben zu machen:
1. die Bezeichnung und Lage der BaumaBnahme,

2. den Verwender, sofern dieser nicht selbst Bauherr ist,
3. den Bauherrn,
4

die Bezeichnung des mineralischen Ersatzbaustoffs sowie der Materialklasse und bei Gemischen die Benennung der
einzelnen in dem Gemisch enthaltenen mineralischen Ersatzbaustoffe sowie deren Materialklassen,

5. Masse und Volumen des einzubauenden mineralischen Ersatzbaustoffes oder der in einem Gemisch enthaltenen
mineralischen Ersatzbaustoffe,

6. Nummer und Bezeichnung der Einbauweise nach Anlage 2 oder 3 und bei den Einbauweisen 9, 10 und 16 der Anlage 2
die Beschreibung der geplanten Deckschichten oder technischen SicherungsmaBnahmen,

Angaben zu dem hdéchsten zu erwartenden Grundwasserstand,
Machtigkeit und Bodenart der Grundwasserdeckschicht,

Lage der BaumaBnahme im Hinblick auf Wasserschutz-, Heilquellenschutz- oder Wasservorranggebiete nach den Spalten
4 bis 6 der Anlage 2 oder 3 und

10. Lageskizze des geplanten Einbauortes.
2Der Voranzeige sind geeignete Nachweise iiber die Angaben nach Satz 1 Nummer 7 bis 9 beizufiigen.

(4) Fir mineralische Ersatzbaustoffe, die nach Absatz 1 oder 2 einer Voranzeige bedurfen, ermittelt der Verwender innerhalb
von zwei Wochen nach Abschluss der BaumaBnahme anhand der zusammengefassten Lieferscheine nach § 25 Absatz 1 die
tatsdchlich eingebauten Mengen und Materialklassen der verwendeten mineralischen Ersatzbaustoffe und Gbermittelt die
Angaben nach dem Muster in Anlage 8 — Abschlussanzeige - unverziiglich schriftlich oder elektronisch an die zustandige
Behorde.

(5) !Die Dokumentation der Vor- und der Abschlussanzeige gemaB Anlage 8 ersetzt die Verpflichtung zur Erstellung eines
Deckblatts nach § 25 Absatz 3. 2Eine Kopie der Vor- und der Abschlussanzeige sind jeweils vom Verwender zu unterschreiben
und, sofern dieser nicht selbst der Bauherr ist, zusammen mit den Lieferscheinen nach § 25 Absatz 1 unverzulglich nach
Abschluss der EinbaumaBnahme an den Bauherrn zu iibergeben. 3Die Unterlagen nach Satz 2 sind vom Bauherrn, sofern er
nicht selbst der Grundstlickseigentiimer ist, unverziglich nach Abschluss der gesamten BaumaBnahme dem
Grundstiickseigentimer zu lbergeben.

(6) IFiir anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe nach Absatz 1 hat der Grundstiickseigentiimer oder ein von ihm beauftragter
Dritter nach Ende der bestimmungsgemaBen Nutzung eines technischen Bauwerkes der zustandigen Behdrde den Zeitpunkt
des Riickbaus des technischen Bauwerks innerhalb eines Jahres mitzuteilen. 2Sollen die mineralischen Ersatzbaustoffe am
Einbauort verbleiben, ist dies der zustédndigen Behérde unter Angabe der Folgenutzung des Einbauortes ebenfalls mitzuteilen.

[ § 22: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
8§ 23 Ersatzbaustoffkataster

1Die Verwendung anzeigepflichtiger mineralischer Ersatzbaustoffe wird von der zustdndigen Behérde in einem Kataster
dokumentiert. 2In das Kataster sind die Angaben der Vor- und der Abschlussanzeige aufzunehmen.

[ § 23: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Abschnitt 5 Getrennte Sammlung von mineralischen Abfdllen
8§ 24 Getrennte Sammlung und Verwertung von mineralischen Abfillen aus technischen Bauwerken

(1) 1Erzeuger und Besitzer haben die in § 2 Nummer 18 bis 33 bezeichneten mineralischen Stoffe und Gemische im Sinne
des § 2 Nummer 2, die als Abfélle bei Rlickbau, Sanierung oder Reparatur technischer Bauwerke anfallen, untereinander und
von Abfallen aus Primérbaustoffen getrennt zu sammeln, zu beférdern und nach MaBgabe des § 8 Absatz 1 Satz 1 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzufiihren. 2Soweit diese
Abfélle fur den Einbau in technische Bauwerke vorgesehen, jedoch nicht unmittelbar hierfiir geeignet sind, haben die Erzeuger
und Besitzer der in Satz 1 genannten Abfallfraktionen diese einer geeigneten Aufbereitungsanlage zuftihren.

(2) Eine erneute Verwertung der gemaB Absatz 1 Satz 1 getrennt gesammelten mineralischen Ersatzbaustoffe in einem
technischen Bauwerk ist moglich, wenn diese nach der Art des mineralischen Ersatzbaustoffes sowie seiner Materialklasse
eindeutig bestimmt wurden.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kénnen Recycling-Baustoffe gemeinsam mit gleichartigen Abfallfraktionen aus
Primarbaustoffen gesammelt und beférdert werden.

(4) Die Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 entfallen, soweit die getrennte Sammlung der jeweiligen Abfallfraktion technisch nicht
méglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 2Technisch nicht méglich ist die getrennte Sammlung insbesondere dann, wenn
fiir eine Aufstellung der Abfallbehélter fiir die getrennte Sammlung nicht genug Platz zur Verfigung steht. 3Die getrennte



Sammlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Abfallfraktionen ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn die Kosten fir die
getrennte Sammlung, insbesondere auf Grund einer hohen Verschmutzung oder einer sehr geringen Menge der jeweiligen
Abfallfraktion, auBer Verhaltnis zu den Kosten fiir eine gemischte Sammlung stehen. 4Kosten, die durch technisch mégliche
und wirtschaftlich zumutbare MaBnahmen des selektiven Rickbaus hatten vermieden werden kdnnen, sind bei der Prifung der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit nicht zu beriicksichtigen.

(5) !Die Erzeuger und Besitzer haben die Erfiillung der Pflichten nach Absatz 1 oder, im Falle der Abweichung von diesen
Pflichten, das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 4 zu dokumentieren. 2Die Dokumentation ist wie folgt
vorzunehmen:

1. fur die getrennte Sammlung durch Lagepléne, Lichtbilder, Praxisbelege, wie Liefer- oder Wiegescheine oder ahnliche
Dokumente;

2. flr die Zufihrung sowohl der getrennt als auch der gemischt erfassten Abfélle zur Vorbereitung zur Wiederverwendung
oder zur Aufbereitung durch eine Erkldarung desjenigen, der die Abfalle libernimmt, wobei die Erklarung dessen Namen
und Anschrift sowie die Masse und den beabsichtigten Verbleib des Abfalls zu enthalten hat;

3. fiir das Abweichen von der Pflicht zur getrennten Sammlung durch eine Darlegung der technischen Unmoglichkeit oder
der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit.

3Die Dokumentation ist fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren aufzubewahren und auf Verlangen der zustédndigen Behérde
vorzulegen. 4Die Pflichten nach den Séatzen 1 bis 3 gelten nicht fiir Bau- und AbbruchmaBnahmen, bei denen das Volumen der
insgesamt anfallenden Abfélle 50 Kubikmeter nicht Gberschreitet.

[ § 24: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Abschnitt 6 Gemeinsame Bestimmungen
8 25‘[11 Lieferschein und Deckblatt

(1) !Der Verbleib eines mineralischen Ersatzbaustoffs oder eines Gemisches ist vom erstmaligen Inverkehrbringen bis zum
Einbau in ein technisches Bauwerk vom Inverkehrbringer und Verwender zu dokumentieren. 2Hierzu hat der Betreiber der
Aufbereitungsanlage oder derjenige, der nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder nicht aufbereitetes Baggergut in Verkehr
bringt, spatestens bei der Anlieferung einen Lieferschein nach dem Muster in Anlage Z auszustellen, der folgende Angaben
enthalten muss:

1. den Inverkehrbringer,

2. Bezeichnung des mineralischen Ersatzbaustoffs sowie der Materialklasse und bei Gemischen die Benennung der einzelnen
in dem Gemisch enthaltenen mineralischen Ersatzbaustoffe sowie deren Materialklassen,

bei Abfallen die Abfallschliissel gemalB Abfallverzeichnisverordnung,
4, die Uberwachungsstelle oder Untersuchungsstelle,

Angaben iiber die Einhaltung von in den FuBnoten der jeweiligen Einbautabelle fir bestimmte Einbauweisen nach Anlage
2 oder 3 genannten Anforderungen,

6. die Liefermenge in Tonnen und Abgabedatum,
7. die Lieferkérnung oder Bodengruppe und
8. den Beforderer.

(2) lDer Betreiber der Aufbereitungsanlage oder derjenige, der nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder nicht aufbereitetes
Baggergut in Verkehr bringt, hat den ausgefiillten Lieferschein zu unterschreiben und dem Beférderer zu (ibergeben. 2Der
Beforderer hat den ausgefillten und unterschriebenen Lieferschein dem Verwender zu libergeben.

(3) !Der Verwender hat die im Rahmen einer BaumaBnahme erhaltenen Lieferscheine unverziiglich nach Erhalt
zusammenzufiigen und mit einem Deckblatt nach dem Muster in Anlage 8 zu dokumentieren. 2Das Deckblatt hat folgende
Angaben zu enthalten:

den Verwender,

den Bauherrn, sofern dieser nicht selbst Verwender ist,

das Datum der Anlieferungen,

die Lageskizze des Einbauortes, BaumaBnahme,

die Bezeichnung der Einbauweisen nach Anlage 2 oder 3 unter Angabe der jeweiligen Nummer,

die Bodenart der Grundwasserdeckschicht wie ,Sand" oder ,Lehm, Schluff oder Ton",

N oo,k wNe=

Angaben zu dem hdchsten zu erwartenden Grundwasserstand im Hinblick auf die Eigenschaft ,glnstig" oder ,unginstig"
nach Anlage 2 oder 3 und

8. die Lage der BaumaBnahme im Hinblick auf Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete oder Wasservorranggebiete
nach den Spalten 4 bis 6 der Anlage 2 oder 3.

3Der Lieferschein kann fiir Bodenmaterial der Klasse 0 - BM-0, Bodenmaterial der Klasse 0* — BM-0*, Bodenmaterial der

Klasse FO™ - BM-FO ™, Baggergut der Klasse 0 - BG-0, Baggergut der Klasse 0* - BG-0*, Baggergut der Klasse FO* - BG-F0O ™,
Gleisschotter der Klasse 0 — GS-0 und Schmelzkammergranulat — SKG entfallen, wenn die Gesamtmenge des Einbaus in ein
technisches Bauwerk 200 Tonnen nicht (iberschreitet. 4Der Verwender hat das Deckblatt unverziiglich nach Abschluss der
EinbaumaBnahme zu unterschreiben und, sofern er nicht selbst Bauherr ist, dieses zusammen mit den Lieferscheinen dem
Bauherrn zu (ibergeben. 5Der Bauherr hat, sofern er nicht selbst Grundstiickseigentiimer ist, das Deckblatt und die



Lieferscheine unverziiglich nach Abschluss der gesamten BaumaBnahme dem Grundstiickseigentiimer zu iibergeben. 6Sofern
es sich bei der BaumaBnahme um eine Errichtung, Erweiterung oder Instandhaltung einer Kritischen Infrastruktur,
insbesondere um die Verlegung eines Erdkabels handelt, gilt Satz 5 mit der MaBgabe, dass das Deckblatt und die Lieferscheine
dem Betreiber der Kritischen Infrastruktur zu tGbergeben sind.

(4) 1Der Betreiber der Aufbereitungsanlage oder derjenige, der nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder nicht aufbereitetes
Baggergut in Verkehr bringt, hat den Lieferschein als Durchschrift oder Kopie ab dem Zeitpunkt der Ausstellung funf Jahre
lang aufzubewahren. 2Der Grundstiickseigentiimer hat das Deckblatt und die Lieferscheine ab Erhalt so lange aufzubewahren,
wie der jeweilige Ersatzbaustoff eingebaut ist. 3Absatz 3 Satz 6 gilt entsprechend. 4Diese Unterlagen sind der zusténdigen
Behorde auf deren Verlangen vorzulegen.

1] § 25 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 3 geénd., Satz 6 neu gef., Abs. 4 Satz 3 eingef., bish. Satz 3 wird Satz 4 mwv
1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 25: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

§ 26[11 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 1 Nummer 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 5 Absatz 5 einen mineralischen Ersatzbaustoff in Verkehr bringt,

2. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 oder § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Uberwachung nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig oder nicht
rechtzeitig durchflihrt oder nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig durchfiihren lasst,

3. entgegen § 11 Satz 1 oder § 16 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, eine Einteilung nicht richtig vornimmt,
3a. ohne Anerkennung nach § 13a Absatz 1 Satz 1 eine Giteliberwachungsgemeinschaft betreibt,
3b. einer vollziehbaren Auflage nach § 13a Absatz 4 zuwiderhandelt,

4, entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, oder § 22 Absatz 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht
richtig, nicht vollsténdig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

5. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 dort genannte Abfélle nicht richtig sammelt oder nicht richtig beférdert.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 2 Nummer 15 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsétzlich oder

fahrlassig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Annahmekontrolle nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig
durchfihrt oder eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstellt,

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 5 ein Untersuchungsergebnis nicht, nicht richtig, nicht vollstédndig oder nicht rechtzeitig
vorlegt,

3. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1, § 17 Absatz 1 oder 2 oder § 25 Absatz 1 Satz 1 eine Dokumentation nicht, nicht richtig,
nicht vollstédndig oder nicht rechtzeitig erstellt, oder

3a. entgegen § 13b Absatz 3 Satz 2 eine Aufbereitungsanlage nicht oder nicht rechtzeitig von der Internetseite I16scht, oder

4. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte Untersuchung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchfiihren
|&sst.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder
fahrldssig entgegen § 19 Absatz 1 oder 6 Satz 1 oder 2 oder § 20 Absatz 1 Satz 1 einen mineralischen Ersatzbaustoff einbaut
oder verwendet.

[1] § 26 Abs. 1 Nr. 3 geédnd., Nr. 3a und 3b eingef., Abs. 2 Nr. 3 gednd., Nr. 3a eingef., Nr. 4 geédnd. mWv 1.8.2023
durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ § 26: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
§ 27 Ubergangsvorschriften

(1) Betreiber von Aufbereitungsanlagen, die am 1. August 2023 in Betrieb sind, haben bis zum 1. Dezember 2023 einen

Eignungsnachweis gemaB § 5 Absatz 1 zu erbringen.

(2) Abweichend von § 5 Absatz 5 dirfen die Betreiber von Aufbereitungsanlagen mineralische Ersatzbaustoffe bis zum 1.

Dezember 2023 auch dann in Verkehr bringen, wenn das Prifzeugnis flir einen bestandenen Eignungsnachweis nicht vorliegt.

(3) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf den Einbau von nicht aufbereitetem Bodenmaterial oder nicht

aufbereitetem Baggergut in ein technisches Bauwerk, soweit

1. der Einbau auf der Grundlage einer Zulassung erfolgt, die vor dem 16. Juli 2021 erteilt wurde und die Anforderungen an
den Einbau festlegt, oder

2. der Einbau im Rahmen eines UVP-pflichtigen Vorhabens erfolgt, bei dem der Trager des Vorhabens die Unterlagen nach §
5 Absatz 1 des Gesetzes lber die Umweltvertraglichkeitsprifung oder entsprechenden Vorschriften des Landesrechts der
zustandigen Behdrde vor dem 16. Juli 2021 vorgelegt hat und diese Unterlagen Anforderungen an den Einbau vorsahen.

(4) Solange keine Méglichkeit besteht, ein elektronisches Kataster zu flhren, ist die zustandige Behérde verpflichtet, die

angezeigten Verwendungen mineralischer Ersatzbaustoffe aufzubewahren.

[ § 27: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]



Anlage 1t

(zu § 2 Nummer 11 und 13, § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 und 3, § 5 Absatz 2, § 6 Absatz 2, § 7 Absatz
1,89 Absatz1 und 4, 8§ 10 Absatz1,2und 3, § 11, § 13 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 1, § 15, § 16 Absatz 1 sowie § 21
Absatz 3, 4 und 5)

Abkiirzungsverzeichnis und Materialwerte fiir die in den Anlagen bezeichneten mineralischen Ersatzbaustoffe

MEB Mineralischer Ersatzbaustoff

HOS-1, HOS-2 Hochofenstlickschlacke der Klassen 1, 2

HS Hattensand

SWS-1, SWS-2 Stahlwerksschlacke der Klassen 1, 2

CUM-1, CUM-2 Kupferhittenmaterial der Klassen 1, 2

GKOS GieBerei-Kupolofenschlacke

GRS GieBereirestsand

SKG Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung von Steinkohle
SKA Steinkohlenkesselasche

SFA Steinkohlenflugasche

BFA Braunkohlenflugasche

HMVA-1, HMVA-2 Hausmullverbrennungsasche der Klassen 1, 2
RC-1, RC-2, RC-3 Recycling-Baustoff der Klassen 1, 2, 3

BM-0, BM-0™, BM-FO*, BM-F1, Bodenmaterial der Klassen 0, 0™, FO™, F1, F2, F3
BM-F2, BM-F3

BG-0, BG-0*, BG-FO ™, BG-F1, Baggergut der Klassen 0, 0, FO*, F1, F2, F3
BG-F2, BG-3

GS-0, GS-1, GS-2, GS-3 Gleisschotter der Klassen 0, 1, 2, 3

ZM Ziegelmaterial

Tabelle 1: Materialwerte fiir geregelte Ersatzbaustoffe ohne Gleisschotter, Bodenmaterial und Baggergut

MEB RC-1 | RC-2 | RC-3 |HOS-1[HOS-2| HS [SWS-1|SWS-2| GKOS
Parameter Dim.
pH-Wertl 6-13(6-13(6-13|9-12|9-12|8-12(9-13(9-13|7-12
Elektrische Leitfﬁhigkeit2 puS/cm| 2500 | 3200 |10000| 5000 | 7000 | 4000 |10000|10000| 1500
Chlorid mg/I
Sulfat mg/l | 600 | 1000 [ 3500 | 1300 | 3600 | 350
Fluorid mg/| 1,1 4,7
DOC mg/!
PAK ;52 na/l | 40 | 80 | 25
PAK 162 mg/kg| 10 | 15 | 20
Antimon Mg/l
Arsen ug/l
Blei pg/l 90
Cadmium ug/I
Chrom, ges. ug/l 150 440 900 110 190 150
Kupfer ug/l 110 250 500
Molybdan ug/l 55 400




MEB RC-1 [ RC-2 | RC-3 |HOS-1|HOS-2| HS |SWS-1(SWS-2| GKOS
Parameter Dim.
Nickel Mg/l 30
Vanadium Hg/l 120 700 | 1350 55 180 450 55
Zink pg/l
Fortsetzung Tabelle 1:
MEB CUM-1 | CUM-2 | GRS SKG SKA SFA BFA HM]\-/A- HMQ/A-
Parameter Dim.
pH-Wertl 6-10(6-10 >9 6-10(7-12(8-13|11-13|7-13|7-13
Elektrische Leitfdhigkeit 2 puS/cm 300 300 2700 |10 -60| 2100 | 10000 [ 15000 | 2000 | 12500
Chlorid mg/I 160 5000
Sulfat mg/I 600 4500 | 2500 820 3000
Fluorid mg/I 8,7
DOC mg/| 30
PAK ;52 ng/!
PAK ¢ 4 mg/kg
Antimon pg/l 25 25 10 60
Arsen pg/l 55 65 65
Blei Hg/l 90
Cadmium Mg/l
Chrom, ges. pg/l 110 1000 150 150 460
Kupfer Hg/l 55 110 110 110 1000
Molybdéan Hg/l 110 110 55 400 7000 400 55 400
Nickel ug/l 30
Vanadium Mg/l 200 230 300 55 150
Zink pg/l 160
1 [Amtl. Anm.:] Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die
Ursache zu priifen.
2 [Amtl. Anm.:] Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prufen.
3 [Amtl. Anm.:] PAK;5: PAK;g ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.
4 [Amtl. Anm.:] PAK;g: stellvertretend fur die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)

werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewdhlte PAK untersucht: Acenaphthen,
Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen,
Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin,

Phenanthren und Pyren.

Tabelle 2: Materialwerte fiir Gleisschotter

Parameter Dimension GS-0 GS-1 GS-2 GS-3
pH?i 65-10 | 65-10 | 65-10 5-12
Elektrische Leitfahigkeit 4 MS/cm 500 500 500 1000
Atrazin Mg/l 0,2 0,7 3,5 14
Bromacil ug/l 0,2 0,4 1,2 5,3




Parameter Dimension GS-0 GS-1 GS-2 GS-3
Diuron ug/l 0,1 0,2 0,8 4,6
Glyphosat ug/l 0,2 1,7 17 27
AMPA pg/l 2,5 4,5 17 50
Simazin ug/l 0,2 1,5 12 27
sonst. Herbizide % ug/! 0,2 2,1 17 27
MKW Mg/l 150 160 310 500
PAK ;52 ng/I 0,3 2,3 42 50
1 [Amtl. Anm.:] Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prifen.
2 [Amtl. Anm.:] Einzelwerte jeweils fiir Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie fiir
neu zugelassene Wirkstoffe.
3 [Amtl. Anm.:] PAK;5: PAK;g ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.
Tabelle 3: Materialwerte fiir Bodenmateriall und Baggergut
Parameter Dim. BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* | BM-FO* | BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0"3 | BG-FO* | BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand; Lehm, S Ton;
chluff™
Mineralische Fremdbestandteil | Vol.-% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
e
pH-Wert * 65-9,[65-9,[65-9,|55-1
5 5 5 2,0
Elektrische Leitfdhigkeit. 4 pS/cm 350 350 500 500 2000
Sulfat mg/l | 250° | 250° | 250° | 250 | 250 | 450 450 | 1000
Arsen mg/kg 10 20 20 20 40 40 40 150
Arsen Hg/l 8 (13) 12 20 85 100
Blei mg/kg 40 70 100 140 140 140 140 700
Blei pg/! 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium mg/kg | 0,4 1 1,5 18 2 2 2 10
Cadmium ug/l 2 (4) 3,0 3,0 10 15
Chrom, gesamt mg/kg 30 60 100 120 120 120 120 600
Chrom, gesamt ug/l 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 80 80 80 320
Kupfer pa/l 20 (41) 30 110 170 320
Nickel mg/kg 15 50 70 100 100 100 100 350
Nickel pg/l 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 5
Quecksilber 12 ug/l 0,1
Thallium ma/kg 0,5 1,0 1,0 1,0 2 2 2 7
Thallium % ug/! 0,2 (0,3)
Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 300 1200
Zink ug/l 10%)(21 150 160 840 1600




Parameter Dim. BM-0 BM-0 BM-0 BM-0* | BM-FO* | BM-F1 BM-F2 BM-F3
BG-0 BG-0 BG-0 BG-0*3 | BG-FO* | BG-F1 BG-F2 BG-F3
Sand; Lehm,ZS Ton;
chluff~
TOC M% 17 17 17 17 5 5 5 5
Kohlenwasserstoffe & mg/kg 300 (60 | 300 (60 | 300 (60 | 300 (60 | 1000 (2
0) 0) 0) 0) 000)
Benzo(a)pyren mag/kg 0,3 0,3 0,3
PAK i5 2 po/l 0,2 0,3 1,5 3,8 20
PAK 1¢ 22 ma/kg 3 3 3 6 6 6 9 30
Naphthalin und Methyinaphtha ug/l 2
line, gesamt
PCBg und PCB-118 mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1
PCBg und PCB-118 pg/l 0,01
11
EOX = mg/kg 1 1 1 1

1 [Amtl. Anm.:] Die Materialwerte gelten fiir Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und
BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlassigbaren Anteilen an Stérstoffen im Sinne von
§ 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut
der Klasse BG-0 erfillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaB § 7 Absatz 3 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0
Sand erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaBl § 8 Absatz 2 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0* erfiillen
die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemaB § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

2 [Amtl. Anm.:] Bodenarten-Hauptgruppen gemal Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2005
(KA5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht
bodenartspezifisch zugeordnet werden kénnen, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten,

3 [Amtl. Anm.:] Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes fiir Sulfat nur maBgeblich, wenn fiir
den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 Uberschritten wird. Der Eluatwert fir PAK;5
und Napthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maBgeblich, wenn der Feststoffwert fiir PAK1g nach Spalte 3 bis 5
Uberschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von > 0,5 %.

4 [Amtl. Anm.:] Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prifen.

5 [Amtl. Anm.:] Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhéhte
Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete mdglich. AuBerhalb dieser Gebiete ist
Uber die Verwertungseignung im Einzelfall und in Abstimmung mit der zustandigen Behorde zu entscheiden.

6 [Amtl. Anm.:] Der Wert 1 mg/kg gilt fur Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Fiir
Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

7 [Amtl. Anm.:] Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhdhte
Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. Bei heterogenen Bodenverhaltnissen
mineralischer Béden kann der TOC-Gehalt der Masse des anfallenden Materials als maBgeblich bei Verwertung im
Umfeld des anfallenden Materials und Verwendung unter gleichen Bedingungen herangezogen werden. Beim Einbau
sind Volumenbestandigkeit und Setzungsprozesse sowie die Vorgaben von § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu berlcksichtigen.

8 [Amtl. Anm.:] Die angegebenen Werte gelten fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlédnge von Cygq
bis C5,. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, ,Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des
Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C1g bis C4q mittels Gaschromatographie®, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt
den in Klammern genannten Wert nicht uberschreiten.

9 [Amtl. Anm.:] PAK;5: PAK;g ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

10 [Amtl. Anm.:] PAK;g: stellvertretend fir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)
werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehdrde, Environmental Protection Agency (EPA), 16
ausgewahlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren,
Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen,
Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

1 [Amtl. Anm.:] Bei Uberschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.

12

[Amtl. Anm.:] Bei Quecksilber und Thallium ist fiir die Klassifizierung in die Materialklassen BM-FO */BG-F0*, BM-
F1/BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maBgeblich. Der Eluatwert der




Materialklasse BM-0*/BG-0~ ist einzuhalten.

Tabelle 4: Zusatzliche Materialwerte fiir spezifische Belastungsparameter von Bodenmaterial und Baggergut.
Zusatzliche Materialwerte fiir nicht aufbereiteten Bauschutt (zu § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, bei Hinweisen auf
diese Schadstoffe anzuwenden).

Parameter Dim. BM-FO *4 BG-F|BM-F1, BG-F1|BM-F2, BG-F2 |BM-F3, BG-F3
0
Anorganische Stoffe
Antimon ug/l 7,5 7,5 7,5 15
Molybd&n ug/l 55 55 55 110
Vanadium pg/1 30 55 450 840
Organische Stoffe
BTEX mg/kg 1 1 1 1
EOX mg/kg 3 3 3 10
MKW pg/l 150 160 160 310
LHKW ma/kg 1 1 1 1
Cyanide mg/kg 3 3 3 10
Tributylzinn-Kation Hag/kg 20 100 100 1000
Phenole ug/l 12 60 60 2000
PCBg und PCB-118 pg/l 0,02 0,02 0,02 0,04
PCBg und PCB-118 mg/kg 0,15 0,15 0,15 0,5
Chlorphenole, ges. ug/l 1,5 10 10 100
Chlorbenzole, ges. Mg/l 1,5 1,7 1,7 4
Atrazin ug/l 0,2 0,4 0,5 1,3
Bromacil ug/l 0,2 0,2 0,3 0,4
Diuron ug/l 0,1 0,1 0,2 0,3
Glyphosat ug/l 0,2 0,6 2,2 4,0
AMPA g/ 2,5 2,5 2,5 4,0
Simazin Hg/l 0,2 0,6 1,2 4,0
sonst. Herbizide * Mg/l 0,2 0,7 1,0 4,0
Hexachlorbenzol Mg/l 0,02 0,02 0,02 0,04
1 [Amtl. Anm.:] Einzelwerte jeweils fiir Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie fiir

neu zugelassene Wirkstoffe.

1] Anl. 1 gednd. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ Anlage 1: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
1
Anlage 2'[‘:I

(zu § 1 Absatz 2 Nummer 3, § 2 Nummer 3 und 16, § 19 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 2, Absatz 6 bis 8, § 20, § 21 Absatz 2,
§ 22 Absatz 1 und 2 sowie § 25 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 3 Nummer 5 bis 8)

Einsatzmoglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken
Erlauterungen

In den Einbautabellen werden die Konfigurationen der Grundwasserdeckschichten unterschieden in ,unguinstig", ,glinstig -
Sand" und ,glnstig - Lehm, Schluff, Ton".



Die Konfigurationen der natirlich vorliegenden oder herzustellenden Grundwasserdeckschichten werden wie folgt festgelegt:

Konfiguration der Grundwasse
rdeckschicht

ungunstig

glnstig

Sand oder Lehm, Schluff, Ton

Sand

Lehm, Schluff, Ton

grundwasserfreie Sicker-
strecke

fir RC-1, BM-0%, BM-FO ™, BM
-F1, BG-0*, BG-FO*, BG-F1, G
S-0, GS-1, SWS-1, CUM-1, H
0S-1, HS, SKG:

>0,1-1m

fur alle anderen MEB: > 0,5 -
1m

jeweils zuziglich eines Sicher
heitsabstandes von 0,5 m

fur alle MEB: > 1 m

zuzlglich eines Sicherheitsabs
tandes von 0,5 m

fur alle MEB: > 1 m

zuzlglich eines Sicherheitsabs
tandes von 0,5 m

Innerhalb von Wasserschutzbereichen sind die Einsatzmdglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen auf glinstige
Eigenschaften der Grundwasserdeckschichten (Sand oder Lehm, Schluff, Ton, grundwasserfreie Sickerstrecke > 1 Meter)

beschrankt.

Bei der Beurteilung der Zuldssigkeit von mineralischen Ersatzbaustoffen bei nicht gedeckten Baustraf3en in Verflllungen sowie
bei der Béschungsstabilisierung ist § 8 Absatz 6 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu beachten.

Der Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen gemaB den Einbauweisen Nummer 7 und 8 ist bei StraBen mit
Entwasserungsrinnen und vollstandiger Entwasserung Uber das Kanalnetz bei giinstigen und unglinstigen Eigenschaften der
Grundwasserdeckschichten auBerhalb und innerhalb von Wasserschutzbereichen zuldssig.

Bei allen Einbauweisen der Tabellen ist berlcksichtigt, dass bei StraBen im Bankett- und Bdschungsbereich eine

Durchsickerung stattfindet.

Eintragungen oder Bezeichnungen in den Tabellen:

gebundene Deckschicht: wasserundurchlassige Schicht oder Bauweise mit

a) Asphalt nach den Anforderungen

,Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt™ -
ZTV Asphalt-StB - (FGSV, Ausgabe 2007, Fassung 2013) oder

b)

Beton nach den Anforderungen

,Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
und Fahrbahndecken aus Beton" - ZTV Beton-StB - (FGSV, Ausgabe 2007) oder in vergleichbarer Ausfiihrung oder

c) Pflasterdecken oder Plattenbeldgen mit dauerhaft wasserdichter Fugenabdichtung nach den Anforderungen

,Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen® - ZTV Fug-StB - (FGSV, Ausgabe

2015)

ToB Tragschicht ohne Bindemittel

K zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dranschicht (Kapillarsperreneffekt) nach den ,Richtlinien far
die Entwdsserung von Straen - REwS" (FGSV, Ausgabe 2021) oder in analoger Ausfiihrung zur Bauweise E
MTSE

M zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dranschicht (Kapillarsperreneffekt)

/ nicht relevant

+ Einbau zulassig

- Einbau unzuldssig

Werden bestimmte Einbauweisen mit mehreren Buchstaben gekennzeichnet, so gelten die Anforderungen kumulativ.

WSG III A Wasserschutzgebiet Zone III A

WSG III B Wasserschutzgebiet Zone III B

HSG III

HSG IV

Heilquellenschutzgebiet der Zone III

Heilquellenschutzgebiet der Zone IV

Die Bauweisen A - D und die Bauweise E beziehen sich auf das ,Merkblatt Gber Bauweisen fiir technische
SicherungsmaBnahmen beim Einsatz von Boden und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau™ - MTSE

(FGSV, Ausgabe 2017).

FuBnotenregelungen

Mit FuBnoten werden zusatzlich zu den Materialwerten der Anlage 1 einzelne Konzentrationswerte festgelegt, fir die sich
weitere Einsatzmdglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen ergeben. Mineralische Ersatzbaustoffe, die sowohl die




Materialwerte aus Anlage 1 als auch die in den FuBnoten festgelegten Konzentrationswerte einhalten, sind in den mit FuBnoten
gekennzeichneten Bauweisen der Einbautabellen, ggf. mit zusatzlichen Einschrdnkungen, zuldssig.

Einzelne FuBnoten bezeichnen Einschréankungen der Einsatzmdglichkeiten.

Tabellenverzeichnis:
Tabelle 1: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Tabelle 2: Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Tabelle 3: Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)
Tabelle 4: Ziegelmaterial (ZM)

Tabelle 5: Bodenmaterial der Klassen 0™ (BM-0™), FO™* (BM-FQ ™)
Baggergut der Klassen 0* (BG-0™), FO™ (BG-FO ™)

Tabelle 6: Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-
F1)

Tabelle 7: Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-
F2)

Tabelle 8: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)
Tabelle 9: Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Tabelle 10: Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Tabelle 11: Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Tabelle 12: Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Tabelle 13: Hochofenstlickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Tabelle 14: Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Tabelle 15: Huttensand (HS)

Tabelle 16: Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Tabelle 17: Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Tabelle 18: GieBerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

Tabelle 19: Kupferhittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)

Tabelle 20: Kupferhittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)

Tabelle 21: GieBereirestsand (GRS)

Tabelle 22: Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)
Tabelle 23: Steinkohlenkesselasche (SKA)

Tabelle 24: Steinkohlenflugasche (SFA)

Tabelle 25: Braunkohlenflugasche (BFA)

Tabelle 26: Hausmiullverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)

Tabelle 27: Hausmoillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)

Tabelle 1: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Einbauweise Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

. innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen

unguns gunstig gunstig
tig
Sand |Lehm, S WSGIIT A WSGIII B Wasservorrangge
chluff, To biete
n HSG III HSG IV




lg-Baust

pff der KILsse 1(

Recyclin RGEHL), S Lehm, S Lehm, S
Sand._[chlufl, 10| _Sand _|chiuff, 10| Sand [chiuff, 10
Einbauweise Eigeng chafrt1 der Grquwassergecksc%ﬂwt n
auBerhalb ven Wasserschu .
be hhp%:irhm 3 4nnerhalbl von Was8erschutzbereicherb
unguns glinstig glnstig
tig
Sand |[Lehm, S WSG III A WSG 111 B Wasservorrangge
chluff, To biete
n HSG III HSG IV
Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 [Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 | Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 |Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dréanbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder If’_lat_ten je n + + " n n + + N
weils mit wasserundurchléssiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + + + + + + + + +
8 |Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und_ Unterbau bis 1 +; + + +l + +l + + +
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Da@amme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_—hnter N + + + + + + + +
fillung von Bauwerken im Bodschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE + + + + + + + + +
11 [Bettungssand ur_\_ter Pflaster oder n + + + + + + + +
unter Plattenbelagen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
13 |ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfullu__ng +; +§ + +; +§ +2 +§ +é "
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 Eauwasen 13 unter Plattenbeldge 42 42 + +2 44 +2 4+ 42 +
15 [Bauweisen 13 unter Pflaster +2 + + +g + +2 + + +




Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Sand |Lehm, S WSG III A WSG III B Wasservorrangge
chluff, To biete
n HSG 111 HSG 1V
Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u ) 5 5
nter durchwurzelbarer Bodenschic += + + += + += + + +
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 [Da@amme und Schutzwélle ohne Ma 5 ) )
Bnahmen nach MTSE unter durch += + + += + += + + +
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Zulassig,

[Amtl. Anm.:] Zulassig,

[Amtl. Anm.:] Zulassig,

[Amtl. Anm.:] Zulassig,

wenn Chrom, ges. <

wenn Chrom, ges. <

wenn Vanadium < 90 ug/I.

110 pg/l und PAK;s < 2,3 pg/l.

15 pg/l, Kupfer < 30 pg/l, Vanadium <

wenn Vanadium < 55 pg/l und PAK;5 < 2,7 pg/l.

30 pg/l und PAK; 5 < 0,3 pg/l.

Tabelle 2: Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . -
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns glnstig glnstig
tig
Einbauweise WSGIII A WSG III B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |[chluff, To| Sand |[chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verflllung von Baugruben und Lei
" 1 1
tungsgraben unter gebundener De + + + += +- + + + +
ckschicht




Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

. innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen

untguns gunstig gunstig
[¢]
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Drénbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

Deckschicht ohne Bindemittelé - + + + + + + + +

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung 2 2
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

Bauweisen 13 unter Plattenbeldage
n

Bauweisen 13 unter Pflaster - += + - += - += += +

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u 4 4 4
nter durchwurzelbarer Bodenschic - +- + - +- - +- +- +
ht sowie Hinterflillung analog zu B
auweise E des MTSE

Damme und Schutzwalle ohne Ma 4 4 4
Bnahmen nach MTSE unter durch - +- += - +- - += +- +=
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Die Verfillung von Leitungsgraben ist nicht zulassig.

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Chrom, ges. < 280 pg/l, Vanadium < 450 pg/l, Kupfer < 170 pg/l und PAK;5 < 3,8
pg/l.
[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 360 pg/l und Vanadium < 180 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Vanadium < 320 ug/| (Zeile 16) oder zulassig wenn ,M" und Vanadium < 200 ug/I
(Zeile 17).




[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,M".

[Amtl. Anm.:] Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten

die Begriffsbestimmungen gemaB § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.

Tabelle 3: Recycling Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns
tig

gunstig

gunstig

Lehm, S
Sand |[chluff, To

n

WSG III A WSGIIIB | \asservorrangge

HSG 111 HSG IV biete

Sand

Lehm, S Lehm, S Lehm, S
chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und

Plattenbeldgen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchléssiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fallung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel




Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

glinstig

glinstig

Leh

Sand (chlu

m, S
ff, To
n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge
biete

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldge
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Béschungsbereich von Dadmmen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 4: Ziegelmaterial (ZM)

Ziegelmaterial (ZM)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
unguns gunstig glinstig
tig
Einbauweise WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG I HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
12 Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +

Tabelle 5: Bodenmaterial der Klassen 0 *(BM-0*), FO *(BM-FO *) Baggergut der Klassen 0 *(BG-0*), FO *(BGFO0 *)

Bodenmaterial der Klassen 0 * (BM-0 ™ ), FO ™ (BM-FO *)
Baggergut der Klassen 0 * (BG-0 * ), FO * (BG-FO *)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

n

unguns gunstig glinstig
tig
Sand |Lehm, S WSGIIT A WSG III B Wasservorrangge
chluff, To biete
HSG III HSG IV




Bodenmaterial ddr Klassen 0 * (Bli-o *), Faeh{BM-FO *) |Lehm, S Lehm, S
Baggergut der Klassen |0 * (BG-0 SjNfo|{BG-Fg *Spnd [chiuff, To| Sand |chluff, To
Einbauweise Ergenschaftder Grunmdwgsserdeckschicht
1 2 3 4 [y 6
aubernaih von wasserscnt innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
unguns guinstig glinstig
tig
Sand |Lehm, S WSG III A WSG III B Wasservorrangge
chluff, To biete
n HSG I1I HSG IV
Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfillung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 |Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hléssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dréanbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |[Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder If’_lat_ten je n + + N n + + + N
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht * + * * *+ + * * *
8 |Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung unc_l Unterbau bis 1 n " + " " n + N N
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_-hnter n + + " " i + " "
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaBl Bauweise
E nach MTSE + + + + + + + + +
11 |Bettungssand unter Pflaster oder n " N N i + + + i
unter Plattenbelagen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
13 [ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfullu__ng + + + + + + + + +
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 Eauwelsen 13 unter Plattenbelage + n + : T + + " :
15 |Bauweisen 13 unter Pflaster + + + + + + + + +




Bodenmaterial der Klassen 0 * (BM-0 ™), FO * (BM-F0O *)
Baggergut der Klassen 0 * (BG-0 * ), FO * (BG-FO *)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns guinstig glinstig
tig
Sand |Lehm, S WSG III A WSG III B Wasservorrangge
chluff, To biete
n HSG II1 HSG IV
Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic + + + + + + + + +
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch + + + + + + + + +
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 6: Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns gunstig glnstig
tig
Einbauweise WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 [Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgrében unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 [Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder I?Iat_ten je + n + : T + + " :
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + t + + + + + + +




Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
8 [Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und_ Unterbau bis 1 n n n N N N " + +
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Walle geméaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_-Ilnter i n + + + + + + +
flllung von Bauwerken im Boschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 |Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE + + + + + + + * +
11 [Bettungssand uqter Pflaster oder + + + + + + + + +
unter Plattenbeldgen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
13 |ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfullu__ng _ + + B + B + + +
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 Eauwelsen 13 unter Plattenbeldge B + + B n _ + + N
15 [Bauweisen 13 unter Pflaster - + + - + - + + +
16 [Hinterfullung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Ddmmen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic - + + - + - + + +
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 [D@amme und Schutzwélle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch - + + - + - + + +
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 7: Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns - -
tig glinstig gunstig
WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |[chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6




Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

glinstig

glinstig

Sand

WSG IIT A

WSG III B

Lehm, S HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

chluff, To
n Lehm, S

Sand |chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hléssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbeldgen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fillung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemal Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbelage
n

|w

15

Bauweisen 13 unter Pflaster




Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u 5 5
nter durchwurzelbarer Bodenschic - += + - += - + + +
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch - - + - - - - - +
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Die Verfiillung von Leitungsgraben ist nicht zuldssig.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 110 pg/I, Vanadium < 230 pg/l, PAKy5 < 2,3 pg/l, Phenole < 90 pg/I

und Chlorphenole < 10 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn Blei < 140 pg/l, Cadmium < 3,0 pg/l, Chrom, ges. < 230 ug/l, Kupfer < 160 pg/I,
Nickel < 30 pg/l, Vanadium < 90 pg/l und Zink < 180 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Blei < 220 pg/l, Cadmium < 4,0 ug/|, Nickel < 35 pg/l, Vanadium < 180 pg/l und

Zink < 250 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn ,K".

Tabelle 8: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untguns gunstig glnstig
19
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |[chluff, To| Sand |[chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + - - + + + +
ckschicht




Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

glinstig

glinstig

Lehm, S
Sand |chluff, To

n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Drénbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldage
n

=

=

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

=

=

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Boschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE

OS]

[

N

N

N

17

Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

B

N

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Antimon < 10 ug/l, Blei < 390 pg/l, Cadmium < 10 pg/l, Chrom, ges. < 440 ug/I,
Kupfer < 270 pg/l, Molybdéan < 55 pg/I, Nickel < 230 pg/l, Vanadium < 700 ug/l, Zink < 1300 pg/l, MKW < 230
Mg/l, PCB, ges. < 0,02 pg/l, Chlorphenole < 82 ug/l, Chlorbenzole < 1,9 pg/l und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K", Nickel < 180 ug/l, Zink < 1500 g/l und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K" und Tributylzinn-Kation < 500 pg/kg.




[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Antimon < 10 ug/l, Molybdan < 55 ug/I, Chlorbenzole, ges. < 2,0 ug/l, PCB, ges. <

0,02 pg/l und Tributylzinn-Kation

< 500 pg/kg.

Tabelle 9: Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unglins

tig gunstig

giinstig

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

WSG 111 A WSGIIB | wasservorrangge

HSG 111 HSG IV biete

Sand

Lehm, S Lehm, S Lehm, S
chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Drénbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchldssiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Béschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel




Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
untguns gunstig gunstig
[¢]
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
14 Eauwelsen 13 unter Plattenbeldge " n n N N " " n +
15 |Bauweisen 13 unter Pflaster + + + + + + + + +
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Ddmmen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic + + + + + + + + +
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch + + + + + + + + +
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 10: Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu . -
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns gunstig glnstig
tig
Einbauweise WSGIII A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |[chluff, To|] Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 [Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 |Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hléssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlcht uqter Pflaster oder F_’.Iat.ten je + + " " + + + + +
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung




Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG I1I HSG 1V biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ebundener Deckschicht + + + + + + + + +
8 [Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung unc_I Unterbau bis 1 +; +; +1 _ +1 _ +; +1 +1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_—hnter i n + n i n s + "
fallung von Bauwerken im Boschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E nach MTSE + + + + + + + + +
11 |Bettungssand ur.\.ter Pflaster oder 4 e 41 41 41 41 41 41 1
unter Plattenbelagen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel +l +l +l +l +l +l +l +l +l
13 [ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung B _ +2 _ B B B _ +2
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 |Bauweisen 13 unter Plattenbelédge B B 4 B _ _ _ _ 41
n
15 |Bauweisen 13 unter Pflaster - +l +l - +l - +l +l +l
16 [Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Ddmmen u 1 1 1 1 1 1
nter durchwurzelbarer Bodenschic - +- += - += - += += +=
ht sowie Hinterflillung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |Damme und Schutzwélle ohne Ma 3 1 3 3 3 3
Bnahmen nach MTSE unter durch - += += - += - += + +=
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn AMPA < 2,5 ug/l, PAK;s < 1,5 pg/l, Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide <

0,8 pg/l.

[Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn Atrazin < 0,5 ug/l, Bromacil < 0,3 pg/l, Diuron < 0,2 pg/l, AMPA < 2,2 pg/l, PAKq5g
< 1,5 ug/l, Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide < 0,8 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zulassig wenn ,M" oder wenn AMPA < 2,5 ug/l, Bromacil < 0,3 pg/l, PAKy5 < 1,5 pg/l, Glyphosat,
Simazin und sonstige Herbizide < 0,8 pg/I.

Tabelle 11: Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen




urGlisgchotter der Klasde 2 (GS-2) o
Einbauweise tg Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
WSG IIT A WSG III B
auBerhalb von Wasserschu FaTBvon Ut J\é\ﬁa;ggrvorrangge
{zbereichénehm, S HsGef NEESH Biete
Sand _|chiaff, To
ungiins don Lehm, S .| Lehm, S Lehm, S
tig glnstig Sand |chluff, To| San@UNskigiff, To| Sand |chluff, To
1 5 3 W:,UAIII ) W:\_.EIII B Wasservgrrangge
- . . e hiete
LEMTT, S oSG 111 oG 1V
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 [Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verflllung von Baugruben und Lei ) 1
tungsgraben unter gebundener De + + + += += + + + +
ckschicht
5 [Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |[Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder I?Iat_ten je n + N N N + + + +
weils mit wasserundurchléssiger F
ugenabdichtung
7 Schottertragschlcht_(ToB) unter g +; +; +; +; +2 +2 +; +; +Z
ebundener Deckschicht
8 |Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung unq Unterbau bis 1 _ 42 +2 B 42 _ +2 42 42
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_—hnter +2 42 +z +Z +Z +l +2 +Z +Z
fallung von Bauwerken im Boschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E nach MTSE + + + + + + + + +
11 |Bettungssand urlter Pflaster oder 42 42 42 42 42 42 +2 42 +2
unter Plattenbelagen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel - +; +z +; +z +g +2 +2 +2
13 [ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung _ _ _ _ B B B B B
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 |Bauweisen 13 unter Plattenbeldge B B B B B B B B B
n
15 |Bauweisen 13 unter Pflaster - - +2 - - - - - +2




Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untg_uns glinstig glinstig
I9
WSGIII A WSG 111 B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
B&schungsbereich von Ddmmen u 4 4
nter durchwurzelbarer Bodenschic - +- +- - +- - += +- +-
ht sowie Hinterfullung analog zu B
auweise E des MTSE
17 [Da@amme und Schutzwélle ohne Ma 5 5
Bnahmen nach MTSE unter durch - - += - - - - - +=
wurzelbarer Bodenschicht
1 [Amtl. Anm.:] Die Verfiillung von Leitungsgraben ist nicht zulassig.
2 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 4,0 pg/l und PAKy5 < 4,5 ug/I.
3 [Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Atrazin < 2,2 ug/l, Bromacil < 0,6 pg/l, Diuron < 0,4 pg/l, AMPA, < 5,2 ug/l,
Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 4,0 pg/l und PAK;s < 4,5 pg/I.
4

[Amtl. Anm.:] Zulassig wenn K", Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 4,0 pg/l und PAK;5 < 4,5 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zulassig wenn ,M", Atrazin < 2,2 ug/l, Bromacil < 0,7 pg/l, Diuron < 0,5 ug/l, AMPA, < 6,8 ug/l,
Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 4,0 pg/l und PAK;5 < 4,5 pg/l.

Tabelle 12: Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns gunstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG III HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |[Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + - - + + + +
ckschicht




Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins

tig gunstig

glinstig

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

WSG III A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

[y

=

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldage
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE

N

N

17

Damme und Schutzwélle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn AMPA < 34 ug/Il, Atrazin < 12 ug/l, Bromacil < 3,7 ug/l und Diuron < 2,6 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K", AMPA < 31 pg/l, Bromacil < 3,9 pg/l und Diuron < 3,2 ug/I.

Tabelle 13: Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)




Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns gunstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |[chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfillung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 [Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlédssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlcht uqter Pflaster oder Iilat.ten je + + + + + + + + +
weils mit wasserundurchldssiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + + + + + + + + +
8 |[Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1 n " + B B B + + +
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_-Ilnter + + + _ _ _ + + +
fallung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE + + * * * *
11 [Bettungssand ur_l_ter Pflaster oder " + + + + + + + +
unter Plattenbeldgen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel + + + - - + + + +
13 |ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verflllung _ 4L 41 B 41 _ 4 o 41
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 Eauwelsen 13 unter Plattenbeldge _ 42 +2 _ 42 _ +2 +2 +2
15 [Bauweisen 13 unter Pflaster - +é +é - +i - +é +§ +é




Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u 4 4
nter durchwurzelbarer Bodenschic += +- += - += - +- +- +-
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |D@amme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch / / / / / / / / /
wurzelbarer Bodenschicht

1 [Amtl. Anm.:] Fir Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m ab Planum und zur Verfillung von
Leitungsgrében gilt einschrankend: nur zuldssig, wenn Sulfat < 1230 mg/l; zur Verflillung von Baugruben gilt
einschrankend: nur zuldssig, wenn Sulfat < 800 mg/I.

2 [Amtl. Anm.:] Fir Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m ab Planum und zur Verfillung von
Leitungsgraben gilt einschrdankend: nur zuldssig, wenn Sulfat < 980 mg/I; zur Verfillung von Baugruben gilt
einschrankend: nur zuldssig, wenn Sulfat < 740 mg/I.

3 [Amtl. Anm.:] Fir ToB gilt einschrénkend: Nur zulédssig, wenn Sulfat < 1 100 mg/|; fir Baugrundverbesserung,
Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m ab Planum und zur Verfiillung von Leitungsgraben gilt einschrankend: nur
zuldssig, wenn Sulfat < 840 mg/I; zur Verfillung von Baugruben gilt einschrédnkend: nur zulassig, wenn Sulfat <
700 mg/I.

4

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K" oder wenn Sulfat < 860 mg/I.

Tabelle 14: Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns gunstig glinstig
19
Einbauweise WSG IIT A WSG III B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfiullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + - - + + + +
ckschicht




Hochofenstiickschlacke der Klasse 2 (HOS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

. innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen

ungins
tig

gunstig gunstig

WSG III A WSGIIB | wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG TV biete

Sand (chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S

Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldage
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflillung analog zu B
auweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K".

Tabelle 15: Hiittensand (HS)

Hittensand (HS)




HiittensabddHS)aft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen Ei9€N;

chaft deriGhgrRE ssrd¥asserseutzbereichen

AnBerthalb von Wasserschu . :
E‘g lzbereigfingtig innerhalb von v&%ﬁ@chutzberelchen
Einbauweise untgi;ns gunstig WSG TIT A WsifadliyB Wasservorrangge
- - tetm, ST sse AESYe Pt
Einbauweise Sand |chluff, To WaSSEryorrangge
" tehm, S tehm, S kehm,™s
Lehth, S| sanBSRAK To| san8SfeHNiff, To| sand | chiuff, To
Sand [chluff, To
A Lehth, s Lehth, s Lehth, s
1 2 3 Sand |ghluff, To[ Sand |¢hluff, To[ Sand |ghluff, To
1 2 3 4 5 6
1 [Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 |Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und
Plattenbelagen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dréanbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder I?Iat_ten je n + N N N + + + +
weils mit wasserundurchléssiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + + * + + + * + +
8 |Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung unq Unterbau bis 1 + + + + + + + + +
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie _I_—hnter + ¥ n i i i n i n
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE + + + + + + + + +
11 [Bettungssand ur_\_ter Pflaster oder n + + + + + + + +
unter Plattenbelédgen
12 [Deckschicht ohne Bindemittel + + + + + + + + +
13 |ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
i i i 1 1 1
Dicke ab Planum sowie Verfullu__ng 4 + + 4L + L + + +
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 Eauweisen 13 unter Plattenbelage +1 + + +l + +l + + +
. 1 1 1
15 [Bauweisen 13 unter Pflaster + + + + + + + + +




Hittensand (HS)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
untg_uns gunstig glnstig
I9
Einbauweise WSGIII A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u 5 5 2
nter durchwurzelbarer Bodenschic +- + + +- + +- + + +
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 [Damme und Schutzwélle ohne Ma 3 3 3
Bnahmen nach MTSE unter durch +- + + +- + +- + + +
wurzelbarer Bodenschicht
1 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Vanadium < 30 ug/I.
2 [Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K* oder wenn Vanadium < 30 pg/I.
3

[Amtl. Anm.:] Zulassig wenn ,M" oder wenn Vanadium < 30 pg/l.

Tabelle 16: Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhatIZtJb\éS;ch\{:iserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
untguns gunstig glnstig
19
Einbauweise WSGIII A WSG III B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |[chluff, To| Sand |[chluff, To] Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 [Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 [Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht
5 |Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten




Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns glnstig glnstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
2 3 4 5 6
6 |[Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder Iflat_ten je n n N N N " + +
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + + + + + + + +
8 |Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung unc_i Unterbau bis 1 n n + " " n + +
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie 1—1mter + + + + + + + +
fallung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE + + + + + + * +
11 |Bettungssand ur'm'ter Pflaster oder : n + n i + + "
unter Plattenbelagen
12 |Deckschicht ohne Bindemittel” + + + + + + + +
13 |ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung 42 + _ 42 _ 42 42 +
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 ?auwensen 13 unter Plattenbeldge 43 i _ +§ _ +§ +§ +
15 [Bauweisen 13 unter Pflaster + + +l + +l + + +
16 |Hinterfillung von Bauwerken oder
Boschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic + + +- + + + + +
ht sowie Hinterflillung analog zu B
auweise E des MTSE
17 [Damme und Schutzwélle ohne Ma 5 6 6
Bnahmen nach MTSE unter durch +- + - +- - += +- +
wurzelbarer Bodenschicht

[Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn Chrom, ges.
[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Vanadium

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Vanadium

< 15 pg/l und Vanadium < 30 pg/I.

55 pg/l.
90 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuladssig wenn K", Chrom, ges. < 65 pg/l und Vanadium < 130 pg/l; oder wenn Chrom, ges. < 15

Mg/l und Vanadium < 30 ug/Il.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,M", Chrom, ges. < 25 pg/l und Vanadium < 50 pg/l; oder wenn Chrom, ges. < 15

pg/l und Vanadium < 30 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,M" oder wenn Vanadium < 120 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zugelassen, wenn das zum Einbau vorgesehene KorngroBengemisch bei Einstufung nach dem CBR-
Wert der Klasse CBR 50/25 nach DIN EN 14227-2, ,Hydraulisch gebundene Gemische - Anforderungen - Teil 2:
Schlackengebundene Gemische™ Ausgabe August 2013, entspricht.




Tabelle 17: Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unglins
tig

gunstig

glnstig

Einbauweise

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge +
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung +
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck +
schicht

Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De +
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchldssiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Wélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fallung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldagen™

12

Deckschicht ohne Bindemittelﬂ -

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n upter Deckschicht ohne Bindemi
ttel™

14

Bguweisen 13 unter Plattenbeldge
ne

(¥
N




Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand (chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
15 |Bauweisen 13 unter Pflaster§ - +i +; - +i - +- - +&
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u s 6 s < s s
nter durchwurzelbarer Bodenschic - += += - += - += += +=
ht sowie HinterfUIIungg analog zu B
auweise E des MTSE™
17 [D@amme und Schutzwélle ohne Ma 5 5 . ,; 5
Bnahmen nach MTSE unter durch - +- +- - += - += +- +-
wurzelbarer Bodenschicht™

[Amtl.
[Amtl.
[Amtl.
[Amtl.

[Amtl.
und Fluorid < 1,1 mg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K" und Molybdan < 220 ug/I oder wenn Molybdan

Anm.:] Zuladssig, wenn Vanadium <
Anm.:] Zulassig, wenn Molybdan <
Anm.:] Zulassig, wenn Molybdan <

Anm.:] Zulassig, wenn Molybdan <

55 pg/l, Vanadium
55 pg/l, Vanadium

230 pg/l und Chrom, ges. < 110 pg/I.
55 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.

< 90 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.

< 180 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.

Anm.:] Zuldssig wenn ,K" und Molybdan < 220 pg/l oder wenn Molybd&n

< 55 upg/l, Vanadium < 320 pg/I

< 55 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.

[Amtl. Anm.:] Zulassig wenn ,M" Molybd&n < 90 ug/I, Vanadium < 200 pg/l und Fluorid < 1,9 mg/l oder wenn
120 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.

Molybdan < 55 pg/l, Vanadium <

[Amtl. Anm.:] Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten
die Begriffsbestimmungen gemaB § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.

[Amtl. Anm.:] Zugelassen, wenn das zum Einbau vorgesehene KorngréBengemisch bei Einstufung nach dem CBR-
Wert der Klasse CBR 50/25 nach DIN EN 14227-2, Ausgabe August 2013, entspricht.

Tabelle 18: GieBerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

GieBerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
unguns glnstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand [chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht




GieBerei-Kupolofenschlacke (GKOS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

gunstig gunstig

Sand

WSG III A WSG III B

Lehm, S HSG III HSG IV

Wasservorrangge

biete

chluff, To
n Lehm, S Lehm, S

Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verfillung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hléssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchléssiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fillung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldge
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterfullung von Bauwerken oder
Boéschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterfullung analog zu B
auweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

—

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Blei £ 35 pg/l, Chrom, ges. £ 15 pg/l und Vanadium < 30 ug/I.




Tabelle 19: Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)

Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unglins
tig

glinstig

glinstig

Lehm, S
Sand |chluff, To

n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchldssiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Waélle gemal Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fallung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemal Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbelage
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster




Kupferhiittenmaterial der Klasse 1 (CUM-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

unguns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic - - - - - - - - -
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |D@amme und Schutzwalle ohne Ma

Tabelle 20: Kupferhiittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)

Kupferhiittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns gunstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 [Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 [Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + - - + + + +
ckschicht
5 [Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder I?Iat_ten je i n + : i + + n :
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + t + + + + + + +




Kupferhiittenmaterial der Klasse 2 (CUM-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

glinstig

glinstig

Leh
Sand

m, S

chluff, To

n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge
biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fillung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbelage
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflillung analog zu B
auweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwélle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 21: GieBereirestsand (GRS)

GieBereirestsand (GRS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins R L
tig gunstig gunstig
WSG III A WSGIIIB  |\asservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6




GieBereirestsand (GRS)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

gunstig

gunstig

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

WSG III A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge
biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

San

Lehm, S
d |chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hléssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbeldgen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fillung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

N

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldage
n

|w

15

Bauweisen 13 unter Pflaster




GieBereirestsand (GRS)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u 5 5 5 S <
nter durchwurzelbarer Bodenschic - += += - - - += + +=
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 [Damme und Schutzwélle ohne Ma 6 6
Bnahmen nach MTSE unter durch - +- + - - - +- + +-
wurzelbarer Bodenschicht
1 [Amtl. Anm.:] Asphalttragschicht (teilwasserdurchléssig) unter Pflasterdecken und Plattenbelédgen ist nicht
zulassig.
2 [Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn Arsen < 20 ug/l, Vanadium < 55 pg/I und Fluorid < 1,1 mg/I.
3 [Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn Arsen < 35 ug/I, Vanadium < 90 ug/I und Fluorid < 1,1 mg/I.
4 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Arsen < 55 pg/I, Vanadium < 180 pg/l und Fluorid < 1,1 mg/I.
5 [Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K" und Fluorid < 1,9 mg/l oder wenn Arsen < 40 pg/l, Vanadium < 120 pg/I und
Fluorid = 1,1 mg/I.
6

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,M" und Fluorid < 1,9 mg/| oder wenn Arsen < 40 pg/l, Vanadium < 120 pg/l und

Fluorid < 1,1 mg/I.

Tabelle 22: Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhatlzbb\e/?;ch\{:rs]serschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
uné_;_uns glinstig glinstig
19
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasser\_/orrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |[chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 |Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + + + + + + +
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 [Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfullung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + + + + + + +
ckschicht




Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins

tig gunstig

gunstig

WSG IIT A

WSG III B

Lehm, S

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

Sand |chluff, To

Sand

n Lehm, S
chluff, To

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchldssiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Waélle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Béschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldage
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bodschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE

17

Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 23: Steinkohlenkesselasche (SKA)

Steinkohlenkesselasche (SKA)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen




ungsmlhkohl(e]ll?#glsaselasc he (SKA) aiinatia
Einbauweise tg Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
WSG IIT A WSG III B
auBerhalb von Wasserschu FaTBvon ROt ng?gﬁworrangge
{zbereichénehm, S HsGef MEESH Biete
Sand [chiuff, To
ungiins 1 n Lehm, S | Lehm, S Lehm, S
tig gunmstig Sand |chluff, To| San@lnski@giff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 > 3 WSG, ITTA WSG_IIT' B Wasservgrrangge
Tehm, S ASG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
1 [Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge / / / / / / / / /
bunden
2 |Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + + + + + + +
unter gebundener Deckschicht
3 |Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
4 |Verfillung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De + + + - - + + + +
ckschicht
5 Asphalttragschichtl (teilwasserdur
chléssig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + - - + + + +
ulisch gebunden (Drénbeton) unte
r Pflaster und Platten
6 |Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder Iflat_ten je + + + + + + + + +
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + + + + + + + + +
8 [Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1 B " + B + B + + +
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 |Damme oder Walle gemaB Bauwei
ss—:n A - D nach MTSE sowie .I.-hnter + + + _ _ i + + +
fallung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE + + * * * * *
11 [Bettungssand ur_\_ter Pflaster oder " + + + + + + + +
unter Plattenbeldgen
12 |Deckschicht ohne Bindemittel / / / / / / / / /
13 |ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung _ _ _ _ B B B B B
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel
14 |Bauweisen 13 unter Plattenbeldge B B B B B B B B B
n
15 |Bauweisen 13 unter Pflaster - - - - - - - - -




Steinkohlenkesselasche (SKA)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untguns gunstig gunstig
[¢]
WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u ) 5 ) ) 5 )
nter durchwurzelbarer Bodenschic - += += - += - += += +=
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch - - - - - - - - -
wurzelbarer Bodenschicht
1 [Amtl. Anm.:] SKA ist fiir Asphalttragschichten nicht relevant.
2

[Amtl. Anm.:] Zuldssig wenn ,K" und Molybdan < 220 ug/I.

Tabelle 24: Steinkohlenflugasche (SFA)

Steinkohlenflugasche (SFA)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unglins

tig glnstig

glinstig

WSGIIT A

WSG IIT B

Lehm, S

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge
biete

Sand |chluff, To

n

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hldssig) unter Pflasterdecken und

Plattenbeldgen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung




Steinkohlenflugasche (SFA)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

. innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen

ungins

tig glnstig glinstig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
7 |Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht / / / / / / / / /
8 [Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht
9 [Damme oder Walle gemal Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter _ _ _ _ _ _ _ _ _
flllung von Bauwerken im Boéschu
ngsbereich in analoger Bauweise
10 [Damm oder Wall gemaB Bauweise _ _ _ _ B B B B B
E nach MTSE
11 [Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen / / / / / / / / /
12 |Deckschicht ohne Bindemittel / / / / / / / / /

13 [ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14 [Bauweisen 13 unter Plattenbelage
n

15 [Bauweisen 13 unter Pflaster - - - - - - - - -

16 [Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic - - - - - - - - -
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE

17 |Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch / / / / / / / / /
wurzelbarer Bodenschicht

Tabelle 25: Braunkohlenflugasche (BFA)

Braunkohlenflugasche (BFA)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

- innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen

unglns Lo L
tig gunstig glinstig
Einbauweise WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand (chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6




Braunkohlenflugasche (BFA)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

gunstig

gunstig

Sand |chluff, To

WSG IIT A WSG III B

Lehm, S HSG III HSG IV

Wasservorrangge
biete

Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n

n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen

Bindemitteln unter gebundener D
eckschicht

Verfillung von Baugruben und Lei
tungsgraben unter gebundener De
ckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und

Plattenbelagen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hicht unter Pflaster oder Platten je
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
flllung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbeldgen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbeldge
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster




Braunkohlenflugasche (BFA)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht

unguns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 Hinterflillung von Bauwerken oder - - - - - - - - -
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 Damme und Schutzwélle ohne Ma - - - - - - - - -

Tabelle 26: Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)

Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns gunstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG 1V biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge + + + - - + + + +
bunden
Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung + + + - - + + + +
unter gebundener Deckschicht
Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck + + + + + + + + +
schicht
Verflllung von Baugruben und Lei
tungsgréaben unter gebundener De + + + - - + + + +
ckschicht
Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und
Plattenbeldgen, Tragschicht hydra + + + + + + + + +
ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten
Bettung, Frostschutz- oder Tragsc
hlc_ht un_ter Pflaster oder I?Iat_ten je i " " _ B + + . .
weils mit wasserundurchlassiger F
ugenabdichtung
Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht + t + + + + + + +




Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

gunstig

gunstig

Leh
Sand

m, S

chluff, To

n

WSG III A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge
biete

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fillung von Bauwerken im Béschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n upter Deckschicht ohne Bindemi
ttel®

14

B;uweisen 13 unter Plattenbeldge
n<

15

Bauweisen 13 unter Pflaster2

16

Hinterflllung von Bauwerken oder
Bdschungsbereich von Dammen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic
ht sowie HinterfUIIunzg analog zu B
auweise E des MTSE™

17

Damme und Schutzwélle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch
wurzelbarer Bodenschicht™

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn ,K" und Chrom, ges. < 65 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Nicht zugelassen auf Kinderspielflachen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten
die Begriffsbestimmungen gemaB § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.

Tabelle 27: Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)

Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glnstig glinstig
tig
Sand |Lehm, S WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Chluff, To biete
HSG III HSG IV

n




Hausm

Llillverbr

annungJasche deL' Klassel Ze(IMM%Al-Z)

Lehm, S

Lehm, S

Einbauweise

Eigeng

chiaft de

ChiufT, To
r GrLHn'dwa

Sand
ssergeck

SR T

Sand _[cniaff, To

n

auBPrha

bv%W

asser§chu

tizbereichd

Nal

4nnerhalb

von WasBerschutz

bereicherb

ungins
tig

gunstig

gunstig

Sand

Lehm, S

WSG IIT A

WSG III B

Wasservorrangge

chluff, To
n

HSG III

HSG IV

biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Sand

Decke bitumen- oder hydraulisch
gebunden, Tragschicht bitumenge
bunden

Unterbau unter Fundament- oder
Bodenplatten, Bodenverfestigung
unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bin
demitteln unter gebundener Deck
schicht

Verflllung van Baugruben und Lei
tungsgraben™ unter gebundener D
eckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurc
hlassig) unter Pflasterdecken und

Plattenbeldgen, Tragschicht hydra

ulisch gebunden (Dranbeton) unte
r Pflaster und Platten

Bettung;, Frostschutz- oder Trags
chicht unter Pflaster oder Platten j
eweils mit wasserundurchlassiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter g
ebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrun
dverbesserung und Unterbau bis 1
m ab Planum jeweils unter gebun
dener Deckschicht

I~

=

=

Damme oder Walle gemaB Bauwei
sen A - D nach MTSE sowie Hinter
fillung von Bauwerken im Bdschu
ngsbereich in analoger Bauweise

10

Damm oder Wall gemaB Bauweise
E nach MTSE

11

Bettungssand unter Pflaster oder
unter Plattenbelagen

12

Deckschicht ohne Bindemittel

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bode
nverfestigung, Unterbau bis 1 m
Dicke ab Planum sowie Verfiillung
von Baugruben und Leitungsgrabe
n unter Deckschicht ohne Bindemi
ttel

14

Bauweisen 13 unter Plattenbelage
n

15

Bauweisen 13 unter Pflaster




Hausmiillverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2)
Einbauweise Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
untguns glinstig glinstig
[¢]
Sand |Lehm, S WSG III A WSG III B Wasservorrangge
chluff, To biete
n HSG 111 HSG IV
Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
16 |Hinterflllung von Bauwerken oder
B&schungsbereich von Ddmmen u
nter durchwurzelbarer Bodenschic - - - - - - - - -
ht sowie Hinterflllung analog zu B
auweise E des MTSE
17 |Damme und Schutzwalle ohne Ma
Bnahmen nach MTSE unter durch - - - - - - - - -
wurzelbarer Bodenschicht
1 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Kupfer < 230 pg/l und Chrom, ges. < 110 ug/I.
2 [Amtl. Anm.:] Nicht zugelassen auf Kinderspielfldchen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten

die Begriffsbestimmungen gemaB § 2 Nummer 18, 19, 20 BBodSchV.

[1] Anl. 2 gednd. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ Anlage 2: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
Anlage 3

(zu § 2 Nummer 3 und 16, § 4 Absatz 3, § 19 Absatz 2, Absatz 3 Nummer 2, Absatz 6 bis 8, § 20, § 21 Absatz 2, § 22 Absatz
1 und 2 sowie § 25 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 3 Nummer 5 bis 8)

Einsatzmaoglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen in spezifischen Bahnbauweisen
Erlduterungen

Die in diesem Anhang bezeichneten Bahnbauweisen beziehen sich auf die Richtlinie 836.4108 der Deutschen Bahn AG
,Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke; Bauweisen flir den Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe™, Ausgabe
2020.11

Die Beurteilung der Zuldssigkeit von mineralischen Ersatzbaustoffen bei der ,Hydraulisch gebundenen Tragschicht der
Bahnbauweise Feste Fahrbahn™ nach Richtlinie 836.4108 (Bild 5 in der Richtlinie) erfolgt analog zur Einbauweise ,Tragschicht
mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht" nach Anlage 2 Nummer 3 der jeweiligen Tabellen fiir die
betreffenden mineralischen Ersatzbaustoffe.

Die Beurteilung der Zuldssigkeit von mineralischen Ersatzbaustoffen in den Bahnbauweisen ,Damme gemaB Bauweise C und D
nach der Richtlinie 836.4108 (Bilder 6 bis 11 in der Richtlinie)" sowie ,Hinterfullungen von Bauwerken im Bdschungsbereich in
analoger Bauweise" erfolgt analog zur Einbauweise ,Damme oder Walle gemafi Bauweisen C und D nach MTSE sowie
Hinterfiillung von Bauwerken im B&schungsbereich in analoger Bauweise" nach Anlage 2 Nummer 9 der jeweiligen Tabellen fir
die betreffenden mineralischen Ersatzbaustoffe, wenn im Bereich der bei den Bahnbauweisen fehlenden dichten
Fahrbahndecke ein witterungsunempfindliches Dichtungselement gem&B MTSE - Bauweise C auf den Dammkorper
aufgebracht wird und dieses den gesamten Dammkd&rper umschlieBt. Bei der Bauweise D Uberdeckt das
witterungsunempfindliche Dichtungselement den Kern bis zum Béschungsbereich.

AuBerhalb von Wasserschutzbereichen werden in den Einbautabellen die Konfigurationen der Grundwasserdeckschichten
unterschieden in ,unglnstig®, ,glinstig - Sand" und , glinstig - Lehm, Schluff, Ton".

Die Konfigurationen der nattirlich vorliegenden oder herzustellenden Grundwasserdeckschichten werden gemaf den
Erlduterungen zu Anlage 2 festgelegt.

Innerhalb von Wasserschutzbereichen sind die Einsatzmdglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen auf glinstige
Eigenschaften der Grundwasserdeckschichten (Sand oder Lehm, Schluff, Ton, grundwasserfreie Sickerstrecke > 1 m)
beschrankt.

Eintragungen oder Bezeichnungen in den Tabellen:

/ nicht relevant



+ Einbau zulassig

- Einbau unzuladssig

WSG III A Wasserschutzgebiet Zone III A

WSG III B Wasserschutzgebiet Zone III B

HSG III  Heilquellenschutzgebiet der Zone III
HSG IV Heilquellenschutzgebiet der Zone IV

FuBnotenregelungen

Mit FuBnoten werden zusatzlich zu den Materialwerten der Anlage 1 einzelne Konzentrationswerte festgelegt, bei deren
Einhaltung sich weitere Einsatzmdoglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen ergeben. Mineralische Ersatzbaustoffe, die
sowohl die Materialwerte aus Anlage 1 als auch die in den FuBnoten festgelegten Konzentrationswerte einhalten, sind in den
mit FuBnoten gekennzeichneten Bauweisen der Einbautabellen, ggf. mit zusatzlichen Einschrankungen, zulassig.

Einzelne FuBnoten bezeichnen Einschréankungen der Einsatzmadglichkeiten.

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Bodenmaterial der Klassen 0 *(BM-0™), FO *(BM-FO *), Baggergut der Klassen 0" (BG-0™), FO™ (BG-FO ¥);
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0); Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Tabelle 2: Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Tabelle 3: Bodenmaterial der Klasse 2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Tabelle 4: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)

Tabelle 5: Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Tabelle 6: Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Tabelle 7: Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Tabelle 8: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Tabelle 9: Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Tabelle 10: Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Tabelle 11: Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Tabelle 12: Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Tabelle 13: Hochofenstlickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Tabelle 1: Bodenmaterial der Klassen 0 *(BM-0*), FO *(BM-F0) *, Baggergut der Klassen 0 *(BG-0*), FO *(BG-F0 *);
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0); Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Bodenmaterial der Klassen 0 *(BM-0*), FO *(BM-F0) *, Baggergut der Klassen 0 *(BG-0*), FO *(BG-F0 *)
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0),
Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
unglns - L
tig gunstig gunstig
Einbauweise WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand (chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B1 Schotteroberbau der Bahnbauweis + + + + + + + + +
e Standard Damm




Bodenmaterial der Klassen 0 *(BM-0*), FO *(BM-F0) *, Baggergut der Klassen 0 *(BG-0*), FO *(BG-F0 *)
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0),
Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glnstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt + + + + + + + + +
B3 Schotteroberbau der Bahnbauweis + + + + + + N + +
eH
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis n n i + " . . + +
e H modifiziert
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam + + + + + + + + +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc + + + + + + + + +
hnitt
B7 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) n + + N + . + + +
der Bahnbauweise H
B8 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + + + + +
B9 Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de : + + " n n + + +
r Bahnbauweise H
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + + + + + +
B11 |Spezielle Bodenschicht der Bahnb + + + N + . + + +
auweise H
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe n " + " n . + + "
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Einschnitt + t + + + + + + +
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe + + + " + + + + +
ise H
B15 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe n " + + i + + + "
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe n " N n " + + " +
ise Feste Fahrbahn
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d | + + + + + + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega + + + + + + + + +
bdichtung




Bodenmaterial der Klassen 0 *(BM-0*), FO *(BM-F0) *, Baggergut der Klassen 0 *(BG-0*), FO *(BG-F0 *)
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0),
Schmelzkammergranulat aus der Feuerung von Steinkohle (SKG)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glnstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba + + + + + + + + +
hnbauweise E 2
B23 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe n + + + + " n + +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe + + + + + + + + +
ise E 3a
B25 Planumssqhutzschicht (PSS) der B n + N N N " + + +
ahnbauweise E 3b
B26 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe + + + + + + + + +
ise E 3b

Tabelle 2: Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungUns gunstig glnstig
tig
Einbauweise WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
Bl Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 gc:otteroberbau der Bahnbauweis / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /




Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam - + + - + - + + +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc - + + - + - + + +
hnitt
B7 | Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ n n _ + _ + + +
der Bahnbauweise H
B8 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ B _
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B9 Frostschutzsghicht (FSS, KG 2) de _ + + B + B + + +
r Bahnbauweise H
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ _
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B11 Spezi_elle Bodenschicht der Bahnb +1 + + +l + +1 + + +
auweise H
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + _ + B + + +
ise Standard Damm
B13 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ B B
ise Standard Einschnitt + + + + + +
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B 4 + B n B N + N
ise H
B15 _Unterbau _(I_)a_nmm) der Bahnbauwe +; + + +2 + +; + + +
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de 3 3 3
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + + + + +
B17 pnterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ + B + + +
ise Feste Fahrbahn
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d + + + + + + * * +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe 3 3
ise Feste Fahrbahn mit Randwega += + + += + += + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS B B _
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 [Tragschicht als witterungsunempfi ) 5 5
ndliches Dichtungselement der Ba += + + + + += + + +
hnbauweise E 2




Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
ung_'L'ms gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ n ¥ _ + _ n + +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - + + - + - + + +
ise E 3a
B25 |Planumsschutzschicht (PSS) der B _ + + _ + _ + + +
ahnbauweise E 3b
B26 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ n n _ " _ " + +
ise E 3b
1 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 120 pg/I.
2 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 100 pg/l, Chlorphenole, ges. < 10 pg/l, PAK;5 < 2,0 pg/l und
Phenole < 80 pg/I.
3

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Chrom, ges. < 130 pg/I.

Tabelle 3: Bodenmaterial der Klasse 2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Bodenmaterial der Klasse 2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
ungUns gunstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG I HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B1 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 gc:otteroberbau der Bahnbauweis / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 5 ) ) )
der Bahnbauweise Standard Dam - +- + - += - += += +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) ) 5 ) )
der Bahnbauweise Standard Einsc - += + - += - += += +
hnitt




Bodenmaterial der Klasse 2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untgi;ns glinstig glinstig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG I1I HSG 1V biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B7 |Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ n n _ N _ n + +
der Bahnbauweise H
B8 [Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ _ _
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B9 Frostschutzsghicht (FSS, KG 2) de _ n " 3 N _ n " +
r Bahnbauweise H
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ _
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + * +
B11 Speziglle Bodenschicht der Bahnb e + + 41 + 41 + + +
auweise H
B12 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ 42 i _ +2 _ 32 42 i
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ 2 _ 2 _ 2 2
ise Standard Einschnitt + + + + * *+
B14 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + 3 N B + + +
ise H
B15 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + _ + B + + +
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de 1 1 1
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B _ B
ise Feste Fahrbahn + + + + + +
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d + + + + + + + + +
er FSS
B19 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe | 1 1
ise Feste Fahrbahn mit Randwega += + + += + +- + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS _ _ _
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 [Tragschicht als witterungsunempfi 1 1 L
ndliches Dichtungselement der Ba += + + += + += + + +
hnbauweise E 2
B23 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ " " _ " B N N n
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und ) ) ) )
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - += + - += - += += +
ise E 3a




Bodenmaterial der Klasse 2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ung'L]ns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B25 PIanumssc_hutzschicht (PSS) der B _ + + _ + _ . " +
ahnbauweise E 3b
B26 pnterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ " _ . + +
ise E 3b

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 120 pg/l, Vanadium < 230 pg/l, PAK;s5 < 2,3 pg/l, Chlorphenole, ges.

< 12 pg/l und Phenole < 90 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Arsen < 45 ug/l, Blei < 195 pg/l, Cadmium < 4,8 pg/l, Nickel £ 50 pg/l, Vanadium

< 120 pg/l und Zink < 270 ug/I.

Tabelle 4: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)

Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungtins giinstig giinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |[chluff, To| Sand |chluff, To] Sand |[chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
Bl Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 Schotteroberbau der Bahnbauweis
eH / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam - - + - - - - - +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc - - + - - - - - +
hnitt
B7 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) B B + B B B B B +
der Bahnbauweise H
B8 |Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) B 1 _ 1 _ 1 1
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B9 Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de _ +; n _ +1 _ +1 +1 +
r Bahnbauweise H




Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de _ _ _
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B11 |Spezielle Bodenschicht der Bahnb _ + + _ + _ + + +
auweise H
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ 3 " 3 _ _ _ B +
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B _ n _ _ _ _ B +
ise Standard Einschnitt
B14 pnterbau (Damm) der Bahnbauwe B 42 + _ +2 _ +2 +2 +
ise H
B15 _Unterbau {pa}mm) der Bahnbauwe _ + + B " _ n + "
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ _
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + * *
B17 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ +1 + 3 +1 B +1 +1 +
ise Feste Fahrbahn
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalbd |~ + + - + - + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega - + + - + - + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS B B B
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf - + + - + - + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - + - + + +
hnbauweise E 2
B23 !Jnterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + B + B + + +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - - + - - - - - +
ise E 3a
B25 Planumssc_hutzschicht (PSS) der B _ e + _ 432 _ 42 42 +
ahnbauweise E 3b
B26 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ e " _ 42 B i 42 "
ise E 3b

1

2

[Amtl. Anm.:] Zuléssig, wenn Nickel < 170 pg/l, und Zink < 1400 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Cadmium < 13 pg/|, Nickel < 110 pg/I, Vanadium < 640 ug/l und Zink < 850 pg/I.




[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Nickel = 140 pg/l und Zink < 1200 pg/l.

Tabelle 5: Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
unguns giinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
Bl |[Schotteroberbau der Bahnbauweis _ + + _ + B + + +
e Standard Damm
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt - + + - + - + + +
B3 gc:otteroberbau der Bahnbauweis _ + + B + B + + +
B4  |Schotteroberbau der Bahnbauweis _ n + _ + B " + +
e H modifiziert
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam - + + - + - + + +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc - + + - + - + + +
hnitt
B7 Planumsschutzs_chicht (PSS, KG 1) B + + _ n B + + N
der Bahnbauweise H
B8 |Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ B B
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B9 | Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de _ + + _ + _ + + +
r Bahnbauweise H
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ B
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B11 Speziglle Bodenschicht der Bahnb +1 + + +; + +1 + + +
auweise H
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ + _ + " "
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B B B
ise Standard Einschnitt + + + + + +
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ " _ + + +
ise H
B15 _Unterbau _(I_Dz?mm) der Bahnbauwe 42 " N +2 " 42 N N +
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de 3 3 3
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + t + + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ _ _
ise Feste Fahrbahn + + + + + +




Gleisschotter der Klasse 1 (GS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d | T + + + + + + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe 3 3
ise Feste Fahrbahn mit Randwega += + + += + += + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS B _ _
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi 1 1 1
ndliches Dichtungselement der Ba += + + += + += + + +
hnbauweise E 2
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + _ + B + + +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - + + - + - + + +
ise E 3a
B25 |Planumsschutzschicht (PSS) der B B + + B + B + + +
ahnbauweise E 3b
B26 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + n B : B " + "
ise E 3b
1 [Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide < 1,2 ug/I.
2 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Glyphosat, Simazin, sonstige Herbizide < 1,0 pg/l und PAKy5 < 2,0 pg/I.
3

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide < 1,3 pg/I.

Tabelle 6: Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unglns Lo L
tig gunstig glinstig
WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG I HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand (chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6




Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

gunstig

gunstig

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge

biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Sand

Lehm, S
chluff, To

B1

Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm

B2

Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt

B3

Schotteroberbau der Bahnbauweis
eH

w

Iw

B4

Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert

B5

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam
m

B6

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc
hnitt

B7

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H

B8

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H modifiziert

B9

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H

B10

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H modifiziert

B11

Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H

B12

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Damm

B13

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Einschnitt

B14

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H

B15

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H modifiziert

B16

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn

B17

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn

B18

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d
er FSS

B19

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega
bdichtung




Gleisschotter der Klasse 2 (GS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG I1I HSG 1V biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS _ _ _
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf - + + - + - + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - + - + + +
hnbauweise E 2
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ " B " + "
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und 4 4
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - - += - - - - - +-
ise E 3a
B25 | Planumsschutzschicht (PSS) der B B + + B + _ + + +
ahnbauweise E 3b
B26 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B : " _ n B n + "
ise E 3b

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn AMPA < 7,3 ug/l, Glyphosat < 5,5 ug/l, Atrazin < 2,0 ug/I, Bromacil < 0,8 pg/I,
Diuron < 0,5 pg/l, Simazin < 5,8 pg/l und sonstige Herbizide < 5,3 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn AMPA, Glyphosat < 5,8 ug/Il, Atrazin < 1,5 upg/I, Bromacil < 0,7 pg/|, Diuron < 0,4
ug/l, Simazin < 4,1 ug/l, sonstige Herbizide < 3,7 pg/l und PAK;5 < 28 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn AMPA < 14 ug/I, Atrazin < 3,0 pg/l, Bromacil < 1,0 ug/l, Diuron < 0,7 pg/l und

Simazin < 9,6 pg/l.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn AMPA, Glyphosat, Simazin und sonstige Herbizide < 10,3 pg/I.

Tabelle 7: Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

Bl

Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm

unglns Lo L
tig gunstig gunstig
WSG IIT A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand (chluff, To| Sand |chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6




Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Einbauweise

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungins
tig

glinstig

glinstig

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

WSG IIT A

WSG III B

HSG III

HSG IV

Wasservorrangge
biete

Sand

Lehm, S
chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

Lehm, S
Sand |chluff, To
n

B2

Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt

B3

Schotteroberbau der Bahnbauweis
eH

B4

Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert

=

=

B5

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam
m

B6

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc
hnitt

B7

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H

B8

Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H modifiziert

B9

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H

B10

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H modifiziert

B11

Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H

N

N

B12

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Damm

B13

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Einschnitt

B14

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H

B15

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H modifiziert

B16

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn

B17

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn

lw

[[&8)

B18

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d
er FSS

B19

Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega
bdichtung

B20

Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E

1




Gleisschotter der Klasse 3 (GS-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf - + + - + - + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - + - + + +
hnbauweise E 2
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ n n _ + _ + + +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - - - - - - - - -
ise E 3a
B25 |Planumsschutzschicht (PSS) der B _ B B B _ _ _ _ _
ahnbauweise E 3b
B26 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ _ _ _ _ _ _ _ _
ise E 3b

[Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn AMPA < 27 ug/Il.

[Amtl. Anm.:] Zuladssig, wenn AMPA < 45 ug/l, Bromacil
[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn AMPA < 34 ug/l, Bromacil

<

IA

5,2 pg/l und Diuron < 3,9 ug/l.

4,2 pg/l und Diuron < 3,5 ug/l.

Tabelle 8: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhatIbe\é?gicvr\{:zserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns gunstig glnstig
[¢]
Einbauweise WSGIII A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B1 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 gc:otteroberbau der Bahnbauweis / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H maodifiziert / / / / / / / / /




Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
untgi;ns glinstig glinstig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1 1
der Bahnbauweise Standard Dam += + + += + += + + +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1 1
der Bahnbauweise Standard Einsc +- + + += + += + + +
hnitt
B7 Planumsschutzs_chicht (PSS, KG 1) L n n L " L n " N
der Bahnbauweise H
B8 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1 1
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + + + + +
B9 Frostschutzsghicht (FSS, KG 2) de +l " + +1 + +1 + + +
r Bahnbauweise H
B10 Frostschutzsghicht (FSS.,- KG 2) de +l + + 4+ " 43 + " "
r Bahnbauweise H modifiziert
B11l |Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H / / / / / / / / /
B12 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe L : + 41 + 41 + + "
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe 1 1 1
ise Standard Einschnitt + + + + + + * + +
B14 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe +; n + +l + +l + + +
ise H
B15 _Unterbau _(I_Da_mm) der Bahnbauwe +; " + +g " +g + + N
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de 2 2 2
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + + + + +
B17 pnterbau (Damm) der Bahnbauwe e + + i + 41 + + +
ise Feste Fahrbahn
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d + + + + + + + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe 2 )
ise Feste Fahrbahn mit Randwega += + + += + += + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS 1 1 1
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E | + + + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi ) ) )
ndliches Dichtungselement der Ba += + + += + += + + +
hnbauweise E 2




Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B23 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe +; n " +1 + +l + + +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und 1 1 1
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe +- + + += + += + + +
ise E 3a
B25 PIanumssc_hutzschicht (PSS) der B +1 n n +1 N +1 n " +
ahnbauweise E 3b
B26 ilir;tcérggu (Damm) der Bahnbauwe +; n + +1 + +1 + + +

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Chrom, ges. <

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. <

25 pg/l, Kupfer < 50 pg/l, Vanadium <

100 pg/l und PAKy5 < 2 pg/l.

50 pg/l und PAKi5 < 0,5 pg/l.

Tabelle 9: Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
tzbereichen
un;_;_uns glnstig glnstig
l¢]
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |[chluff, To| Sand |[chluff, To] Sand |[chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B1 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 ic:otteroberbau der Bahnbauweis / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H maodifiziert / / / / / / / / /
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1 1 1
der Bahnbauweise Standard Dam - +- + - +- - += += +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 5 ) ) )
der Bahnbauweise Standard Einsc - +- + - += - += += +
hnitt




Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untguns gunstig gunstig
19
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B7 |Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ e + _ 42 _ 2 42 +
der Bahnbauweise H
B8 |Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ _ _
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B9 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de _ + + _ + B + + +
r Bahnbauweise H
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ _ B
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + +
B11l |Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H / / / / / / / / /
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ +2 + _ 42 _ +2 +2 +
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ 2 _ 2 _ 2 2
ise Standard Einschnitt + + + + + +
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + _ + _ + + +
ise H
B15 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B : n _ n B n + i
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ B
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B B B
ise Feste Fahrbahn + * + * * +
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d - + + - + - + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega - + + - + - + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS B _ _
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf - + + - + - + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - + - + + +
hnbauweise E 2
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + B + B + + +
ise E 2
B24 [Planumsschutzschicht (PSS) und 3 3 3 3
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - += + - += - += += +
ise E 3a




Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untguns gunstig gunstig
[¢]
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B25 Planumssc_hutzschicht (PSS) der B _ + + _ + _ " + +
ahnbauweise E 3b
B26 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ . n _ + _ N n +
ise E 3b

1

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Vanadium < 170 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 320 pg/l, Kupfer < 230 pg/l und Vanadium < 120 pg/I.

[Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Vanadium < 340 ug/I.

Tabelle 10: Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns giinstig giinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |[chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |[chluff, To| Sand |chluff, To|] Sand |[chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
Bl Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 Schotteroberbau der Bahnbauweis
eH / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1
der Bahnbauweise Standard Dam - - +- - - - - - +-
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 5 5
der Bahnbauweise Standard Einsc - - +- - - - - - +-
hnitt
B7  [Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) _ _ + _ _ _ _ _ +
der Bahnbauweise H
B8 |Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) B 3 _ 3 _ 3 3
der Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
B9 Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de _ B " B B _ _ B n
r Bahnbauweise H




Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untguns gunstig gunstig
19
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de _ _ _
r Bahnbauweise H modifiziert + + + + + +
Bl1l |Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H / / / / / / / / /
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ _ _ _ B B B _ _
ise Standard Damm
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B _ _ _ _ _ _ B B
ise Standard Einschnitt
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B _ i _ _ _ _ _ +
ise H
B15 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ " B + + "
ise H modifiziert
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B _ _
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B _ _
ise Feste Fahrbahn + + + + + +
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d - + + - + - + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega - + + - + - + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS B _ B
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf - + + - + - + + +
dem Planum
B22 [Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - + - + + +
hnbauweise E 2
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + B + B + + "
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - - + - - - - - +
ise E 3a
B25 Planumssc_hutzschicht (PSS) der B _ +; N _ +; B +2 +2 +
ahnbauweise E 3b
B26 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B 42 + a 42 B 2 2 +
ise E 3b

2

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 840 pg/l und Vanadium

< 1340 ug/l.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 650 ug/l, Kupfer < 390 g/l und Vanadium < 1030 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Vanadium < 1250 pg/I.




Tabelle 11: Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unguns glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To[ Sand [chluff, To| Sand [chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B1 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B3 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H / / / / / / / / /
B4 |Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 ) ) ) )
der Bahnbauweise Standard Dam += +- + - += - += += +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 ) ) )
der Bahnbauweise Standard Einsc += += + - += - += += +
hnitt
B7 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H / / / / / / / / /
B8 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H modifiziert / / / / / / / / /
B9 Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H / / / / / / / / /
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H modifiziert / / / / / / / / /
B11l |Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H / / / / / / / / /
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Damm / / / / / / / / /
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H / / / / / / / / /
B15 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H modifiziert / / / / / / / / /
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B _ B
ise Feste Fahrbahn + + + + + +
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d + + + + + + + + +
er FSS




Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu
tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

untguns gunstig gunstig
19
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG 1V biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega + + + + + + + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS _ _ _
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E + + + + + +
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba + + + + + + + + +
hnbauweise E 2
B23 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ + _ i + n
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - + + - + - + + +
ise E 3a
B25 |Planumsschutzschicht (PSS) der B B + N B n B + + +
ahnbauweise E 3b
B26 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe B + + _ + B + + +
ise E 3b

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Chrom, ges. < 25 ug/l und Vanadium < 50 ug/I.

[Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Vanadium < 130 pg/I.

Tabelle 12: Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu

tzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungUns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B1 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /




Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

tzbereichen

auBerhalb von Wasserschu

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ung_'L'ms glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B3 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1 1 1
der Bahnbauweise Standard Dam - +- + - += - +- +- +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1) 1 1 1 1
der Bahnbauweise Standard Einsc - += + - += - += += +
hnitt
B7 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H / / / / / / / / /
B8 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H modifiziert / / / / / / / / /
B9 Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H / / / / / / / / /
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H modifiziert / / / / / / / / /
B11 |Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H / / / / / / / / /
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Damm / / / / / / / / /
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H / / / / / / / / /
B15 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H modifiziert / / / / / / / / /
B16 [Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B B B
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn + + + + + +
B17 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ +; " _ +Z _ +z +2 n
ise Feste Fahrbahn
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m
it Randwegabdichtung oberhalb d + + + + + + + + +
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega - + + - + - + + +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS 2 2 2 2
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E - + + - + - + + +
1




Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
untguns gunstig gunstig
19
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG 111 HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf + + + + + + + + +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - + - + + +
hnbauweise E 2
B23 _Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ 42 n _ +2 _ +2 +2 +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und 3 3 3 3
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - += + - += - += += +
ise E 3a
B25 |[Planumsschutzschicht (PSS) der B _ 42 i _ +2 _ 44 44 i
ahnbauweise E 3b
B26 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ 44 + _ +2 _ +2 +2 +
ise E 3b
1 [Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Molybdén < 90 ug/I, Vanadium < 130 pg/l und Fluorid < 1,9 mg/I.
2 [Amtl. Anm.:] Zulassig, wenn Molybdan < 240 ug/l, Vanadium < 150 pg/l und Fluorid < 4,4 mg/I.
3 [Amtl. Anm.:] Zuldssig, wenn Molybdan < 120 ug/l, Vanadium < 340 pg/l und Fluorid < 2,6 mg/I.
4 <

[Amtl. Anm.:] Zuldssig,

wenn Molybdén

180 pg/l und Fluorid < 3,9 mg/I.

Tabelle 13: Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhatIbe\étr)gicV%I:zserschu innerhalb von Wasserschutzbereichen
unguns gunstig gunstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG IV biete
Sand |chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand [chluff, To| Sand [chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
Bl Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Damm / / / / / / / / /
B2 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B hott Bah i
3 cho eroberbau der Bahnbauweis / / / / / / / / /
B4 Schotteroberbau der Bahnbauweis
e H modifiziert / / / / / / / / /




Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
ung_'L'ms glinstig glinstig
tig
Einbauweise WSG III A WSG III B Wasservorrangge
Lehm, S HSG I1I HSG 1V biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B5 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Dam - + + - - - - - +
m
B6 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise Standard Einsc - + + - - - - - +
hnitt
B7 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H / / / / / / / / /
B8 Planumsschutzschicht (PSS, KG 1)
der Bahnbauweise H modifiziert / / / / / / / / /
B9 Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H / / / / / / / / /
B10 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise H modifiziert / / / / / / / / /
B11l |Spezielle Bodenschicht der Bahnb
auweise H / / / / / / / / /
B12 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Damm / / / / / / / / /
B13 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Standard Einschnitt / / / / / / / / /
B14 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H / / / / / / / / /
B15 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise H modifiziert / / / / / / / / /
B16 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de B " + B B B B B +
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn
B17 [Unterbau (Damm) der Bahnbauwe _ + + _ B B B B +
ise Feste Fahrbahn
B18 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) de
r Bahnbauweise Feste Fahrbahn m B + + B _ _ _ B "
it Randwegabdichtung oberhalb d
er FSS
B19 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise Feste Fahrbahn mit Randwega - + + - - - - - +
bdichtung
B20 |Frostschutzschicht (FSS, KG 2) un
terhalb Planumsschutzschicht (PS _ + + _ B B B B +
S) bzw. PSS der Bahnbauweise E
1
B21 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
ise E 1 mit Dichtungselement auf - + + - - - - - +
dem Planum
B22 |Tragschicht als witterungsunempfi
ndliches Dichtungselement der Ba - + + - - - - - +
hnbauweise E 2




Hochofenstiickschlacke der Klasse 1 (HOS-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
auBerhalb von Wasserschu . .
tzbereichen innerhalb von Wasserschutzbereichen
untguns gunstig glinstig
19
Einbauweise WSG III A WSGIII B Wasservorrangge
Lehm, S HSG III HSG 1V biete
Sand [chluff, To
n Lehm, S Lehm, S Lehm, S
Sand |chluff, To| Sand |chluff, To| Sand |chluff, To
n n n
1 2 3 4 5 6
B23 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
h - + + - - - - - +
ise E 2
B24 |Planumsschutzschicht (PSS) und
Unterbau (Damm) der Bahnbauwe - + + - - - - - +
ise E 3a
B25 |Planumsschutzschicht (PSS) der B _ " i 3 _ _ _ _ N
ahnbauweise E 3b
B26 |Unterbau (Damm) der Bahnbauwe
h - + + - - - - - +
ise E 3b
] [Amtl. Anm.:] Die Richtlinie 836.4108 der Deutschen Bahn AG ist auf der Internetseite der Deutschen Bahn AG

https://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/TM/PDF/2020-03-

04_Ril%20836.4108_Bahnbauweisen%20f%C3%BCr%20den%_20Einsatz%20mineralischer%20Ersatzbaustoffe_Entwurf.pd

veroffentlicht und bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmafig gesichert niedergelegt und einsehbar.

[ Anlage 3: Zukinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Anlage 4'[1:I

(zu § 3 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2, § 5 Absatz 2 und 4, § 6 Absatz 2 und 3 sowie § 7 Absatz 1, 2 und 5)

Art und Turnus der Untersuchungen von mineralischen Ersatzbaustoffen im Rahmen der Giiteiiberwachung

Tabelle 1: Untersuchungsverfahren und Turnus

gN)

ersuch (DIN 19528,
Ausgabe Januar 200
9)

Teilschritt Untersuchungsverfah Turnus
ren
Eignungsnachweis (E |ausfihrlicher Saulenv Einmalig

werkseigene Produkti
onskontrolle (WPK)

Zur Herstellung des E
luats Saulenkurztest

(DIN 19528, Ausgabe
Januar 2009) oder Sc
huttelversuch (DIN 1

9529, Ausgabe Deze

mber 2015)

alle vier Produktions
wochen, mindestens
alle angefangenen 5
000 Tonnen, jedoch
maximal 36 pro Jahr
fir RC, HMVA, GS, B
M aus Aufbereitungsa
nlagen, BG

alle acht Produktions
wochen, mindestens
alle angefangenen 10
000 Tonnen, jedoch
maximal 18 pro Jahr
fur CUM, GKOS, GRS,
HOS, HS, SFA, BFA,
SWS, SKG, SKA

Bei Erfullung von FuBnote 1 alle 1
3 Produktionswochen, mindestens
alle angefangenen 20 000 Tonnen,
jedoch maximal sechs pro Jahr fi
r CUM, GKOS, GRS, HOS, HS, SF

A, BFA, SWS, SKG, SKA und alle a
cht Produktionswochen, mindeste
ns alle angefangenen 10 000 Tonn
en, jedoch maximal 18 pro Kalend
erjahr fir RC, HMVA, GS, BM aus

Aufbereitungsanlagen, BG

Fremduberwachung
(FU)

Zur Herstellung des E
luats Saulenkurztest

(DIN 19528, Ausgabe
Januar 2009) oder Sc
hittelversuch (DIN 1

9529, Ausgabe Deze

mber 2015)

alle 13 Produktionsw
ochen, mindestens al
le angefangenen 150
00 Tonnen, jedoch m
aximal zwolf pro Jahr
fur RC, HMVA, GS, B
M aus Aufbereitungsa
nlagen, BG

alle 26 Produktionsw
ochen, mindestens al
le angefangenen 300
00 Tonnen, jedoch m
aximal sechs pro Jahr
fur CUM, GKOS, GRS,
HQOS, HS, SFA, BFA,
SWS, SKG, SKA

Bei ErfUllung von FuBnote 1 alle 2
6 Produktionswochen, mindestens
alle angefangenen 60 000 Tonnen,
jedoch maximal drei pro Jahr fir

CUM, GKOS, GRS, HOS, HS, SFA,

BFA, SWS, SKG, SKA und alle 26

Produktionswochen, mindestens a
lle angefangenen 30 000 Tonnen,

jedoch maximal sechs pro Kalend
erjahr fir RC, HMVA, GS, BM aus

Aufbereitungsanlagen, BG

1 [Amtl. Anm.:] Fir Mitglieder einer durch die zustandige Behorde anerkannten Giitetiberwachungsgemeinschaft.




Tabelle 2: Im Rahmen des Eignungsnachweises zu untersuchende Parameter

2.1 Eluatwerte im ausfiihrlichen Saulenversuch nach DIN 19528, Ausgabe Januar 2009

MEB HOS HS | SWS | CUM [ GKOS| GRS | SKG | SKA z: HMVA| RC
Parameter Dim.
pH-Wert X X X X X X X X X X X
el. Leitf. uS/cm X X X X X X X X X X X
Chlorid mg/| X X X X X X X X X
Sulfat mg/| X X X X X X X X X X
Fluorid mg/I X X X X X
DOC mg/I X X X X X X X X X X X
PAK ;5 Mg/l X X
MKW pg/l X
Phenole Mg/l X
Antimon pg/l X X X X X X X X X X X
Arsen ug/! X X X X X X X X X X X
Blei pg/l X X X X X X X X X X X
Cadmium ug/I X X X X X X X X X X X
Chrom, ges. ug/l X X X X X X X X X X X
Kupfer ug/l X X X X X X X X X X X
Molybdan Mg/l X X X X X X X X X X X
Nickel Mg/l X X X X X X X X X X X
Vanadium Mg/l X X X X X X X X X X X
Zink Mg/l X X X X X X X X X X X
Atrazin Mg/l
Bromacil pg/l
Diuron ug/l
Glysophat pg/l
AMPA Hg/!
Simazin Hg/l
:?dn:tlige Herbi ug/!
1 [Amtl. Anm.:] Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie neu zugelassene

Wirkstoffe.

2.2 Uberwachungswerte (Feststoffwerte) bei RC-Baustoffen

Parameter Dim.
Arsen mg/kg 40
Blei mg/kg 140
Chrom mg/kg 120
Cadmium mg/kg 2




Parameter Dim.

Kupfer mg/kg 80

Quecksilber mg/kg 0,6

Nickel mg/kg 100

Thallium mg/kg 2

Zink mg/kg 300

Kohlenwasserstoffe 1 mg/kg 300 (600)
PCBg und PCB-118 mg/kg 0,15

1 [Amtl. Anm.:] Der angegebene Wert gilt fur Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Kettenlange von Cyg bis Cy».

Der Gesamtgehalt (C1g — C40) bestimmt nach der DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in

Klammern genannten Wert nicht Gberschreiten. Uberschreitungen die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind,
stellen kein Ausschlusskriterium dar.

2.3 CBR-Versuch, zu § 5 Absatz 2 Satz 4

Ermittlung des CBR-Wertes DIN EN 13286-47, ,Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 47: Prifverfah
ren zur Bestimmung des CBR-Wertes (California bearing ratio), des direkten Tragindex (IBI)
und des linearen Schwellwertes®, Ausgabe Januar 2022.

Der CBR-Versuch erfolgt grundsatzlich an dem Gemisch mit der fiir den Einbau vorgesehenen
KorngroBenverteilung, das GroBtkorn ist dabei auf 31,5 mm zu begrenzen. Der Anteil > 31,5
mm wird durch einen gewichtsmaBig gleich groBen Anteil 11,2/31,5 mm ersetzt.

Einssl%fung nach dem CBR-We |Abschnitt 7.2 der DIN EN 13286-47, Ausgabe Januar 2022.
rtes=" und Ermittl der CBR
_Kelasseun rmitiung der Es sind zehn Probekérper herzustellen. An finf Probekérpern wird unmittelbar nach der Herst

ellung der CBR-Wert nach DIN EN 13286-47, Ausgabe Juli 2012, ermittelt. Finf weitere Probe
korper (Parallelproben) werden von der Herstellung an 28 Tage lang bis zur Prifung in einem
Feuchtraum mit einer relativen Feuchte von mindestens 95 Prozent bei einer Temperatur von
20 = 1 °C ohne Luftzirkulation gelagert und dann ebenfalls im CBR-Versuch gepriift.

[1] Anl. 4 geand. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).
[2] Richtig wohl: ,Wert".

[ Anlage 4: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Anlage 5'[11

(zu § 9 Absatz 5)
Bestimmungsverfahren

Die Auswahl des Untersuchungsverfahrens zur Messung der zu bestimmenden Parameter nach Anlage 1 erfolgt anhand der
nachfolgenden Tabelle. In begriindeten Fallen sind gleichwertige Verfahren nach dem Stand der Technik zuldssig, sofern die
Gleichwertigkeit durch erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen oder nach DIN 38402-71, ,Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser-, und Schlammuntersuchung - Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil 71: Gleichwertigkeit von zwei
Analyseverfahren aufgrund des Vergleiches von Analyseergebnissen und deren statistischer Auswertung; Vorgehensweise fiir
quantitative Merkmale mit kontinuierlichem Wertespektrum®, Ausgabe November 2002, nachgewiesen werden kann.

Die Bestimmungsgrenze eines gewdhlten Analysenverfahrens muss um mindestens einen Faktor von drei kleiner sein als der
Materialwert des entsprechenden Parameters. Die Ermittlung der Nachweis- und Bestimmungsgrenze erfolgt nach ISO/TS
13530 (Wasserbeschaffenheit — Anleitung zur analytischen Qualitétssicherung fir die chemische und physikalisch-chemische
Wasseruntersuchung, Ausgabe Marz 2009) oder nach DIN 32645 ,Chemische Analytik, Nachweis-, Erfassungs- und
Bestimmungsgrenze, Ermittlung unter Wiederholbedingungen, Begriffe, Verfahren, Auswertung", Ausgabe November 2008.

Dimensio | Bewertungsrele .
Parameter n vanter Bereich Norm Normbezeichnung
DIN EN ISO 10523 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des p
pH-Wert 5-13 . H-Werts (ISO 10523:2008); Deutsche Fass
(April 2012) ung EN ISO 10523:2012
. P DIN EN 27888 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der el
::fkt”sc"e Leitfdhigk| o/ 200-12 500 ektrischen Leitfahigkeit (ISO 7888:1985);
(November 1993) Deutsche Fassung EN 27888:1993




Parameter

Dimensio

Bewertungsrele

Norm

Normbezeichnung

n vanter Bereich
DIN EN ISO 10304-1 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von g
. elésten Anionen
Chlorid 160-5000  |(Juli 2009) _ o _
mittels Flissigkeits-Ionenchromatographie
Sulfat mg/| 200-2 500 - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid,
) Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
Fluorid 1-80
(ISO 10304-1:2007); Deutsche Fassung E
N ISO 10304-1:2009
DIN 38405-4 Deutsche Einheitsverfahren zur Waser-, Ab
Fluorid ma/l 1-80 . wasser- und Schlammuntersuchung Anion
9 (Juli 1985) en (Gruppe D); Bestimmung von Fluorid
(D 4)
DIN EN 1484 Wasseranalytik — Anleitungen zur Bestimm
. ung des gesamten organischen Kohlenstoff
DOC mg/| 30-200 (April 2019) s (TOC) und des gelésten organischen Kohl
enstoffs (DOC); Deutsche Fassung EN 148
4:1997
DIN EN 15936 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden un
d Abfall - Bestimmung des gesamten orga
(November 2012) nischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trocken
er Verbrennung; Deutsche Fassung EN 159
36:2012
TOC
Masse% 1-5 DIN 19539 Untersuc_hung von Fe_ststoffen - Temperatu
TOC400 b ber 2016) rabhangige Differenzierung des Gesamtko
(Dezember hlenstoffs (TOC400, ROC, TICg00)
Aufgrund unterschiedlicher Konventionen s
ind die Ergebnisse der Methoden DIN EN 1
5936 (November 2012) und DIN 19539 (D
ezember 2016) nicht gleichwertig
Antimon 10-150 DIN EN ISO 17294-2 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der in
duktiv gekoppelten Plasma-Massenspektro
Arsen 10-120 (Januar 2017) metrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
: _ ausgewahlten Elementen einschlieBlich Ura
Blei 20-470 n-Isotope (ISO 17294-2:2016); Deutsche
Cadmium 2-15 Fassung EN ISO 17294-2:2016
Chrom, ges. 10-1100
Hg/!
Kupfer 20-2000
DIN EN ISO 11885 Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von a
Molybdéan 55-7000 usgewahlten Elementen durch induktiv gek
] (September 2009) oppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrome
Nickel 20-280 trie (ICP-OES) (ISO 11885:2007); Deutsc
Vanadium 30-1350 he Fassung EN ISO 11885:2009
Zink 100-1600
Arsen 10-150 DIN EN 16171 Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden
i - Bestimmung von Elementen mittels Mas
Blei 40-700 (Januar 2017) senspektrometrie mit induktiv gekoppelte
- _ m Plasma (ICP-MS); Deutsche Fassung EN
Cadmium 0,4-10 16171:2016
Chrom, ges. 30-600
mg/kg
Kupfer 20-320 DIN EN 16170 Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden
. - Bestimmung von Elementen mittels optis
Nickel 50-350 (Januar 2017) cher Emissionsspektrometrie mit induktiv
Thallium 0,5-7 gekoppeltem Plasma (ICP-OES); Deutsche
Fassung EN 16170:2016
Zink 60-1200
DIN EN ISO 17294-2 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der in
duktiv gekoppelten Plasma-Massenspektro
(Januar 2017) metrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieBlich Ura
n-Isotope (ISO 17294-2:2016); Deutsche
Quecksilber ug/! 0,1 Fassung EN ISO 17294-2:2016

DIN EN ISO 12846
(August 2012)

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von
Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsor
ptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne A
nreicherung (ISO 12846:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 12846:2012




Parameter

Dimensio
n

Bewertungsrele
vanter Bereich

Norm

Normbezeichnung

Quecksilber

mg/kg

0,2-5

DIN EN 16171
(Januar 2017)

DIN EN ISO 12846
(August 2012)

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden
- Bestimmung von Elementen mittels Mas
senspektrometrie mit induktiv gekoppelte

m Plasma (ICP-MS); Deutsche Fassung EN
16171:2016

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von
Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsor
ptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne A
nreicherung (ISO 12846:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 12846:2012

PAK

Hg/l

0,2-50

DIN EN ISO 17993
(Marz 2004)

DIN 38407-39
(September 2011)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 1
5 polycyclischen aromatischen Kohlenwass
erstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit

Fluoreszenzdetektion nach Fliissig-Fliissig-
Extraktion (ISO 17993:2002); Deutsche Fa
ssung EN ISO 17993:2003

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) — Teil 39: Bestimmung ausgewahlter pol
ycyclischer aromatischer Kohlenwasserstof
fe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromato
graphie und massenspektrometrischer Det
ektion (GC-MS) (F 39)

PAK

mg/kg

0,2-30

DIN ISO 18287
(Mai 2006)

DIN EN 17503
(August 2022)

Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der po
lycyclischen aromatischen Kohlenwasserst
offe (PAK) - Gaschromatographisches Verf
ahren mit Nachweis durch Massenspektro
metrie (GC-MS) (ISO 18287:2006)

Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall un
d Abfall - Bestimmung von polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
mittels Gaschromatographie (GC) und Hoc
hleistungs-Fliissigkeitschromatographie (H
PLC); Deutsche Fassung EN 17503:2022

PCB

(PCB-28, -52, -101, -
138, -153, -180)

+ PCB-118

Hg/l

0,01-0,04

DIN 38407-37
(November 2013)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) Teil 37: Bestimmung von Organochlorpe
stiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorben
zolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschr
omatographie und massenspektrometrisch
er Detektion (GC-MS) nach Fliissig-Flussig
-Extraktion (F 37)

PCB

(PCB-28, -52, -101, -
138, -153, -180)

+ PCB-118

mg/kg

0,05-0,5

DIN EN 17322
(Méarz 2021)

Feststoffe in der Umwelt — Bestimmung vo
n polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels
Gaschromatographie und massenspektrom
etrischer Detektion (GC-MS) oder Elektron
en-Einfang-Detektion (GC-ECD); Deutsche
Fassung EN 17322:2020

MKW

(n-Alkane C19-C3g, Is
oalkane, Cycloalkane
und aromatische KW)

pg/!

150-500

DIN EN ISO 9377-2
(Juli 2001)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des K
ohlenwasserstoff-Index — Teil 2: Verfahren
nach Losemittelextraktion und Gaschromat
ographie (ISO 9377-2:2000); Deutsche Fa
ssung EN ISO 9377-2:2000

Kohlenwasserstoffe

mg/kg

300-2000

DIN EN 14039
(Januar 2005)

Charakterisierung von Abféllen - Bestimm
ung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen v
on C10 bis C40 mittels Gaschromatographi
e; Deutsche Fassung EN 14039:2004 in Ve
rbindung mit LAGA-Mitteilung 35, Bestimm
ung des Gehaltes an

Kohlenwasserstoffen in Abfallen — Untersu
chungs- und Analysenstrategie (LAGA-Rich
tlinie KW/04), Stand: 15. Dezember 2009,
ISBN: 978-3-503-08396-1




Parameter

Dimensio
n

Bewertungsrele
vanter Bereich

Norm

Normbezeichnung

BTEX

(Benzol, Toluol, Ethyl
benzol, o-, m-, p-Xylo
I, Styrol, Cumol)

mg/kg

DIN EN ISO 22155
(Juli 2016)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographi
sche Bestimmung fllichtiger aromatischer
Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasser
stoffe und ausgewahlter Ether - Statisches
Dampfraum-Verfahren (ISO 22155:2016);
Deutsche Fassung EN ISO 22155:2016

EOX

mg/kg

3-10

DIN 38414-17
(Januar 2017)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Sc
hlamm und Sedimente (Gruppe S); Teil 17
Bestimmung von extrahierbaren organisch
gebundenen Halogenen (EOX) (S 17)

LHKW

(Summe der halogen.
C1- und C2-Kohlenwa
sserstoffe)

mg/kg

DIN EN ISO 22155
(Juli 2016)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographi
sche Bestimmung fllichtiger aromatischer
Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasser
stoffe und ausgewahlter Ether Statisches
Dampfraum-Verfahren (ISO 22155:2016;
Deutsche Fassung EN ISO 22155:2016)

Phenole

Mg/l

12-2000

DIN 38407-27
(Oktober 2012)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) - Teil 27: Bestimmung ausgewahlter Ph
enole in Grund- und Bodensickerwasser, w
assrigen Eluaten und Perkolaten (F 27)

Chlorphenole, ges.

Mg/l

1-100

DIN EN 12673
(Mai 1999)

Wasserbeschaffenheit - Gaschromatograp
hische Bestimmung einiger ausgewahlter C
hlorphenole in Wasser; Deutsche Fassung
EN 12673:1998

Chlorbenzole, ges.

Mg/l

1-4

DIN 38407-37
(November 2013)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) Teil 37: Bestimmung von Organochlorpe
stiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorben
zolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschr
omatographie und massenspektrometrisch
er Detektion (GC-MS) nach Fliissig-Flissig
-Extraktion (F 37)

Hexachlorbenzol

Mg/l

0,02-0,04

DIN 38407-37
(November 2013)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) Teil 37: Bestimmung von Organochlorpe
stiziden, Polychlorbiphenylen und Chlorben
zolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschr
omatographie und massenspektrometrisch
er Detektion (GC-MS) nach Fliissig-Flissig
-Extraktion (F 37)

Atrazin

Mg/

0,1-1,1

Bromacil

Mg/l

0,1-0,6

Diuron

Mg/l

0,05-0,3

Simazin

Hg/!l

0,1-2,4

Dimefuron

Mg/l

0,1-0,6

Flumioxazin

Hg/l

0,1-0,6

Flazasulfuron

Hg/l

0,1-0,6

DIN EN ISO 11369
(November 1997)

DIN EN ISO 27108
(Dezember 2013)

DIN EN ISO 10695
(November 2000)

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung ausg
ewdhlter Pflanzenbehandlungsmittel - Verf
ahren mit der Hochauflésungs-Flissigkeits
chromatographie mit UV-Detektion nach F
est-Flussig-Extraktion (ISO 1369:1997); D
eutsche Fassung EN ISO 11369:1997

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung ausg
ewahlter Pflanzenschutzmittel und Biozidpr
odukte - Verfahren mittels Festphasenmikr
oextraktion (SPME) gefolgt von der Gaschr
omatographie und Massenspektrometrie
(GC-MS) (ISO 27108:2010); Deutsche Fas
sung EN ISO 27108:2013

Wasserbeschaffenheit — Bestimmung ausg
ewadhlter organischer Stickstoff- und Phosp
horverbindungen - Gaschromatographisch
e Verfahren (ISO 10695:2000); Deutsche

Fassung EN ISO 10695:2000




Dimensio |Bewertungsrele
n vanter Bereich

Norm

Normbezeichnung

DIN 38407-36
(September 2014)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) Teil 36: Bestimmung ausgewahlter Pflan
zenschutzmittelwirkstoffe und anderer org
anischer Stoffe in Wasser — Verfahren mitt
els Hochleistungs-Flissigkeitschromatogra
phie und massenspektrometrischer Detekti
on (HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direkt
injektion (F 36)

DIN 38407-22
(Oktober 2001)

DIN ISO 16308
(September 2017)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, A
bwasser- und Schlammuntersuchung - Ge
meinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe
F) Teil 22: Bestimmung von Glyphosat und
Aminomethylphosphonsaure (AMPA) in Wa
sser durch Hochleistungs-Flussigkeitschro

matographie (HPLC), Nachsaulenderivatisi

erung und Fluoreszenzdetektion (F 22)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
Glyphosat und AMPA - Verfahren mittels H
ochleistungs-Flissigkeitschromatographie
(HPLC) mit tandem-massenspektrometrisc
her Detektion (ISO 16308:2014)

Parameter
Glyphosat pg/l
AMPA Mg/l
Tributylzinn-Kation Hg/kg

10-1 000

DIN EN ISO 23161
(April 2019)

Bodenbeschaffenheit — Bestimmung ausge
wahlter Organozinnverbindungen - Gaschr
omatographisches Verfahren

] Anl. 5 gednd. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ Anlage 5: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
Anlage 6
(zu § 10 Absatz 3 Satz 3)

Zulissige Uberschreitungen

Parameter Dim. Bestimmungsbereich Uberszc:lisi:lij?wz in %
Chlorid, Sulfat, Fluorid jeweils mg/| 25
DOC mg/I 0
PAK ug/l 65
<20

mg/kg 40

mg/kg > 20 20
Chlorbenzole pg/I 20
Chlorphenole ug/l 20
Hexachlorbenzol Hg/l 20
Phenole (H16) Hg/l 20
Phenolindex Mg/l 50
Metalle pg/l 50

mg/kg 30
Cyanide mg/kg 30
Tributylzinn-Kation Mg/kg 30
TOC M % 30
EOX mg/kg 20
MKW mg/kg 30




Parameter Dim. Bestimmungsbereich| . zulés.sige .
Uberschreitung in %

Mg/l 30

BTEX pg/l 30
mg/kg 20

LHKW pg/l 30
mg/kg 20

PCB pg/l 40
mg/kg 30

aromatische Chlorkohlenwasserstoffe pg/l 30
Herbizide ug/l 30

[ Anlage 6: Zuklnftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]
Anlage 7
(zu § 25 Absatz 1 Satz 2)

Muster Lieferschein

Betriebes)
1.1 Firma/Kérperschaft ...
1.2 Strafe und Hausnummer ...
1.3 Postleitzahl ...
1.4 Ot ...
1.5 Telefon und Telefax ...
1.6 E-Mail ...
2. Art und Beschafienheit des mineralischen Ersatzbaustofies oder des Gemisches
2.1 0O Mineralischer Ersatzbaustoff
2.1.1 Bezeichnung des mineralischen Ersatzbaustoffes, Abkirzung und Materialklasse ...
2.2 O Gemisch

Klasse(n) sowie deren Anteile ...

Zuordenbarkeit z. B. bei bestehenden Registerpflichten) ...

3. Giteiberwachende Stelle
3.1 Name ..,
3.2 StraBe und Hausnummer ...
3.3 Postleitzahl ...
34 Ort...
3.5 Staat ...

4. Anforderungen fiir bestimmte Einbauweisen

weisen nach Anlage 2 oder 3 genannten Anforderungen ...
5. Angaben zur Lieferung
5.1 Liefermenge (in Tonnen) ...
5.2 Abgabedatum ...
5.3 Lieferkdrnung oder Bodengruppe ....
6. Befdrderer des mineralischen Ersatzbaustofies oder des Gemisches (Hauptsitz des Betriebes)
6.1 Name/Firma/Kdrperschaft ...
6.2 StraBe und Hausnummer ...
6.3 Postleitzahl ...
6.4 Ort...
6.5 Staat ...
6.6 Telefon und Telefax ...
6.7 E-Mail ...
7. Datum und Unterschrift
7.1 Datum ...
7.2 Unterschrift des Inverkehrbringers (als Versicherung der Richtigkeit getroffener Angaben) ...

1. Betreiber der Aufbereitungsanlage, Inverkehrbringer von unaufbereitetem Bodenmaterial oder
sonstiger Inverkehrbringer des mineralischen Ersatzbaustoffes oder des Gemisches (Hauptsitz des

221 In dem Gemisch enthaltene mineralische Ersatzbaustoffe, zugehdrige Kurzbezeichnung(en),

2.3 Soweit es sich um Abfélle handelt Abfallschlissel gemaB Abfallverzeichnisverordnung (zum Zwecke der

4.1 Angaben (ber die Einhaltung von in den FuBnoten der jeweiligen Einbautabelle fir bestimmte Einbau-

[ Anlage 7: Zukunftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]

Anlage gl




(zu § 22 Absatz 1 Satz 1, § 22 Absatz 2, § 22 Absatz 4 und § 25 Absatz 3)

Muster Deckblatt/Voranzeige/Abschlussanzeige

Bezeichnung der BaumaBnahme: ...

Koordinaten des Einbaus: ...

[0 Es handelt sich um das Deckblatt nach § 25 Absatz 3 Satz 1:
Es sind Angaben zu den Nummem 1, 2, 4, 5, 8, 9 und 10 erforderlich.

[0 Es handelt sich um die Voranzeige nach § 22 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1:
Es sind Angaben zu den Nummermn 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 10 erforderlich.

1 Es handelt sich um die Abschlussanzeige nach § 22 Absatz 4:
Es sind Angaben zu den Nummem 1, 2, 6, 7 und 8 erforderlich.

1. O Verwender des mineralischen Ersatzbaustoffes oder des Gemisches (Hauptsitz des Betriebes)
1.1 Firma/Kérperschaft ...
1.2 StraBe und Hausnummer ...
1.3 Postleitzahl ...
14 Ort ...
1.5 Staat ...
1.6 Telefon und Telefax ...
1.7 E-Mail ...

O Der Verwender ist zugleich Bauherr (in diesem Fall weiter unter 3.)

2. Bauherr (wenn dieser nicht selbst Verwender ist)
2.1 Firma/Kérperschaft ...
2.2 StraBe und Hausnummer ...
2.3 Postleitzahl ...
24 Ort...
2.5 Staat ...
2.6 Telefon und Telefax ...
2.7 E-Mail ...
(Im Falle des Deckblatts nach § 25 Absatz 3 Satz 1 weiter unter 4., im Falle der Abschlussanzeige nach § 22
Absatz 4 weiter unter 6.)
3. Angaben zur Art der Ersatzbaustoffe und zum Umfang der MaBinahme
3.1 O Mineralische Ersatzbaustoffe

3.1.1 Bezeichnung, Materialklasse des Ersatzbaustoffes sowie geplante Masse und Volumen der
BaumaBnahme
3.2 0O Gemische

3.2.1 Benennung und Materialklassen und Anteile der einzelnen in dem Gemisch enthaltenen
mineralischen Ersatzbaustoffe sowie geplante Masse und Volumen der BaumaBnahme ...
4. Einbauweisen
4.1 Nummer und Bezeichnung der Einbauweisen nach Anlage 2 oder 3 EBV ...
472 For de Einbauwsisen 3, 10 und 16 gemalk Anlage 2: Beschreibung der geplanten Deckschichten oder
Sicherungsmalnahmen ...
5. Grundwasserstand, Grundwasserdeckschichten, Schutzgebiete
5.1 Angaben zu dem hdchsten zu erwartenden Grundwasserstand ...
5.2 Angaben zur Machtigkeit der Grundwasserdeckschicht ...
5.3 Angaben zur Bodenart der Grundwasserdeckschicht ...

5.4 Lage der BaumaBnahme beziiglich Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten oder Wasser-
vorranggebieten nach den Spalten 4 bis 6 der Anlage 2 oder 3 EBV ...

(Im Falle der Voranzeige nach § 22 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 weiter unter 8.)




6. Zusammenfassung der Angaben aus den Lieferscheinen
6.1 Tatséchlich eingebaute Menge in Tonnen: ...
6.2 Datum / Zeitraum der Anlieferungen: am .../von ... bis ...
6.3 Anzahl der Lieferscheine: ...
6.4 O Mineralischer Ersatzbaustofi
6.4.1 Bezeichnung und Materialklasse eingebaute(r) mineralische(r) Ersatzbaustoff(e) ...
6.5 O Gemisch

6.5.1 Benennung der einzelnen in dem verwendeten Gemisch enthaltenen mineralischen Ersatz-
baustoffe sowie deren Materialklassen und Anteile: ...

(Im Falle der Abschlussanzeige nach § 22 Absatz 4 weiter unter 7.2.)

7. Ubergabe von Dokumenten
7.1 Das Deckblatt wurde dem Grundstiickseigentimer Obergaben am: ...
7.2 Der/Die Lieferschein{g) wurde(n) dem Grundstiickseigentimer Gbergeben am: ...
8. Datum und Unterschrift
B.1 Datum ...
B.2 Unterschrift des Verwenders (als Versicherung der Richtigkeit getroffener Angaben) ...
{Im Falle der Voranzeige nach § 22 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 weiter bei den Anlagen ab 9.
{Im Falle des Deckblatts nach § 25 Absatz 3 Satz 1 weiter bei den Anlagen unter 10.)
Anlagen:
9, Geeignete Nachweise (ber die Angaben nach Nummer 5.1 bis 5.4
10. Lageskizze

L1 Anl. 8 gednd. mWv 1.8.2023 durch VO v. 13.7.2023 (BGBI. I Nr. 186).

[ Anlage 8: Zukiinftige Fassung - Text gilt ab 01.08.2023 ]



